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OO objetivo deste estudo foi sintetizar e caracterizar ponto quântico de óxido de zinco
(ZnOQDs) para posterior incorporação em blendas comonoméricas de uso
odontológico.
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Diâmetro médio dos ZnOQD

0,0548g 
Zn(CH3COO)2.2H2O +

42 ml álcool isopropílico

0,0167g 
LiOH.H2O

+
8 ml álcool etílico

4°C

4°C

30 minutos ultrassom

30 minutos ultrassom

125ml álcool 
isopropílico

4°C

40°C
Banho-maria

• Espectroscopia no UV-Vis
• 250 - 400nm
• Absorbância
• 1 leitura / 10 minutos
• Amostras de 3 ml

• Diâmetro médio dos ZnOQD:
1240/(/2) = a + (b/D2) – c/D
/2 = ponto de inflexão do espectro obtido;
a = 3,556; b = 799,9; c = 22,64;
Resultado em Å;

• Análise imediata e 24 horas

FONTE DE LUZ MONOCROMADOR DETECTOR DE LUZ
AMOSTRA

• FTIR
• ATR
• MIT

Avaliação qualitativa do 

precipitado após lavagem

• 2 Ciclos de centrifugação
• 13000 rpm, por 30 minutos
• - 4°C
• Heptano / água destilada
• Isolamento do precipitado

Representação gráfica de uma centrífuga.

Lavagem da solução
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Conclui-se que ZnOQDs pode ser sintetizado por meio de autoorganização das 

partículas em reação química.

Formulação de ZnOQD

Representação gráfica de um espectrofotômetro de FTIR-ATR com placa de 
vidro e dispositivo para prensagem da amostra.

Placa de vidro

Dispositivo de prensagem
de amostra

Amostra

. Espectroscopia no UV-Vis

Análise Diâmetro médio

Imediata 1,14 nm

24 horas 1,16 nm

Tabela

Número de onda (cm-1)
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. Espectroscopia no infravermelhoGráfico 3

.
Espectroscopia no UV-Vis:
análise imediataGráfico 1 .

Espectroscopia no UV-Vis:
análise após 24 horasGráfico 2
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