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Influencia do tipo de material usado na confecção das barreiras cervicais sobre a 

disseminação extrarradicular de peróxido durante o clareamento interno. 

Objetivo: Investigar se o tipo de material utilizado para a confecção da barreira cervical 

influenciam                                                                                

durante o clareamento intracor                                                           

                                                  e divididos aleatoriamente em seis grupos 

(n=10                                                                                       

                                                        – OpalescenceEndo® após a presa de 

Cavit W
TM

; G2 – OpalescenceEndo antes da presa de Cavit WTM e G3 – OpalescenceEndo após 

a presa de             vidro modificado por resina; GCP - grupo controle positivo onde 

OpalescenceEndo foi aplicado sem barreira e GCN1 e 2 – grupos controles negativos onde 

nenhum agente foi aplicado, respectivamente, sobre as barreiras de CavitW
TM

 e cimento de 

ionomero de vidro modificado por resina.                                                    

                  s quantidades                                                      

determinadas                                                                       -        

                                                                                          

                               -way ANOVA) e teste de Tukey HSD post hoc para             

individuais entre grupos e intervalos (α=0.05).  Resultados: Em todos os intervalos testados a 

disseminação do grupo G3 apresentou-se significativamente superior à dos grupos G1, G2 e 

CCP. Aos 14 dias o G3 promoveu disseminação             estatisticamente superior à dos 

grupos G1 e G2. Os valores de peróxido liberados do grupo GCP apresentaram-se 

estatisticamente mais elevados aos 21 e 28 dias do que aos 7 dias.            O tipo de material 

empregado na confecção da barreira cervical não influenciou na quantidade de peróxido de 

hidrogênio que se difunde ao meio extrarradicular durante o clareamento interno. 

 

 

 

 

 

 

 


