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É quando o sólido concentra, em sua superfície, espécies tóxicas 

presentes em soluções aquosas. 

As principais espécies tóxicas provindas da produção industrial 

são: Metais Pesados, Pesticidas e CORANTES. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Soluções e Reagentes: 

Para o preparo das soluções foi utilizada água deionizada. 

 

Vermelho Reativo 120 (RR-120) 

Preparo do Adsorvente: 

SP (Spirulina Platensis) foi cultivada em meio Zarrouk, filtrado, 

lavado com água deionizada, secado a 60oC, moido e 

peneirado a uma granulometria entre 68µm e 75µm. 

 

q = (Co – Ce) . V 
              m 

ESTUDOS DE ADSORÇÃO 

MODELOS CINÉTICOS DE 

ADSORÇÃO  

Modelo Cinético Equação 

Modelo cinético de ordem 

fracionária 

qt = qe[1- exp(-kAV.t)]
NAV 

 

Modelo cinético de pseudo-

primeira ordem 

qt = qe[1- exp(-k1.t)] 

 

Modelo cinético de pseudo-

segunda ordem 

qt =       q2
ek2t___            

      [k2(qe).t + 1] 

Modelo de difusão intra partícula qt = kid.√t + C 
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MODELOS DE ISOTERMAS 

DE ADSORÇÃO  

Modelo de Isotermas Equação 

 

Modelo de isoterma de Langmuir  

 

qe = QMax.KL.Ce 

        1 + KL.Ce 

 

Modelo de isoterma de Freundlich 

qe = KF.Ce1/nF 

         

 

Modelo de isoterma de Liu 

qe = QMax .(Kg.Ce)nL 

       1 + .(Kg.Ce)nL 

SP AC 

q – quantidade adsorvida (mg.g-1) 

Co – concentração inicial do adsorvato (mg.L-1) 

Ce – concentração final do adsorvato (mg.L-1) 

V – volume da solução do adsorvato (L) 

m –  massa do adsorvato (g) 
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