
URvAS DE ESCOAMENTO  - MÉTODOS DE OBTENSÃO E APLICAÇÃO. 
297 n . 5 - .Caspers,  A.M_G. Uri % 5.R. Soares  & L.Schaeffer.  (Labora_ 

torio de Transformaçao Mecanica, UFRGS). 

O conhecimento das tensões e resistência ao escoamento do material quE 
ocorrem durante a deformação plãstica e das forças resultantes_e 
excencial para o projeto de ferramntas e maquinas de conformaçao me 
canica , tais dados podem_ descritos em termos de uma curva relaci 
onando o grau de deformação  com a tensão correspondente a essa defor: 
mação. As curvas de escoamento são obtidas através de distintos meto 
dos de ensaio. (a) Ensaio de tração: e o mais simples para o levanta 
mento de curvas de escoamento  para pequenas deformações, o corpo de -

prova e posicionado na maquina de ensaios mecãnicos , onde e tracio 
nado ate a deformação de um pescoço e depois ,o rompimento. (b) Ensa- 

io de compressão : o corpo de prova cilindríco e colocado entre dU 
as placas paralelas para haver a compressão do mesmo, podendo atin 
gir altos valores de deformação, o ensaio pode ter variações, como o 
uso de lubrificantes, corpos de prova com diferentes relações hO/r0. 
Em ambos os ensaios as curvas de escoamento  são plotadas e somadas 
as deformações sofridas pelos corpos de provas, que servirão como for 
ma de levantamento de dados para projetos de conformação mecãnica. Do - 
exposto e forçoso concluir que não existe um método perfeito para o 
levantamento de curvas de escoamento. Igualmente não se deve pensar 
que um determinado tipo de ensaio so apresenta desvantagens. o mais 
correto e sempre analisar cada caso. Sendo o ensaio de tração o mais 
adequado para a simulção de trifílaçao e o ensaio de compressão para 
a simulaçao de forjamento. CNPq 


