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Baseado na bibliografia consultada ê previsto que a variação  do 

tempo de reação do fluxo dissolvido com o metal exerça influência 

no processo de Desfosfora:ção Oxidante de Aço In<;_>xidável. Este tra 
balho tem como finalidade mostrar justamente a i fluência da   va 

riável tempo de reação a partir da comparação dos resultados obti 

dos numa sêrie·de testes com diferentes tempos de 'reação fluxo- me 
tal fundido. 

(CNPQ/FINEP/PROPESP). 
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