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No Estado do Rio Grande do Sul a opala € encantes municipios da regiao
central, que esta recoberta por rochas vulcanic&rdpo Serra Geral. A opala esta associada
a depositos de agata e sua origem é hidrotermbhida temperatura, preenchendo geodos,
fraturas, estruturas de fluxo de lava ou cimentdrdohas.

Fragmentos de opala provenientes de Salto do, RSuforam embutidos em resina e
polidos para andlise por espectrometria micro-Ramade determinou-se que eram do tipo
opala CT (cristobalita-tridimita) e opala C (crisadita). Para a analise das microinclusdes no
microscopio eletronico de varredura (MEV) foi ne@@® metalizar as amostras com
carbono. As imagens no modo de elétrons secund@rias geradas com feixe de 20 keV.
Para microandlise foi utilizado um espectrébmetre gdispersdo em energia (EDS). As
analises de microinclusdes tém a peculiaridadaudeaqegiao ionizada pelo feixe de elétrons
€ maior que a propria inclusdo, de modo que o &speontém o sinal da inclusdo e dos
elementos da matriz encaixante de opala.

Foram observadas inclusdes de vérias categorisr@#mho, variando de 0,2 pm a 10
um. Foram encontradas inclusdes monoelementaresue zinco e cobre e inclusdes
monomineralicas de carbonato de célcio e zircAoopkla de fogo deste trabalho foram
observadas inclusdes polimineralicas de NaCl/K@kaR inclusées maiores de 5 um foram
encontradas, em geral consistindo de carbonatoalb® ceventualmente contendo outros
microminerais como zircao.

A presenca de ouro néo foi reportada anteriormeme opala e as inclusdes
encontradas sdo menores que |Om. Zinco e cobre foram observados neste trabaino e
inclusdes maiores que 1 um, e a auséncia de grmatigénio e a homogeneidade dos tons de
cinza na imagem foram tomadas como evidéncia qudraga de material metalico
monoelementar.

A diversidade de inclusdes observada e a presencgard, zinco e cobre nativos em
algumas amostras de opala C-T abre novas perspectas hipéteses de mineralizacdo de
opala no Rio Grande do Sul.



