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O desenvolvimento de superficies hidrofébicas tem recebido muita atengdo
tecnoldgica devido as propriedades que estas oferecem, destacando-se: auto-limpeza, anti-
aderéncia, anti-corrosdo e anti-gelo. Superficies hidrofobicas sdo caracterizadas por repelir
solugdes aquosas, o que pode ser conferido pela medida do ao angulo de contato (CA), (0),
formado entre a gota liquida e a superficie revestida. Dependendo do valor do angulo a
superficie pode ser considerada como hidrofobica (6 > 90°) ou super-hidrofébica (6 > 150°).
Visando o desenvolvimento de superficies super-hidrofébicas sobre aco inoxidavel AISI 304,
a modificacdo da rugosidade superficial com nanoparticulas (NPTs) de tetraetilortosilicato
(TEOS) foi avaliada combinando-a com o processo de jateamento com esferas de alumina
(50um). O revestimento de silano foi obtido a partir da solucdo sol utilizando o
viniltrietoxisilano (VTES) como precursor no percentual de 6:47:47 de VTES, &gua
deionizada e etanol, respectivamente. A hidrdlise do VTES ocorreu durante 24 horas, apés o
ajuste do pH da solucdo para 4 com é&cido acético. A deposicdo foi efetuada por imersao
simples (dip-coating) e deposicao eletro assistida (aplicando um potencial catédico de 1,5 V),
com cura posterior a 125°C. As NPTs de TEOS foram obtidas em meio alcalino com acetona,
hidroxido de sédio 0,1M e TEOS na proporcdo de 93:3:4, respectivamente, e cura a 90°C.
Anélises de microscopia eletronica de transmissdo foram realizadas para a verificacdo do
tamanho das NPTs de TEOS desenvolvidas. A rugosidade superficial do substrato, obtida
pelo processo de jateamento, foi verificada pela técnica de perfilometria. A influéncia da
rugosidade no desenvolvimento de superficies hidrofébicas foi verificada pela técnica de
angulo de contato. Quanto ao tratamento superficial, os resultados mostram que os substratos
lisos apresentam menor carater hidrofébico quando combinado com o revestimento de silano
VTES, com ou sem a adigdo das NPTs de TEOS. Comparando os processos de deposicao, 0s
maiores angulos de contato foram obtidos com a deposicéo eletro assistida. Entre as diferentes
combinagOes de parametros estudados, o maior angulo de contato, de 124°, foi obtido no
processo de deposicdo eletro assistida sobre superficie jateada, na auséncia de NPTs de
TEOS. A combinacdo simultdnea dos processos de aumento de rugosidade, jateamento e
NPTs de TEOS, sugere uma superficie mais irregular. A metodologia empregada para a
obtencdo de filmes hidrofobicos sobre aco inoxidavel AISI 304 mostrou-se eficaz, porém,
alguns parametros ainda devem ser alterados para atingir o angulo de contato superior a 150°.



