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A fabricag&o de agos via fornos elétricos a arco (FEA) utiliza sucata ferrosa como
principal matéria-prima. A reducdo de custos na producdo & uma das principais
preocupacOes das industrias siderurgicas. Essa reducao pode ser atingida com o0 aumento
do rendimento metélico, através da otimizacdo do processo, aumentando assim, a
eficiéncia da producéo. Durante a etapa de refino oxidante, realiza-se a injecdo simultanea
de gas oxigénio e carbono no FEA. A injecdo de oxigénio, tanto no aco liquido, quanto
na escoria, tem algumas finalidades, dentre elas: a retirada de elementos indesejaveis
através da formacdo de déxidos que flotam para a escoria, a descarburacdo do banho
metalico e, também, promover uma boa espumacéo da escéria. Entretanto, a injecao de
oxigénio também acarreta na formacéao de dxido de ferro. Caso haja injecBes de oxigénio
em excesso, hd também uma formacéo excessiva de oxido de ferro, o que é prejudicial e
pode levar a diminuicdo do rendimento metélico, pois assim o ferro é perdido para a
escoria. Para um melhor controle das reac6es e, consequentemente, do processo, deve-se
injetar uma quantidade 6tima de oxigénio e carbono, que contribuam para 0 aumento no
rendimento metélico. O presente estudo tem o objetivo de analisar a relacdo entre o
carbono e oxigénio injetados durante a etapa de refino oxidante do aco, e a influéncia
dessa relacdo no rendimento metalico. Para isso, foram utilizados dados de corridas de
uma planta siderurgica nas quais analisaram-se 0s seguintes parametros: oxigénio ativo,
quantidades de carbono e oxigénio injetadas durante o refino e o teor de FeO da amostra
de escdria. Assim, através de correlacOes graficas e estudos da literatura, espera-se que
um equilibrio das injecdes no FEA durante o refino oxidante possa aumentar o rendimento
metalico do processo no FEA.



