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RESUMO

Este trabalho apresenta o levantamento e identificacdo das manifestacdes
patolégicas no prédio histérico construido em 1878, conhecido como “Casa Eliseu Antunes
Maciel”, e situado no centro historico da cidade de Pelotas, na zona sul do estado do Rio
Grande do Sul-BR. O objetivo foi de realizar o levantamento da situagdo geral da edificacao,
identificando as manifestacdes patologicas no seu exterior e interior, bem como identificar
através de uma prospec¢ao preliminar, as origens destas manifestagdes patologicas, visando
um estudo posterior mais aprofundado para suas corregoes e restauro do prédio. Para
desenvolver a pesquisa, adotou-se o método do levantamento global da real situagcdo do
prédio. As técnicas empregadas no trabalho basearam-se em documentagdo indireta, que
envolve a pesquisa bibliografica e contato com sucessores da familia Maciel; e documentacao
direta, abrangendo graficagdo das plantas de arquitetura, levantamento de imagens
fotograficas, levantamento da situacdo geral da edificagdo por observagdo local, identificagao
das manifestacdes patologicas e identificagdo preliminar das origens destas manifestagcdes
patoldgicas. Os resultados evidenciaram que: a) a edificagdo de 124 anos de idade encontra-se
com a volumetria externa em bom estado, ou seja, todas as partes da constru¢do encontram-se
mantidas e sem descaracterizacdo do tipo arquitetonico original; b) as manifestagdes
patoldgicas de umidade estdo presentes na quase totalidade dos locais externos da edificacao;
¢) a grande maioria dos locais externos e dos compartimentos internos da edificagdo apresenta
manifestagdes patologicas originadas por falta de manutencdo; d) a quase totalidade dos
diferentes locais nos compartimentos internos da edificacdo apresenta algum tipo de
manifestagdo patologica; e) um levantamento deste tipo, englobando visualizacdo de imagens,
observac¢ao visual, identificagdo das manifestacdes patologicas e identificagdo preliminar das
origens destas manifestacdes patoldgicas, permite uma percepcao geral de qualquer edificacao
historica; f) a edificagdo necessita urgentemente de restauracao, para que ndo ocorram perdas
consideraveis no patrimonio historico e arquitetonico da cidade.
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ABSTRACT

This work presents the rising and identification of the pathological manifestations
in the historical building built in 1878, known as “House Eliseu Antunes Maciel”, and located
in the historical center of the city of Pelotas, in the south zone of the state of Rio Grande do
Sul - BR. The objective was the rising of the general situation of the construction, identifying
the pathological manifestations in your exterior and interior, and to identify through a
preliminary search, the origin of these pathological manifestations, seeking a subsequent
study more deepened for your corrections and recuperation of the building. To develop the
research, the method of the global rising of the real situation of the building was adopted. The
employed techniques in the work based on indirect documentation, that involves the
bibliographical research and the contact with successors of the family Maciel; and direct
documentation, embracing design of the architecture, rising of photographic images, rising of
the general situation of the construction for local observation, identification of the
pathological manifestations and preliminary identification of the origins of these pathological
manifestations. The results evidenced that: the) the 124 year-old construction i with the
external volume in good state, in other words, all the parts of the construction plows
maintained and it's you preserve your original architectural type; b) the pathological
manifestations of humidity plows present in the almost totality of the external places of the
construction; c¢) the great majority of the external places and of the internal compartments of
the construction presents pathological manifestations caused by maintenance lack; d) the
almost totality of the different places in the internal compartments of the construction presents
adds pathological manifestation type; and) the rising of this type, including visualization of
images, visual observation, identification of the pathologies and preliminary identification of
the origins of these pathological manifestations, allows to general perception of any historical
construction; f) the construction needs restoration urgently, for not resulting considerable
losses in the historical and architectural patrimony of the city.

XVi



1 INTRODUCAO

Os prédios de interesse historico fazem parte dos bens materiais que compdem o
Patriménio Ambiental Urbano. Os que costumam apreciar a construgdo como arte sabem que,
se de um lado tem-se edificacdes que atravessam os séculos testemunhando bom gosto e
técnica de bem construir, de outro, existem edificacdes que chocam pela forma com que se
degradam em curto espaco de tempo. O controle de qualidade nas vérias etapas do processo
construtivo, como planejamento, projeto, sele¢do de materiais, execucdo da obra ¢ uso da

mesma sao requisitos essenciais para a durabilidade de uma edificagao.

Somente impedir a destruicdo destas edificagdes ndo basta como forma de
preservar o patriménio cultural de uma sociedade, ¢ necessario tornd-las integradas a
economia da regido. O patrimdnio construido nos paises pobres latino-americanos pode ser
aproveitado como prestador de servigos no crescimento das atividades de lazer e comércio ou,

ainda, em cooperativas habitacionais na busca de desenvolvimento de sua economia.

No inicio do século XIX, a atividade de producao de charque no Rio Grande do
Sul atingiu seu ponto dureo nas margens do canal Sao Gongalo e arroio Pelotas, dando origem
ao municipio de Pelotas, que se desenvolveu gracas ao capital oriundo desta atividade. Por
volta de 1850, construtores italianos consolidaram o estilo neo-renascentista das construgdes
mais ricas deste periodo. Um exemplar significativo desta época € a casa de n°. 8, da Pracga
Coronel Pedro Osorio, que faz parte de um dos maiores conjuntos arquitetonicos de estilo
eclético do Brasil. Atualmente, esta encontra-se praticamente abandonada, com muitos
problemas patoldgicos, e ¢ alvo de projeto de recuperacdo pela Secretaria da Cultura do

Governo do Estado.

Baseado nestas consideragdes, o presente trabalho encontra-se estruturado na
forma de levantamento global da real situag¢do da edificacdo, com dados que se baseiam em
documentacao indireta e direta a possui os seguintes objetivos:

- realizar o levantamento da situagdo geral da casa n° 8 da Praga Cel. Pedro

Osorio em Pelotas — “Casa Eliseu Antunes Maciel”



- identificar as manifestagdes patoldgicas do exterior e interior desta
edificacao;

- identificar, através de uma prospeccdo preliminar, as origens das
manifestagdes patoldgicas, visando um estudo posterior mais aprofundado

para suas COI‘I‘CQ(N)GS.

Para a realizacdo desta pesquisa, houve limitacdes de natureza bibliografica no
que se refere as manifestagdes patologicas de edificagdes antigas, devido ao pequeno nimero
de trabalhos de pesquisa nesta area. Uma dificuldade decorrente desta limitagdo foi o fato de
diversas manifestacdes patoldgicas — destacamento de rebocos, azulejos, gesso, escaiola,
pinturas e acabamentos em geral — estarem incluidas em Descolamento de Revestimentos,

resultando em uma andlise com pouca especificidade das diversas manifestagdes.

Também foram encontradas muitas dificuldades na quantificacdo dos dados,
devido a alta incidéncia de manifestacdes patoldgicas, tanto no exterior como no interior da

edificagdo.



2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1 PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO

A necessidade de preservagdo do Patrimonio Ambiental Urbano tem sido
defendida em varias esferas de abrangéncia, como na Carta de Atenas (1933), na Carta
Internacional para a Conservacdo e Restauragdo de Monumentos e Sitios (1964), no
Documento de Nairobi (1976), nas Normas de Quito (1977), nas Cartas de Pelotas e do
Restauro Italiana (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 1978) ¢ no Compromisso de
Brasilia (Brasil, 1980), entre outros. Em todas estas manifestagdes pode-se comprovar a
inegavel e imperiosa necessidade de proteger o bem que amamos, pois SO se ama o que se
conhece. Desta forma, conforme palavras da propria Carta de Pelotas (Universidade do Vale
do Rio dos Sinos, 1978), possibilitar-se-a as geracdes futuras a subsisténcia dos elos que
estabelecem a continuidade da corrente civilizadora e que ddo ao homem, diante das

mudangas bruscas da sociedade, a sensagdo de seguranca necessaria a seu continuo evoluir.

Os prédios de interesse historico fazem parte dos bens materiais que compdem o
Patrimonio Ambiental Urbano. Por apresentarem uma série de manifestacdes patologicas e
devido ao inegavel valor historico e cultural que estas construgdes apresentam, todo trabalho
de restauracao ¢ de extrema valia, uma vez que o desenvolvimento econdmico e social de uma

comunidade ndo dispensa a valorizagao de sua histoéria.

Na area de conservacao de bens culturais o problema ¢ mais preocupante, pois foi
sempre liderado por intelectuais infensos as coisas da ciéncia e refratarios a inovagdo. Nem de
longe procuraram motivar-se na historia da propria cultura da conservacdo/restauragao.
Figuras iluminadas como Viollet-le-Duc, francé€s nomeado arquiteto do Servigo de Salvagdo e
Restauragdo de prédios antigos durante o século XIX, pregavam a necessidade de se conhecer
e usar novos materiais. Viollet-le-Duc preocupava-se e impregnava-se a tal ponto dos
monumentos que estudava, querendo torna-los atuais, corrigindo as vezes o que achava
imperfeito e dando continuidade as obras inacabadas, numa atitude de vanguarda, que
acabaram por considera-lo um falsificador da historia. Alias, o tema durabilidade que deveria

ser buscado com todo o afinco nos nossos tempos € com muito maior razdo, em vista do



desenvolvimento cientifico e tecnologico, desde muito preocupa os verdadeiros homens de
génio. Os estudos desenvolvidos sobre a conservagdo e restauragdo dos monumentos antigos
conduzem necessariamente a visdo da durabilidade dos diversos materiais usados na

atualidade. (Oliveira, 1985)

Arendt (1997) estabelece uma diferenca significativa entre a construcao de obra
nova e a recuperacdo de edificacdes antigas. Enquanto a obra nova evolui a partir de uma
idéia, traduzida em Projetos e Memoriais Descritivos, 0s quais sdo postos em pratica e
realizados; a recuperacdo de edificagdes antigas decorre de forma totalmente diversa, ou seja,
de nada adianta a concep¢do do projeto de recuperacdo, se a edificacdo antiga nao for
conhecida em todas as suas partes. A edificacdo em si determina a abrangéncia e também a
escala da intervengdo; ambas devem ser encaradas em conjunto, mas com valoragao reciproca
diferenciada, de tal forma que nem a edificagio nem o valor do investimento saiam
prejudicados. A abrangéncia e a escala devem ser avaliadas, como uma obra nova nao
necessita € ndo conhece. Os custos gerados por patologias decorrentes de obras de
recuperacdo sdo o testemunho assustador disso. Patologias formais ndo podem ser traduzidas
em valores e se subordinam sempre as modas da época. Este aspecto demonstra o
“esquecimento” do valor documental da edificagdo, que a sociedade, o proprietario € o

arquiteto do prédio nos legaram.

Na pratica, ainda incidem outros fatores: quando se trata da recuperagdo de um
monumento edilicio, ocorre algo inusitado: o respeito por um monumento de reconhecido
valor na hierarquia dos monumentos esvai-se na crenca das possibilidades técnicas atuais. O
que hoje ¢ tecnicamente possivel ¢ pelo menos tdo bom como o antigo e, portanto pode ser

aplicado.

Essa maneira erronea, na visdo de Arendt (1997), se torna quase necessaria,
porque a recuperagdo de uma edificagdo antiga, e muito mais de um monumento edilicio,
quase sempre encerram uma melhoria € uma maior abrangéncia de sua utilizagdo, muitas

vezes até uma diversidade na utilizacao.

Se na recuperagdo de edificacdes antigas tudo ¢ possivel e permitido, é proibido
na recuperacdo e/ou restauracdo de edificagdes historicas a livre escolha de variantes

possiveis, se existirem outros métodos de recuperagdo com menor ingeréncia. Muitas vezes, a



decisdo sobre uma edificacao historica ¢ mais pessoal do que baseada na legisla¢ao, sendo
valido o questionamento das leis que regulamentam a preservacdo do acervo historico, que

ndo proibe a adaptagdo da edificacdo historica as necessidades atuais.

Na pratica, as incursdes no campo da recuperagdo de edificacdes historicas se
movimentam entre estes dois polos “modificagdo da ocupagdao” e “incremento de
rendimento”, o primeiro ¢ normalmente aceito, o segundo ¢ negado pelas legislacdes que
tratam de acervo historico quando as modificagdes descaracterizam a edificacdo. Assim o que
resta ao arquiteto e ao proprietario, em ambos os casos, ¢ avangar tanto quanto possivel no
“levantamento do existente” e no que o proprio objeto da recuperagdo apresente evidéncias de

que vale a pena ser preservado.

As intervencdes que visam a preservacao do patrimonio arquitetonico no Brasil
podem seguir duas linhas basicas: o Manifesto de Amsterda (1975) e a Carta de Veneza
(1964). Os principais pontos contidos nesses documentos sdo a conservacdo integrada (que
exige a participacdo dos cidaddos, uma adaptacdo das medidas legislativas e administrativas,
além de financiamentos apropriados); a indissociabilidade do monumento com o meio que o
produziu; o respeito as contribuicdes de todas as épocas; e a identificagdo das novas

intervengdes realizadas (essas devem levar a marca do seu tempo).(Oliveira e Azevedo, 1994)

Segundo Wissenbach (1993), as intervengdes em prédios e areas de valor
histérico podem ser dos seguintes tipos:

consolidacio - aplicacdo de materiais, isolantes ou de reforgo, na obra original,

com o objetivo de assegurar sua integridade fisica e estatica, bem como sua

durabilidade. Deve-se tomar cuidado para que os trabalhos de consolidagdo ndo

prejudiquem futuros trabalhos de conservacao;

preservacio - impedir a indiscriminada destrui¢do de elementos componentes do

patrimonio ambiental e urbano. Manutengdo, limpeza periddica e administragao

adequada facilitam a preservacao, além, evidentemente, dos reparos necessarios

para impedir futuras deterioragdes. As bases da preservacdo sdo as inspecoes

periodicas;

reabilitacdo - ato ou efeito de reabilitar, recobrar algo perdido, restituir ao estado

original adequado;

reciclagem - atualizacdo pedagdgica, cultural, para se obter melhor resultado no



desempenho de uma fungao;

recuperacio (do latim recuperatione) - ato ou efeito de recuperar, recobrar algo
perdido, adquirir novamente, reabilitar, restaurar;

remanejar (do francés remanier) - modificar aproveitando o material primitivo
ou parte dele, recompor, refazer;

remodelar - tornar a modelar, refazer com modificacdes profundas, manejar;
renovacio - dos fendmenos urbanos ¢ o que acarreta maiores efeitos, ndo s6 no
campo da arquitetura, mas também nos campos social, politico e cultural. E uma
operacdo arquitetonica e urbanistica de grande envergadura, que tem por objetivo
adequar uma zona antiga a fun¢des modernas;

restaurar - recuperar a concepcao original, ou seja, a legibilidade do objeto.
Baseia-se no respeito ao material original, em evidéncias arqueoldgicas, plano
inicial, pesquisa histérica e documentos antigos;

revitalizar - incentivar a atribuicio de novos usos e fungdes, tornando as
edificagdes compativeis com as necessidades de uma sociedade contemporanea e
apresentando-as como alternativa para a crescente demanda de novas construgdes
e equipamentos urbanos;

valorizar - substituir a imagem de desprestigio, obsolescéncia, decadéncia ou
inutilidade por outra que reflita com mais propriedade a dimensdo historica,
estética, social, cultural ou afetiva dos bens arquitetonicos; o mesmo que a
expressao francesa mise en valeur, dar nova vida, modernizar e adaptar o edificio

as novas circunstancias; ¢ a melhor maneira de preservar os edificios.

Em Sao Paulo, atualmente, estdo sendo realizadas algumas intervengdes em
edificagoes antigas, que diferem um pouco dos termos apresentados anteriormente. Segundo
Leal (2000) estes prédios estdo passando pelo “retrofit” ou “atualizacdo predial”, que
significa uma ou mais intervengdes realizadas em um edificio com o objetivo de adequa-lo
tecnologicamente. O retrofit ndo se limita a restauragdo de edificios antigos de valor
arquitetonico e tombados pelo patrimdnio histérico, mas permite renovar os sistemas prediais
ou mesmo toda a edificacdo com ganhos de operagdo nos custos de funcionamento. Os
ganhos financeiros com o retrofit ndo aparecem apenas no gasto operacional do prédio, mas
também com a valorizacdo do imodvel apds as intervengdes. No entanto, a demanda pequena
ainda ndo chegou a sensibilizar as industrias para o desenvolvimento de produtos especificos

para esse mercado. Na Europa, local onde mais se realizam modernizagdes, foram



desenvolvidos softwares proprios para projetar retrofits, como o ESPr e o DOE, nos quais o
arquiteto ou engenheiro entra com a especificagdo dos materiais e sistemas e 0os programas
apresentam as varidveis para tornar o edificio eficiente. As instalagdes elétricas e a iluminagao
sdo os sistemas com maior viabilidade financeira no retrofit. As limitagcdes para intervengoes
térmicas em edificios antigos sdo maiores. Em edificios histéricos, os padrdes sdo mais
rigidos e precisos, e quanto mais velho, mais marcante ¢ essa caracteristica. Por exemplo, a
umidade e a temperatura do ambiente ndo podem mudar, sob o risco de deteriorar o local. No
caso destes edificios, a pouca quantidade de vidros nas fachadas e as paredes espessas, isolam

termicamente o ambiente.

As RECOMENDACOES 4 9" Assembléia Geral do ICOMOS (1989) consideram
que os sistemas de tecnologia avangada prestam aos trabalhos de restauro em todos os niveis,
inclusive materiais, um grau de precisdo essencial a manutengdo da substincia original dos

acervos artisticos e documentais, dos monumentos ¢ do patrimonio urbano edificado.

Os trabalhos de planejamento que envolvam edifica¢des antigas nao pode ser
considerado trabalho secundario pelas empresas de arquitetura e engenharia; ao contrario, €
necessario um conhecimento aprofundado juntamente com a capacidade de se integrar ao
problema além de possuir um “nivel” compativel culturalmente. Mesmo para os trabalhos de
projetos complementares, o que pode ser considerada a parte “nova” da obra requer aqueles

conhecimentos para proporcionarem um bom trabalho. (Arendt, 1997)

Conforme Meneses (1989), que se preocupa com a qualidade de vida, por ser
uma das dimensdes da cidadania, a correta gestdo urbano-territorial e de suas intercorréncias —
infra-estrutura, habitacdo, reciclagem, planos de desenvolvimento — é que conduzira com

eficacia as agdes sobre o patrimonio cultural.

2.1.1 Patrimonio Cultural de Pelotas e 0 Turismo

Nao basta impedir a destrui¢do das areas de interesse do patriméonio cultural, mas
¢ essencial que estas se integrem a economia urbana, potencializando a industria do turismo e
do lazer e incrementando os lagos com as atividades produtivas. Segundo Lolich (1990), ha

um consenso internacional sobre a necessidade de preservar os recursos turisticos, ndo tanto



pelo interesse posto no valor intrinseco desses bens, mas por ser indispensaveis para a
manuten¢do e desenvolvimento da oferta turistica. Dentro da situacdo de pobreza dos paises
latino-americanos, ndo podemos dispensar a idéia de preservagdo, com toda potencialidade
para resolver numerosas necessidades sociais mediante agdes controladas de reabilitagdo.
Nestes paises, onde o desenvolvimento das atividades de lazer ¢ crescente, ¢ aconselhavel

aproveitar o patrimonio construido como prestador de servicos.

A maioria dos municipios gauchos tem demonstrado pouco empenho em manter
e preservar com recursos proprios seus prédios historicos. Esperando por tombamentos via
Instituto do Patrimonio Historico e Artistico do Estado (IPHAE) ou Nacional (IPHAN), as
administracdes municipais deixam de estimular por meios proprios a conservagdo de seus
prédios. O IPHAE considera importante que os municipios tenham seus proprios mecanismos
de preservacao, iniciando, por exemplo, pela criagdo de inventarios e conselhos municipais de

cultura.

O PRODETUR - Programa de Desenvolvimento do Turismo - ¢ um projeto da
Secretaria de Estado da Cultura, faz parte da atual politica cultural do governo do estado do
Rio Grande do Sul e esta voltado para as novas atribui¢des que se impdem ao Estado neste
século, quais sejam: Restauro, Renovacao Urbana e Revitalizagdo. Uma das zonas que este
programa abrange ¢ o da zona sul, transformando os municipios de Pelotas, Rio Grande, Sao
Jos¢ do Norte, Piratini e Jaguardo em pontos turisticos. Sdo cinco as operagdes deste

programa:

trabalho arquitetonico

- elaboracao de roteiros turisticos (animacao cultural)

- suprimento de deficiéncias humanas

- comunicag¢do visual integrada entre os cinco municipios

- qualificagdo dos servicos publicos (contrapartida municipal para o

desenvolvimento do programa).

A Secretaria de Estado da Cultura/RS estd preocupada em garantir
legislativamente a manutencdo dos prédios de interesse histérico, bem como criar
mecanismos de incentivo aos proprietarios para evitar as “batalhas” isoladas de combate a
especulacdo imobiliaria. O PRODETUR segue os critérios do projeto “MONUMENTA” do
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, no qual recomenda a recuperacdo das

partes danificadas das edificagdes e negocia com o poder municipal a abertura destes prédios



para visitacao publica. Este programa deve ser visto ndo apenas como gerador de recursos,
mas de chamamento as instituicdes, empresarios e proprietarios para que sejam criados
mecanismos que efetivamente proporcionem aos municipios envolvidos um salto no

desenvolvimento cultural e econémico. (Zilio, 2000)

Atualmente sdo varias as iniciativas preservacionistas para o municipio de
Pelotas possuindo o inventario municipal, que retrata um dos maiores acervos da arquitetura
eclética do pais, com 1189 prédios, sendo 20 ja tombados, 255 tombados provisoriamente e
914 incluidos como portadores de significa¢do cultural. Outra agdo importante ¢ o projeto de
lei no. 53/2000, publicado no Diario da Assembléia Legislativa em 17 de maio de 2000, de
autoria do Deputado Estadual Bernardo de Souza, que declara integrantes do Patrimonio
Cultural do Estado, quatro areas historicas: “Sitio do Primeiro Loteamento”, “Sitio do
Segundo Loteamento”, “Sitio do Porto” e “Sitio da Caieira”. Foi aprovado, também, no més
de julho de 2000, més do aniversario do municipio, um substitutivo ao projeto de lei que
institui o SIMPAC - Sistema Municipal de Preservagdo do Patrimonio Cultural, projeto
inovador porque estabelece graus de preservacao, incentivos e forma diferenciada de pensar a
cidade unindo o futuro com o passado. Embora este projeto ainda gere uma certa polémica
junto a algumas entidades da comunidade, no que se refere aos amplos poderes e
subjetividade nele contidos, ¢ valido pela qualificacdo do contetido e pela urgéncia de se tratar
o tema da preservagdo. Também, com a troca do governo municipal em janeiro de 2001, foi
criada a Secretaria Municipal de Cultura que vem dedicando atengdo especial, inclusive com
avaliacdo financeira do municipio quanto a participacdo no projeto de revitalizacdo do
patrimOnio histdrico-cultural, através do Programa Monumenta/BID. Os prédios de nimeros
2, 6 e 8 da praga Coronel Pedro Osoério serdo, entre outros, beneficiados com recursos visando
gerar renda e beneficios a cidade como um todo, além da criagio de um fundo

permanentemente abastecido que servira para manter o patrimonio.

O problema da preservacao cultural de Pelotas deve ser bem entendido, para que
realmente encontre-se a melhor solugdo. S6 havera preservagdo se o objeto de nossa intengao
de preservar esteja integrado na comunidade. E imperiosa a necessidade de que esta
comunidade identifique o patrimonio cultural como seu. Existe um consenso de preservar e o
orgulho de um passado expresso nestes bens. O sentimento com relacdo aos prédios em
deterioragdo ¢ ambiguo, significando também deterioracao de valores da comunidade. Sob o
aspecto cultural ainda ndo temos integragdo funcional e econdmica, e sim, segregacao.

Atualmente os mecanismos legais ainda favorecem esta segregacgao.
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O desenvolvimento do turismo para o municipio, aliado a preservagao do
patrimonio historico e cultural, pode ser o fator conciliador para evitar a “segregacdo” dos
prédios em deterioracdo, ocorrendo, entdo, o “incremento de rendimento”, defendido por

Arendt (1997).

2.1.2 Historico de Pelotas

Segundo Pesavento (1980), o Rio Grande do Sul entrou tarde no sistema colonial
brasileiro do inicio do século XVI de expedigdes litoraneas e exploracao colonial. Este ndo se
enquadrava no modo de exploragdo da agricultura colonial de exportagcdo (agucar), nem na
exploracdo de riquezas naturais (pau-brasil), como foi o caso das regides leste e nordeste do

Brasil.

No século XVII, o Rio Grande portugués restringe-se a estreita faixa entre
Laguna e Sacramento, esta fundada com fins estratégicos de comércio ilicito de gado, o que,
embora a carne ndo fosse considerada bem econdmico de comercializagdo, movimentou o

extremo-sul, para onde acorreram paulistas e lagunistas.

Em meados do século XVIII, o processo de distribuicdo de sesmarias iniciou;
eram terras devolutas e acompanhavam o caminho dos tropeiros. No final desse século, o
charque sobressaia, juntamente com o trigo, na economia gaucha. Surgiu entdo uma camada
senhorial enriquecida, que logo entrou em conflito com os representantes da coroa e,
juntamente com outras regides do pais, de economia periférica, o Rio Grande comegou a

rebelar-se contra a centralizagdo de poder em favor de idéias federativas e republicanas.

Havia disputa no mercado de charque entre os charqueadores platinos e os
sulinos; enquanto os primeiros utilizavam mao de obra livre e amparo governamental do
Vice-Reino do Prata, na isengao dos tributos de exportagdo ou dos direitos de importacao, os
sulinos utilizavam mao de obra escrava, € o charque sofria altas taxas de importagdo do sal de
Cadiz. Em 1835, ocorre a Revolugdo Farroupilha, sustentada pelos estancieiros gauchos,

devido a todos os desentendimentos do sul com o centro.

A vinda de imigrantes estrangeiros para o Brasil, no século XIX, ¢ o reflexo de
um movimento que se insere no processo mais amplo de expansdo do capitalismo a nivel

mundial, quando o excesso de populagdo da Europa foi enviado para os “paises novos”. O Rio
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Grande do Sul tem dois momentos, o de imigracdo alema, iniciada em 1824, e o de imigragao
italiana, a partir de 1875. A imigracdo trouxe um processo de divisdo de terras em
minifindios e agricultura de subsisténcia, originando-se dai a cultura dos vinhos, a produgado

de cerveja, as conservas de frutas etc.

No decorrer da republica, o Rio Grande do Sul ocupava a posigdo periférica
dependente mais importante do pais. O charque continuava a ser o principal produto de
exportagdo sulina, mas seu sindicato ndo conseguia impedir a oscilacdo do preco do produto

num mercado interno extremamente competitivo.

O estado gatcho atentou para a industrializagdo na medida em que concedeu a
isencdo de impostos variados beneficiando o setor. Continuou com sua tradicional industria de
transformagao de produtos pecuarios. No ambito do mercado nacional, o estado especializava-
se na producao de vinhos e banha, além de conservas alimentares, principalmente de frutas, e

ainda na producao de tecidos de 1a.

Todo esse processo sdcio-econdmico da regido do Rio Grande do Sul repercutiu
na cidade de Pelotas, que no século XIX, passava por momentos de grande prosperidade
econdmica. O capital acumulado pela atividade saladeril (salga para conservagdo da carne),
iniciada por volta de 1780, era a origem dessa riqueza. Até essa data, o apresamento do gado

solto pelos campos do sul visava a exportacdo de couros.

A carne salgada ou charque, passa a ser aqui produzida quando a seca do
Nordeste torna o produto escasso. De 1810 a 1880, a atividade do charque em Pelotas, seu
p6lo no Rio Grande do Sul, atinge o periodo aureo, ascendente no mesmo ritmo que decaia a

atividade concorrente na regiao platina, envolvida em suas lutas internas.

Situada nas costas do canal Sao Gongalo e do arroio Pelotas, ¢ devido ao canal
ser ligado a um porto de mar, o da cidade de Rio Grande, Pelotas encontrava-se em sitio
privilegiado para a producdao de charque e para o comércio. Em meados do século XIX,

Pelotas contava com 36 charqueadas.

O capital oriundo da atividade saladeril permitiu aos charqueadores que

edificassem uma cidade com boa infra-estrutura e prédios de vulto para a época. A cidade
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cresce na coxilha limitada pelo canal Sao Gongalo e o Arroio Santa Barbara. Por volta do
inicio do século XIX, sentindo a necessidade da formag¢do de um ntcleo urbano, a proposta do
Capitdo-mor Antdnio dos Anjos venceu, ficando decidido sobre a edificagdo da cidade nas
margens do canal S3o Gongalo, e tragaram o primeiro loteamento formado pelas ruas: das
Fontes, do Passeio, da Boa Vista e da Palma, que atualmente sao, respectivamente, Almirante
Barroso, General Argolo, Marcilio Dias e General Neto. Proxima a rua do Passeio, e
atualmente em frente a Praga José Bonifacio, ficou situada a Igrejinha, no lugar onde hoje esta
a Catedral Sao Francisco de Paula. As terras loteadas pertenciam ao capitdo-mor Antdnio dos

Anjos.

Em 1835, a 7 de julho, Pelotas foi elevada a categoria de cidade. Desde 1813, D.
Mariana Eufréasia da Silveira ja havia conseguido concessdo das terras contiguas ao primeiro
loteamento, pelo entdo governador D. Diogo de Souza. Em troca do recebimento da area,
parte desta deveria ser doada ao servigo publico. As areas doadas foram destinadas a Praca da
Republica, atual Praga Coronel Pedro Osorio, a nova igreja, ao quartel e ao hospital, hoje
Prefeitura Municipal e Biblioteca Publica, e a antiga escola Eliseu Maciel, hoje Instituto de
Ciéncias Humanas da UFPel — Universidade Federal de Pelotas. As terras de D. Mariana

estendiam-se por onde hoje estdao os bairros do Centro e do Porto. (Oliveira, 1985).

D. Mariana era irma de Isabel Francisca, ambas filhas do acoriano Antdnio
Furtado de Mendonga, descendente de nobre estirpe portuguesa. Apods ficarem viuvas de
socios comerciantes, armadores e grandes latifundiarios continuaram a administrar com €xito
seus bens de heranca. Os oito filhos de D. Mariana sdo troncos das familias Assumpcao,
Osorio, Barcelos, Simdes Lopes e outras, ndo s6 de Pelotas, mas de varias localidades do
Estado. Parte do patriménio de somente duas pessoas: Antonio dos Anjos e Mariana Eufrasia,
praticamente resume a formacao urbana da cidade — caso raro em outra localidade de porte

médio como Pelotas. (Magalhaes, 2000)

Por volta de 1870, no local da Biblioteca Publica havia apenas uma cerca de
arame. As construgdes existentes eram: o prédio da Prefeitura, a residéncia em constru¢ao dos
bardes de Arroio Grande e o velho prédio colonial do Teatro Sete de Abril, exceto esses, 0

que se avistava era campo limpo. (Osdrio, 1962)

Porém, mais tarde ¢ que haveriam de surgir, em numero bem maior, as

constru¢cdes mais ricas que vao caracterizar um estilo proprio e exclusivo da cidade: a
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arquitetura neo-renascentista, misturada a detalhes do barroco e adaptagdes locais, um estilo
que foi se consolidando justamente entre 1851 e 1879. Seus principais construtores eram
italianos e seus principais exemplos sdo: a Santa Casa de Misericordia de Pelotas, a
Beneficiéncia Portuguesa, os prédios do conjunto neo-renascentista da praga ¢ a casa que

pertencia a baronesa de Jarau. (Magalhaes, 1993)

Em 1883, o municipio contava aproximadamente com 22.000 habitantes, j4 em
1911 sua populagdo passava de 36.000 habitantes. Influenciada pelo tragado hispanico, a
cidade espelhava na praca principal sua estrutura politico-economica: a Prefeitura, a
Biblioteca e o terreno destinado a Igreja, do lado direito da praca. Do outro lado os casardes
dos grandes charqueadores e comerciantes. Entre eles, atividades associativas e culturais. No
final do século XIX, a cidade se organiza para dar respaldo a suas novas fungdes economicas:

p6lo comercial e industrial.

A riqueza advinda do charque propiciava uma atividade cultural intensa a
cidade, que em seus teatros abrigava companhias estrangeiras liricas e dramaticas. Surgiram
muitos artistas que contribuiram para esta atividade. Escolas secundarias e superiores foram
fundadas nessa época, desenvolveram e permanecem até hoje. O nimero de jornais que
langaram seus titulos chegou a mais de setenta, entre diarios e mensais, persistindo somente o

“Diario Popular” até hoje.

O charque, antes alimento da escravaria, era agora consumido pelas camadas
assalariadas urbanas. Nao interessava, portanto, ao governo central, que seu prego se elevasse,
abrindo assim o mercado ao produto estrangeiro. O charque, no entanto, propicia a matéria
prima e o capital para fazer surgir uma atividade industrial e comercial intensa. A industria
pelotense desenvolveu-se no fim do século XIX em grandes estabelecimentos e poucos ramos,
sendo estes principalmente relacionados com a produ¢do animal, como fabricas de sabao,

velas e curtumes.

Apo0s a proclamagao da Republica, o processo de industrializagdo se consolida a
nivel nacional, iniciando o primeiro ciclo de substituicdo de importagdes de nossa economia, a
de artigos de consumo populares, té€xteis, banha, vinho, cerveja, conservas alimenticias e
moveis. Esse processo tem seu auge entre 1890 e 1910. A partir desta ultima data, Sdo Paulo

passa a competir e a sobrepujar a populacao riograndense. Estabelece-se a ligacao ferroviaria
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de Sao Paulo ao mercado gatcho, abrindo-o a concorréncia paulista; a industria pelotense se

retrai e entra em decadéncia.

A crise da charqueada gaucha ja se anunciava desde 1860, devido a escassez de
mao de obra e a concorréncia dos saladeros platinos, que, organizados de forma capitalista,
finalizando a primeira guerra mundial (1914 - 1918), passam a concorrer com a charqueada

local.

A crise econdmica do pds-guerra, seguiu-se a crise financeira de um periodo de

inflagdo e ampla concessao de empréstimos, passando-se a recessao e receio de créditos.

A charqueada sulina, tal como se achava constituida, apresentava um grande
descompasso tecnologico frente aos mais modernos processos de conservagdao da carne,
utilizados j& nesta época no Prata: os frigorificos. O frigorifico pelotense inaugurado por
volta de 1911, carente de capital, foi vendido a uma firma inglesa. Ap6s a Revolugao de 1930,
fundiram-se as duas fabricas pelotenses de cerveja e, em 1946, foram incorporadas pela

Brahma juntamente com outras fabricas de cerveja gatchas.

Magalhdes (1993) dividiu a evolugdo econdmico-cultural pelotense em cinco
fases:
- 1" fase: (1779-1835), caracterizada pela prosperidade econémica;

- 2% fase: (1835-1845), caracterizada pela estagnagdo econdmica;

- 3% fase: (1845-1860), caracterizada pelo esfor¢o de recuperagdo econdmica e
retomada do crescimento urbano;

- 4" fase: (1860-1890), caracterizada pelo apogeu material e cultural;

- 5% fase: (1890-1930), caracterizada pela perda da lideranca econdmica e

desejo da manutengdo do prestigio intelectual.

Ao analisarmos conjuntamente com a evolugdo técnica das charqueadas gatchas,
proposta por Machado (1947):
- 1° Estagio: (até 1800), caracterizado pelo charqueio primitivo;
- 2° Estagio: (1800-1835), caracterizado pela organizagdo industrial e comercial
das charqueadas;
- 3° Estagio: (1835-1845), caracterizado pela estagnagio das charqueadas;
- 4° Estagio: (1845-1900), caracterizado pelo aperfeigoamento técnico das

charqueadas;
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- 5° Estagio: (apos 1900), caracterizado pelo surgimento dos frigorificos; e
ainda, se compararmos com o quadro evolutivo da arquitetura pelotense, de Moura et al
(1998):

- 1° Periodo: (1779-1850), chamado de “Colonial”;

- 2°Periodo: (1850-1900), chamado de “Primeiro Periodo Eclético™;

- 3°Periodo: (1900-1930), chamado de “Segundo Periodo Eclético™;

- 4° Periodo: (1930-1950), chamado de “Terceiro Periodo Eclético” ou

“Primeiro Periodo Moderno”;

- 5°Periodo: (1950-1980), chamado de “Periodo Moderno™;

- 6° Periodo: (1980-1998), chamado de “Pds-Moderno”, é possivel verificar
que o “Primeiro Periodo Eclético” coincide com a “recuperagdo econdmica e retomada do
crescimento urbano”, e de “apogeu material e cultural”, provavelmente causados pelo
aperfeicoamento técnico das charqueadas. Desta época restaram muitos do mais importantes
monumentos da arquitetura pelotense (publicos e privados), como a Prefeitura (1879), o
primeiro pavimento da Santa Casa de Misericordia (1872), a Escola Eliseu Maciel (1883), o
Asilo de Mendigos (1887), o primeiro pavimento da Biblioteca Publica (1888), os casardes de
nos. 6 ¢ 8 da Praca Coronel Pedro Osoério, a Capela de Sao Pedro (1892). (Moura et al, 1998)

2.1.3 Historico da Casa Eliseu Antunes Maciel

A casa n°. 8 da Praga Coronel Pedro Osorio, conhecida como “Casa Eliseu
Antunes Maciel” — nome do pai do Conselheiro Francisco Antunes Maciel, foi construida em
1878 e, durante muito tempo foi palco de grandes acontecimentos, que ainda hoje, sdo
lembrados. Faz parte de um dos maiores conjuntos arquitetonicos em estilo eclético do Brasil.
(Abreu, 1993) Sua construgao, em estilo leve, revelador de influéncias econémicas e culturais,
traz em si, a marca do neoclassico e faz parte do conjunto de dois casardes, onde a
geniosidade do arquiteto José Izella Merote (mesmo autor da Capela da Santa Casa), a quem ¢

atribuido o projeto, se mostra em toda pujanca.

A época aurea das charqueadas foi até por volta de 1860. E sdo os descendentes
dos charqueadores iniciais e das familias “donatarias” quem cria a Pelotas antiga; seja pelo
acumulo de capital oriundo da produgdo pecuaria, seja pela conseqiiente valorizagdo das terras
dentro do processo de urbanizagdo, ou mesmo pela “intelectualizagdo” ocorrida com o envio

de “filhos da terra” as metropoles. Como costume da €poca, os filhos dos charqueadores
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estudavam na Europa, e isto fazia com que a admiracao dos jovens estudantes pela cultura do
velho mundo repercutisse na cidade de Pelotas; contam que a construgdo do prédio deve-se a

grande insisténcia do filho do Conselheiro Francisco Antunes Maciel. (Abreu, 1993)

Também o fato de que os estabelecimentos fabris ndo eram salutares, nem
aromaticos, levou as familias e residéncias dos charqueadores a se afastarem do espaco da
producdo. Por isso, a cidade agilizou o processo de urbanizacdo. Em 1880, ndo s6 para os
pelotenses, a cidade era considerada a “Princesa do Sul”. Chamava a aten¢do da provincia, de
um modo especial, com as artes e letras, numa espécie de desdobramento do seu apogeu
econdmico e urbano. Mas nao menos famosa pelos bardes, damas, doces, festas, sobrados,

monumentos publicos e comércio. (Magalhaes, 1993)

Uma caracteristica importante, presente nas residéncias pelotenses do final do
século XIX, diz respeito ao abandono dos modelos formais e plasticos da arquitetura colonial
portuguesa e a sua substituicdo por outros, baseados na arquitetura de tradi¢do classica, com
forte influéncia da renascenca italiana. O refinamento das constru¢des habitacionais e a
tendéncia de valorizagdo decorativa fizeram surgir e desenvolver-se uma verdadeira
“industria” das chamadas “artes menores”, como a dos acabamentos e trabalhos em gesso e
massa; a das paredes revestidas de escaiola; a das bandeiras ornadas e montadas com vidros
coloridos; a dos ladrilhos hidraulicos decorados; e a dos guarda-corpos, gradis e lambrequins
de madeira, ferro ou chapa. Na casa no. 8, as “artes menores” atingiram uma qualidade

inigualavel.

Foi morada de Francisco Antunes Maciel, o Bardo de Cacequi, figura de grande
prestigio politico em Pelotas e municipios vizinhos, principalmente quando da Revolucao de
1893, juntamente com seu irmao Leopoldo Antunes Maciel - Bardo de Sao Luis, para a qual
forneceram idéias e dinheiro. Dr. Leopoldo, como presidente do primeiro Clube
Abolicionista, foi o proclamador da liberdade dos escravos do municipio em 16 de outubro de

1884 (primeiro municipio a libertar seus cativos). (Nascimento, 1989)

Francisco Antunes Maciel era filho do Tenente Coronel Eliseu Antunes Maciel e
de Leopoldina da Rosa Maciel, e casou com dona Francisca de Castro Moreira, filha do Barao
de Butui (nome da rua que faz esquina com a Praga Coronel Pedro Osorio, onde se situa o

prédio) e vitiva de José Maria Chaves. Interessante observar que esta era irma de Candida
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Moreira de Castro Maciel, casada com Leopoldo Antunes Maciel. Os dois irmaos eram
cunhados entre si porque suas esposas eram também irmds. O casal Leopoldo e Candida

moravam na casa ao lado, de n°. 6.

O Barao de Cacequi - Francisco Antunes Maciel era, também, primo do Barao
dos Trés Cerros, e da Baronesa do Arroio Grande. Notabilizou-se mais por ser Conselheiro,
que por ser Bardo. Ocupou varios cargos importantes. Foi Deputado Federal em 5 legislaturas
no Império e 2 legislaturas na Republica. Foi Deputado Provincial e Deputado Geral, pelo
Partido Libertador, em vérias legislaturas do Império, Conselheiro do Império e Ministro do
Império do Gabinete Lafayete (1883-1885). Por Decreto Imperial de 23 de maio de 1883, foi
agraciado com o titulo de Bardo de Cacequi, pelos muitos servigos prestados. De idéias
liberais, talvez por isso foi chamado de “Conselheiro”, atuou junto de Silveira Martins no
Partido Liberal. Posteriormente, ambos aderiram a Revolucdo de 1892 terminando por
“exilarem-se” em Montevidéu - Uruguai. De volta ao Rio Grande do Sul foi convidado por
duas vezes a assumir pastas ministeriais da Republica Velha, as quais recusou. A familia

Antunes Maciel sempre ocupou posi¢ao privilegiada na sociedade e na politica local.

O Conselheiro e dona Francisca tiveram trés filhos: Francisco Antunes Maciel Jr.,
Georgina Antunes Maciel e Dora Antunes Maciel, sendo que Francisco residiu nesta mesma
casa com a familia que constituiu com dona Emilia Antunes Maciel. O Conselheiro faleceu

em 13 de agosto de 1917.

As filhas de Francisco Jr. e dona Emilia sdo Maria da Gloria Antunes Maciel
Miisnich e Maria Alice Antunes Maciel Stockler. Francisco Antunes Maciel Jr. foi filiado do
Partido Liberal, formou-se advogado em 1906, na Faculdade de Direito. Por motivos
politicos, acompanhou Getulio Vargas, na época da revolugao de 1930 e em 1931, mudou-se
com a familia para o Rio de Janeiro. Em 1° de janeiro de 1932 foi nomeado Ministro da
Justiga, cargo que exerceu até julho de 1934, no entdo “Governo Provisorio”. Dirigiu o jornal
“A Reforma” na Republica Federalista. Por algum tempo retornou ao sul, residindo em Porto

Alegre, onde exerceu o cargo de Secretario da Fazenda.

Durante a permanéncia da familia no Rio de Janeiro, a casa no. 8 permaneceu

fechada e mobiliada, servindo de morada apenas quando seus familiares visitavam Pelotas.
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O imo6vel somente foi alugado em 1955 para ser sede do Quartel General do §
Batalhdo de Infantaria até final de 1973. Em 1975, foi ocupado pela Sudesul e posteriormente,
em 1978 foi alugado sob regime de comodato para a Prefeitura Municipal de Pelotas,
permanecendo até hoje. Em meados de 2000, o Departamento de Urbanizagdo Popular,
juntamente com o Setor de Mutirdes que ora ocupava o prédio desocupa-o por ordem judicial,
em processo judicial alegando falta de condi¢des de seguranca executado pela familia
proprietaria. No setor onde hoje se situam as garagens, permanece ainda o Departamento

Municipal de Limpeza Urbana.

Durante o periodo de 18 anos em que o prédio foi ocupado pelo Quartel General
do 8 Batalhdo de Infantaria, este recebeu varias obras de manutencdo, entre eclas a

substitui¢do das telhas, calhas e rufos.

2.1.4 Caracteristicas Tipoldgicas da Casa Eliseu Antunes Maciel

Segundo descri¢ao de Abreu (1993), o prédio localiza-se a Pragca Coronel Pedro
Osorio, n°. 8, em um lote de esquina, medindo 21,84 m pelo menor alinhamento, em frente a
Praca, e 48,55 m pelo maior, a rua Barao de Butui. Perfaz 1.141,61 m? de terreno e 807,717

2 14 r
m" de area construida.

Quando analisada juntamente com as residéncias 6 e 2, a de nimero 8 novamente
surpreende. Primeiro, porque existe uma nitida relagdo entre os trés prédios vizinhos e,
segundo, porque o recuo lateral - além de isolar as residéncias - atua como contraponto a casa
4 (pequena constru¢do de um pavimento existente entre as casas 2 e 6). (Moura e Schlee,

1998)

De acordo com Abreu (1993),

seja pelas dimensdoes do lote ou pela ocupacdo do mesmo em
aproximadamente 80% de sua area, como na maior parte do solo
urbano colonial, percebe-se ainda a grande vinculagdo existente entre
os padrdes urbanos do Brasil Colonia e Império. E uma casa de pordo
alto, de esquina, com duas fachadas trabalhadas com idéntico grau de
importancia. Possui acessos laterais ao corpo principal que, se
prolongam em dois volumes ao fundo.

O pordo alto possuia revestimento em toda a parte externa das fachadas de

argamassa do tipo “rusticacdo”, com uma marcagao em “pedra de cantaria”, com juntas
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desencontradas e em baixo relevo. Rusticagcdo, segundo Ching (1999) “¢ o revestimento de
uma parede mediante o arremesso de massa sobre sua superficie”, e pedra de cantaria,
também segundo Ching (1999), “¢ a pedra de constru¢do aparelhada em quadrado,
cuidadosamente desbastada em todas as faces adjacentes aquelas de outras, de modo permitir

a existéncia de juntas de argamassa muito delgadas™.

Também a parede do ultimo volume da construgdo, no trecho ocupado
atualmente pelos portdes de garagem — antiga Cavalarica ¢ Entrada de Carruagens, possui o
mesmo trabalhado no revestimento com juntas rebaixadas e desencontradas como se fossem

pedras de cantaria.

A fachada do pavimento nobre apresenta marcagdes verticais em pilastras semi-
embutidas da ordem composita, que, segundo Ching (1999), “¢ uma das cinco ordens
classicas; tornando-se popular a partir do inicio da Renascenga, mas criada pelos antigos
romanos, na qual a ordem corintia ¢ modificada pela sobreposi¢ao de quatro volutas jonicas
dispostas diagonalmente em uma campanula corintia de folhas de acanto”. Sobre estas
colunas, se apoia a marcagdo horizontal encornijada da cimalha que sustenta rica platibanda.

Esta apresenta contorno com frontdo decorado com estatuetas e jarros menores.

Conforme Abreu (1993),

os vaos possuem modenatura classica tendo no exagero do ecletismo,
ou seja, romantismo, alguns coroados por frontdo triangular fechado,
outros por sobreverga horizontal, e dois deles, completados com rica
modenatura. Acompanhando a ombreira da porta, desenvolve-se uma
modenatura em tranca, para maior destaque dos vaos da fachada
principal. A platibanda apresenta cheios e vazios em balaustrada
aloucada e ¢ coroada por acrotérios em forma de estatuetas, jarros e
pinaculos de louca. Os corpos centrais das fachadas apresentam uma
elevacdo da platibanda em “espirito maneirista”, tendo ao centro um
medalhdo com as iniciais “F A M” (Francisco Antunes Maciel),
emoldurado por ramagens que se desenvolvem em volutas. Na
fachada lateral o medalhao central do frontdo aberto ou “quebrado” da
platibanda apresenta a data de 1878, data de construcdo da casa. As
janelas das duas fachadas principais sdo rasgadas com guarda-corpo
sacado em varas de ferro, decoradas com extrema simplicidade. Os
vaos apresentam esquadrias de folhas duplas com bandeira fixa, de
madeira com caixilho de vidro e complementados internamente por
quatro folhas cegas que se abrem duas a duas, com almofadas. O
acesso principal se faz através de portdo de ferro lanceolado a direita
do corpo do edificio. Uma escada externa de lance tnico conduz ao
pavimento nobre, e estd protegida por um guarda-corpo em ferro
batido e trabalhado, com composi¢ao variada de elementos curvilineos
que terminam em volutas.
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No térreo € no primeiro piso, também denominado por Abreu (1993) de
pavimento nobre, permaneceram as caracteristicas originais da arquitetura eclética com todos
0s seus ornamentos. Ja no segundo piso, ou pavimento superior, de acordo com Abreu (1993),
foram feitas diversas modificagdes a nivel de fachada. Originalmente o telhado seria em duas
aguas voltadas para as fachadas principais onde avangcavam grandes beirais para protecao das
sacadas. Mais tarde, estes beirais foram substituidos por platibandas com formato de 3 arcos e
decoradas com frisos. Somente em 1983 foi feita uma reforma para manutencdo do prédio e,
de posse de documentos foi decidido que os frontdes deveriam voltar a sua forma original, ou
seja, em duas aguas, porém sem os beirais, com platibandas, permanecendo desta forma até os

dias de hoje.

Durante muito tempo fizeram parte do jardim, ao lado da escada, duas estatuetas
de ledes, de louca marrom, vindas da Europa, que hoje se encontram em poder das filhas de
Francisco Antunes Maciel Jr., no Rio de Janeiro. Assim como os ledes, outras pegas de

decoracdo do interior da residéncia ficaram com seus familiares.

A porta principal, em madeira, apresenta almofadas e bandeira fixa. Lambrequins
de latdo decoram as varandas que servem como pano de fundo para as duas entradas. Merece
destaque o trabalhado do lambrequim, todo em chapa de ago recortada como uma renda,

voltado para o jardim frontal da fachada da rua Bardo de Butui.

Segundo Abreu (1993),

nas fachadas principais, o ritmo das aberturas apresenta
predominancia de vazios sobre os cheios e a rica modenatura, impoe
ao edificio um ar pretensioso o qual demonstra tendéncias aos
exageros decorativos que vem caracterizar a arquitetura eclética. Seu
interior ricamente decorado apresenta pintura do tipo “Scarioli”,
imitando marmore em diversas tonalidades e forros em estuque com
relevos onde predominam folhagens de acanto e motivos acessorios
como o livro e a espada, figuras tocando instrumentos musicais como
a citara, a flauta, medalhdes com bustos classicos. Na sala de jantar,
pratos com talheres. Neste trabalho percebe-se uma forte influéncia do
estilo rococd. Um “tapete” de ladrilhos hidraulicos reveste o piso do
hall de entrada. Ainda neste hall, um medalhdao ladeado por figuras
eqiiestres aladas decora a porta de acesso a distribuicdo central. Uma
lanterna coroa a distribuicdo central do corpo principal e aparece
externamente com sua estrutura superior de ferro e vidro colorido, de
forma tronco-conica encimada por caprichoso pindculo. No vestibulo,
a porta fronteira a entrada principal estd coroada por um medalhdo
oval com iniciais da familia, ¢ emoldurada por figuras histoldgicas
aladas do tipo “Lamassi”. A cozinha ¢ revestida com azulejos em tons
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de azul, de origem francesa. O lado dos fundos da casa ¢ de
constru¢do simples sem nenhum requinte ou detalhe de maior
expressao. O telhado ¢ de varias 4guas, com telha capa canal de 60 cm
de comprimento, com estrutura de madeira com caibros de coqueiro
original.

2.2 MANIFESTACOES PATOLOGICAS E DESEMPENHO DAS CONSTRUCOES

Atualmente, vive-se uma constante preocupacao com a qualidade da construgao.
Técnicos, construtores e poder publico estdo conscientes de que a qualidade ¢ rentavel a
curtos e longos prazos. Com o aumento do desempenho das construgdes, evitando gastos com
reparos ¢ aumentando a vida util das mesmas, hd uma maior economia de recursos ¢ melhoria
do prestigio nacional e internacional da constru¢do. O aspecto da qualidade da construgdo

tornou-se um tema de interesse internacional.

No nosso pais, no campo da qualidade surgem, a cada momento, novas Normas
Técnicas, Documentos de Idoneidade Técnica, Certificados e Selos de Conformidade Técnica,

demonstrando esta preocupacgdo cada vez maior com a qualidade.

O ramo da Engenharia que trata “doengas” da constru¢do, com o estudo das
causas ¢ dos danos, bem como do tratamento necessario denomina-se Patologia da
Construgdo. Este termo, segundo Petrucci (1972), deve ser creditado a Henry Lossieur. A
Patologia da Construcdo estd intimamente ligada a Qualidade e embora esta tltima tenha
avang¢ado muito e continue progredindo cada vez mais, os casos patologicos ndo diminuiram

na mesma propor¢do, embora seja verdade que a diminui¢do tenha sido razodvel.

O termo Patologia ¢ empregado na Construcao pela defini¢ao da Medicina que se
apropria muito bem as obras. Patologia ¢ a parte da Medicina que estuda as origens, sintomas
e natureza das doencas, segundo Diciondrio da Lingua Portuguesa da Porto Editora. Tal como
na Medicina, distingiie-se claramente duas ci€ncias preocupadas em prevenir e solucionar os
danos nas edificagdes. A primeira denominada Patologia das Constru¢oes € a ciéncia que
estuda e identifica as origens, as causas, mecanismos de ocorréncias, manifestacoes e
conseqiiéncias das situagdes em que os edificios ou suas partes deixam de apresentar um
desempenho minimo estabelecido. A segunda, Terapia das Construgoes € a ciéncia que trata

da corregdo dos problemas apresentados na construgao.
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Helene (1988) apresenta uma definigdo mais detalhada e oportuna para Patologia
e Terapia das Construgoes. “Patologia pode ser entendida como parte da engenharia que
estuda os sintomas, 0os mecanismos, as causas € as origens dos defeitos das construgdes civis,
ou seja, ¢ o estudo das partes que compdem o diagndstico do problema”, enquanto que

“Terapia estuda a corregdo e a solugao desses problemas patologicos™.

Atualmente, na tentativa de racionalizar as constru¢des, buscar o maximo de
economia, e com maior conhecimento dos materiais, procura-se o limite que estes podem

alcangar, aumentando as chances de ocorréncia de manifestagdes patologicas.

Conforme classifica¢do de Vercosa (1991), as manifestacdes patoldgicas que uma
edificagdo pode apresentar dividem-se em cinco grandes grupos, sdo elas:

- Patologia das Fundacdes e Alvenarias;

- Patologia do Concreto Armado;

- Patologia das Obras de Madeira;

- Patologia das Pinturas;

- Patologia da Umidade.

De forma mais ampla, as manifestacdes patoldgicas podem ser classificadas
conforme loshimoto (1994). Sao elas:

- Umidade;

- Fissuras e Trincas

- Descolamento de Revestimento.

Para que seja feito o diagndstico, € necessario também conhecer as origens das
manifestagdes patoldgicas. De acordo com Vergosa (1991), estas manifestacdes podem ser

atribuidas a:

- Projeto.....cceceeceeniiiieeeeee, 40 %
- Execugdo......cccceeeiiiiiiiiiiieee. 28 %
- Materiais......coeoveenieeiienieeees 18 %
- Mau uSO..ccoviiiiiiece 10 %
- Mau planejamento............cc........ 4%

J& o Centre Scientifique et Technique de la Construction (1982), atribui que, de

1800 problemas patologicos pesquisados, 46 % tinham origem no projeto; 22 % tinham
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origem em falhas de execucdo e 15 % tinham origem nos materiais empregados. Embora

numa realidade diferente da brasileira, ¢ valido o conhecimento da pesquisa.

Pinto (1996) estabelece a seguinte classificagdo das condigdes e causas mais

provaveis dos problemas patoldgicos de impermeabilizagdes:

- Erros de CONCEPCAO......eevuiiiiieiiieiiecie ettt

- Erros de calculo - Defeito ou auséncia de estudos

- Deformagao @XCeSSIVA.....ccuuiiiieeiiieeeeiiee e et e e et e e e e e eiraea s

- Efeitos das variagdes dimensionais.............ceeeuveeeeecvieeeeecveeeeeennnn.

- Erros de execucao

- Fendmenos quimicos e a¢do do gelo

Embora esta estatistica seja especifica de problemas

patologicos

de

impermeabilizagdes, ¢ possivel verificar a incidéncia dos erros de projeto como principal

origem das manifestagcdes patologicas.

Outra analise ¢ a dos pesquisadores Carmona Filho et al., citados por Vergosa

(1991), que distribuem as origens dos problemas patologicos de outra forma:

- Defeitos de execugao...................... 52%
- Defeitos de projeto........ccceeeveenenn. 18 %
- Defeitos de uso.......cccceevveerieeneenne. 14 %
- Defeitos dos materiais....................... 6 %
= OULIOS..ceiieeieeieeeeeceeee e 16 %

Uma outra abordagem foi feita na pesquisa de Oliveira e Azevedo (1994), cujo

objetivo era verificar a existéncia de manifestacdes patologicas em construgdes de

significativo valor historico e cultural, localizadas na area central de Pelotas. Neste caso surge

com relevante importancia a manuten¢do da edificagao, sendo:

- Falta de manutencao........................ 60,34 %
- Erros de projeto......c..cccceeeeneeicnnnee 20,66 %
- Materiais inadequados..................... 19,00 %

2.2.1 Umidade

Ioshimoto, citado por Oliveira et al (1994), demonstra em pesquisas realizadas
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pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - IPT, para conjuntos habitacionais, que a umidade ¢

a manifestagao patologica mais freqiiente observada nas edificagdes; além de representar 60%

dos problemas dos edificios, durante sua vida util.

Segundo Perez (1988), a natureza da umidade e a forma como esta se manifesta,

pode ser descrita da seguinte forma:

umidade de obra - originada nos trabalhos de constru¢do dos edificios, que
se mantém durante um certo periodo apos o término da obra, diminuindo
depois gradualmente até desaparecer;

umidade de absorc¢ao e capilaridade - com origem na absor¢cao da agua
existente no solo pelas fundacdes das paredes e pavimentos, migrando para as
fachadas e pisos;

umidade de infiltracdo - proveniente da dgua da chuva que penetra nos
prédios através dos elementos constituintes de sua envoltdria exterior;
umidade de condensacio - procedente do vapor d'dgua que se condensa nas
superficies ou no interior dos elementos de construgao;

umidade acidental - proveniente de vazamentos do sistema de distribui¢ao

e/ou coleta de aguas da edificacao.

A diferenciag@o de Oliveira e Azevedo (1994), para alguns termos, ¢ necessaria

para a compreensao das patologias de umidade das edificacdes:

origens do problema patoldgico: erro de projeto, erro de execugdo, emprego
inadequado de materiais e falta de manutengao;

causas do problema patoldogico: umidade de infiltracdo, de condensacdo,
acidental, de obra e de absor¢do e capilaridade;

problemas patolégicos (“doencas”): eflorescéncia, empolamento, mofo ou
bolor, musgo e limo;

sintomas (alteragdes): cor, forma, localizagao etc.

A umidade nas construgdes representa uma das manifestagoes patologicas mais

dificeis de serem resolvidas dentro das ciéncias da construgao civil. As dificuldades se devem

a complexidade dos fendmenos envolvidos e a falta de estudos e pesquisas, pois somente nos

ultimos trinta anos 0 homem comegou a estudar sistematicamente o assunto e, assim mesmo,

com timidez.
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Muitas vezes problemas patologicos diferentes ocorrem de forma combinada ou
apresentam manifestagdes semelhantes, dificultando, ou impossibilitando, a utilizagdo de

esquemas de diagnostico. (Lichtenstein, 1986)

De acordo com Perez (1988), as principais manifestagdes patoldgicas causadas

por umidade configuram-se da seguinte forma e serdo abordadas a seguir:

QUADRO 1 — Principais manifestagdes patologicas originadas por umidade

- Revestimento em desagregagdo

Manifestacdes Aspectos Observados Causas provaveis atuando
com ou sem simultaneidade
Eflorescéncia - Manchas de umidade - Umidade constante
- P6 branco acumulado sobre a - Sais solveis presentes no elemento
superficie da alvenaria
- Sais soluveis presentes na dgua de
amassamento ou umidade infiltrada
- Cal ndo carbonatada
Bolor - Manchas esverdeadas ou escuras - Umidade constante

- Area no exposta ao sol

Descolamento com

- A superficie do reboco descola do

- Infiltracdo de umidade

Empolamento embogo formando bolhas, cujos - Hidratagio retardada do 6xido de
diametros aumentam magnésio da cal
progressivamente.

- O reboco apresenta som cavo sob
percussao

Fonte: Perez, 1988.

2.2.1.1. Eflorescéncia

Segundo Uemoto (1985), eflorescéncia significa formacdo de deposito salino na
superficie dos materiais. Normalmente ndo causa danos maiores do que o mau aspecto
resultante, mas hd casos em que seus sais constituintes podem ser agressivos € causar
degradacgdo profunda. As modificacdes visuais sdo mais intensas quando ha contraste entre o
sal e a base sobre a qual se deposita, como por exemplo, a formagao de eflorescéncia branca

sobre tijolo ceramico.

Quimicamente, a eflorescéncia ¢ constituida principalmente de sais de metais
alcalinos (sodio e potéssio) e alcalino-terrosos (célcio e magnésio), soliveis ou parcialmente
soluveis em agua. Pela acdo da agua da chuva ou do solo, o elemento fica saturado e estes sais
sdo dissolvidos. A solugdo migra para a superficie e por evaporagao resulta na formagdo de
um depdsito salino. Os sais mais comuns em eflorescéncias, sua solubilidade em agua e a

fonte provavel para seu surgimento estao descritos no quadro abaixo:



26

QUADRO 2 — Natureza quimica das eflorescéncias

Composicdo quimica | Férmula quimica | Solubilidade em agua Fonte provavel

Carbonato de calcio CaCO; Pouco soluvel Carbonatagdo da cal lixiviada da
argamassa ou concreto e de argamassa
de cal ndo carbonatada

Carbonato de magnésio MgCO; Pouco soluvel Carbonatagdo da cal lixiviada de
argamassa de cal ndo carbonatada

Carbonato de potassio K,CO; Muito soluvel Carbonatacdo de hidroxidos alcalinos
de cimentos de elevado teor de alcalis

Carbonato de sddio Na,CO; Muito soluvel Carbonatacdo de hidroxidos alcalinos
de cimentos de elevado teor de alcalis

Hidroxido de calcio Ca(OH), Solavel Cal liberada na hidratacdo do cimento

Sulfato  de  calcio| CaSO4.2H,0 Parcialmente soliivel | Hidratagdo do sulfato de célcio do

dihidratado tijolo

Sulfato de magnésio MgSO, Soluvel Tijolo, 4gua de amassamento.

Sulfato de calcio CaSOq, Parcialmente soluvel | Tijolo, 4gua de amassamento.

Sulfato de potassio K,S0, Muito soluvel Reacdo tijolo-cimento, agregados, agua
de amassamento.

Sulfato de sodio Na,SO4 Muito soluvel Reagdo tijolo-cimento, agregados, agua
de amassamento.

Cloreto de calcio CaCl, muito solavel Agua de amassamento

Cloreto de magnésio MgCl, muito soluvel Agua de amassamento

Nitrato de potassio KNO; muito solavel Solo adubado ou contaminado

Nitrato de sodio NaNO; muito solavel Solo adubado ou contaminado

Nitrato de amonio NH4HO; muito soluvel Solo adubado ou contaminado

Fonte: Uemoto, 1985, p.95.

A eflorescéncia pode

ser causada por trés fatores, que devem existir

simultaneamente para que ocorra o fenomeno: o teor de sais soluveis presentes nos materiais

ou componentes, a presenca de agua e a pressao hidrostatica para propiciar a migragao da

solugdo para a superficie.

A eflorescéncia ¢ classificada, também de acordo com o aspecto e forma de

manifestagdo e ¢ ilustrada com os casos estudados onde sdo correlacionados os danos

observados com as causas provaveis, as solugdes possiveis de reparo, bem como algumas

medidas de preveng¢do, conforme indicado no quadro abaixo:
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QUADRO 3 — Aspectos, locais, causas e reparos das eflorescéncias

pulverulento, solavel
em agua

- em superficie de
alvenaria de argamassa
revestida
- em regides proximas a
caixilhos mal vedados

- em superficie de

ladrilhos ceramicos
ndo esmaltados

- em juntas de pisos
ceramicos esmaltados e
azulejos

amassamento, agregados ou
aglomerantes

- sais soluveis presentes nos
materiais ceramicos (tijolos,
ladrilhos etc.)

- sais soluveis contidos no
solo

- poluicao atmosférica

- reagdo tijolo-cimento

Aspecto e Locais de formacio Causas provaveis atuando Reparos
caracteristicas da com ou sem simultaneidade
eflorescéncia
Tipo 1 - em superficie de - sais soluveis presentes nos |- eliminacdo da fonte de
P6 branco alvenaria aparente materiais: agua de | umidade

- aguardar a eliminag&o dos
sais pela agdo da chuva em
casos de eflorescéncia em
superficie externa

- lavagem com agua

- escovamento da superfi-
cie por processo mecanico

- ap6s saturar a alvenaria

com agua, lavar com
solugdo cloridrica a 10%, e
em seguida com 4agua
abundante

Tipo 2
Deposito branco
com aspecto de

- em superficies de
componentes proximos a
elementos em alvenaria e

- carbonatacdo da cal liberada
na hidratac¢do do cimento

- carbonatagdo da cal ndo car-

- eliminagdo da percolacdo
de agua
- lavagem com solugdo

Deposito branco,
soluvel em agua,
com efeito de
expansao

de alvenaria

- entre juntas
gamassa e tijolos

de ar-

- locais da alvenaria muito
expostos a agdo da chuva

¢do do sulfato de calcio
existente no tijolo ou da
reagdo tijolo-cimento

- formagdo de sal expansivo
por agdo de sulfato do meio

escorrimento, muito | concreto bonatada  proveniente  de | cloridrica conforme
aderente e pouco - em superficie de|argamassas mistas indicado anteriormente
soltvel em dgua, em | argamassa ou concreto - em caso de deposito
presenca de acido abundante, escovamento da
apresentam superficie por processo
efervescéncia mecédnico e lavagem com
acido conforme indicado
anteriormente
Tipo 3 - entre fissuras de juntas |- expansdo devido a hidrata- |- ndo realizar reparos,

esperar a estabilizacdo do
fendmeno

- reparo usando cimento
isento de sulfatos

Fonte: Uemoto, 1985, p.95.

As eflorescéncias do tipo 1 somente modificam o aspecto estético, ndo

prejudicando a alvenaria. No entanto, se o seu acimulo se der na interface alvenaria/pintura, a

pelicula de pintura podera se destacar. Os sais mais freqiientes neste tipo sdo os sulfatos de

sodio e de potéssio.

As eflorescéncias do tipo 2, em geral, ndo oferecem perigo a estabilidade da

alvenaria, apenas apresentam efeito estético negativo e sdo dificeis de serem eliminadas.

Nao sdo freqiientes as eflorescéncias do tipo 3, podendo ocorrer tanto em zonas

abrigadas da chuva, quanto em zonas iimidas da alvenaria. (Uemoto, 1985)
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2.2.1.2 Bolor

Segundo Alucci et al (1985), o bolor ¢ wuma alteracio observavel
macroscopicamente na superficie de diferentes materiais, sendo uma conseqiiéncia do
desenvolvimento de microorganismos pertencentes ao grupo dos fungos. Este grupo de
organismos, muitas vezes chamados de vegetais inferiores, apresenta caracteristicas tao
diferentes dos vegetais verdadeiros que hoje sdo considerados por varios especialistas como
um reino a parte. Uma diferenga fundamental dos fungos em relagdo aos vegetais ¢ a auséncia
de clorofila. Por essa razdo, os fungos nao sdo capazes de sintetizar material organico. Nas
edificacdes promovem a decomposicao de diferentes tipos de componentes, notadamente
revestimentos, ou de material organico sobre estes depositados. Para tanto, secretam enzimas
que quebram moléculas organicas complexas até compostos mais simples, que sao
assimilados e utilizados no seu desenvolvimento. Os fungos sdo organismos filamentosos
(cada filamento ¢ denominado hifa), que se reproduzem através de estruturas normalmente
microscopicas chamadas esporos, as quais sdo produzidas em grande quantidade. Os esporos
podem, de certa forma, ser considerados analogos as sementes das plantas superiores: se
depositados num ambiente com condi¢des propicias ao seu desenvolvimento, germinam
dando origem a um novo individuo. No caso dos bolores, os esporos sdo geralmente
unicelulares ou formados por poucas células e transportados pelo ar. O aspecto macroscopico
de uma superficie embolorada deve-se & presenca de milhares de esporos coloridos, ou a

presenca de hifas pigmentadas.

As condi¢des ambientais afetam consideravelmente o desenvolvimento de todos
os organismos vivos, como os fungos. Dentre os fatores que interferem no seu
desenvolvimento, a umidade ¢ fundamental. Os fungos necessitam sempre de um teor de
umidade elevado no material onde se desenvolvem, ou de uma umidade relativa bastante

elevada no ambiente.

Umidades relativas do ar acima de 75% permitem o desenvolvimento de bolor
em edificagdes. Outro fator fundamental para o crescimento de fungos € a temperatura. Estes
organismos desenvolvem-se relativamente bem entre 10° e 35°C, havendo uma grande
variabilidade de comportamentos fora destes limites, dependendo da espécie considerada. Os
fungos desenvolvem-se bem em meios acidos e algumas espécies apresentam crescimento

razoavel em pH ligeiramente superiores a 7. Apesar de capazes de se desenvolver em
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ambientes com taxas relativamente pequenas de oxigénio, este gas ¢ fundamental para seu
processo de respiracdo. A iluminacdo, apesar de ndo ser necessaria ao crescimento dos fungos
pode, em muitas espécies, interferir no processo de reproducdo. Além dos fatores ja citados, a
composi¢ao quimica do substrato sobre o qual o esporo se deposita ¢ fundamental para o éxito
da germinacao e infecg¢do da superficie. Existem milhares de espécies de fungos com distintas
necessidades nutricionais e capacidades de atacar diferentes substancias. Assim, se 0 esporo
de um fungo se depositar sobre um material onde falte algum nutriente de que ele necessite ou
onde ndo existam compostos que seus sistemas enzimaticos possam atacar, a infeccdo nao
progredira, mesmo que todas as demais condi¢des sejam satisfeitas. Da mesma forma, se este
esporo se depositar sobre um material atacavel, mas que contenha uma substancia toxica, em
concentragio adequada, as hifas morrerdo e ndo havera infecgdo. E neste fato que se baseia a
adicao de fungicidas nos materiais de revestimento, constituindo-se em uma das alternativas

para prevengao e combate ao bolor nas edificagdes. (Alucci et al, 1985)

2.2.1.3 Descolamento com Empolamento

A presenga de umidade pode levar ao esfarelamento da argamassa, a formacao de
zonas com empolamento, e até a desagregacao da superficie. O empolamento, que consiste na
formacgdo de bolhas derivadas da evaporacdo da 4gua infiltrada nas alvenarias, ¢ uma
manifesta¢do patologica freqliente nas construgdes, que geralmente antecede o descolamento

e o esfarelamento do revestimento.

O descolamento com empolamento também pode acarretar o descascamento da
pintura. Este representa o mais significativo tipo de manifestagdo patologica de revestimentos,
podendo ser causado por problemas quanto ao preparo do substrato ou aplicacdo da tinta,

atingindo um maior ou menor grau conforme a exposicao a umidade.

2.2.1.4 Outros problemas

Os musgos sdo vegetais clorofilados de pequeno porte pertencentes ao grupo das
bridfitas. Esses se desenvolvem em superficies umidas, assemelhando-se a um tapete
aveludado, e absorvem agua através de formagdes analogas as raizes, com as quais se fixam
no substrato. J4 os limos, formagdes que precedem os musgos, sdo algas que se desenvolvem
na agua doce ou em ambientes muito Umidos. O aparecimento de rachaduras, trincas ou

fissuras nem sempre se da em virtude de problemas estruturais, podendo também ser causado
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pela presenca de umidade no material ou em seu meio. E essa, se permanente, pode apds
algum tempo levar a desagregacdo do tijolo (afrouxamento da ligacdo entre os graos).
(Oliveira e Azevedo, 1994). Outra manifestacao ¢ a criptoflorescéncia, cujo fendmeno ocorre
com a cristalizacdo dos sais presentes no interior dos materiais ¢ aumento significativo de
volume, gerando pressdes internas elevadas, que destroem a alvenaria e as argamassas de

assentamento e revestimento.

2.2.2 Fissuras e Trincas

Estas manifestacdes patoldgicas, que sdo pequenas aberturas que podem surgir
tanto na estrutura, como nos revestimentos de uma edificacdo, ocorrem por diversos motivos.
Segundo loshimoto, 1994, as causas podem ser, entre outras:

- trincas por recalque (acomodagdo do solo, da fundacao, de aterro etc.);

- trincas de retracdo (fissuramento da argamassa de revestimento, de piso cimen-
tado etc.);

- trincas por movimenta¢do (movimentagdo da estrutura de concreto, do madei-
ramento do telhado, da laje mista etc.).

- trincas de amarracdo (falta de amarracdo nos cantos de paredes, no encontro da
laje com paredes);

- diversos (concentragdo de esforcos, impacto de portas etc.).

Em geral, considera-se fissura, a abertura de até 0,5 mm, e trincas, aquelas

aberturas de 0,5 a 1,5 mm.

2.2.3 Descolamento de Revestimento

Ioshimoto (1994) atribui que esta patologia pode ser causada por:

- movimentagao da estrutura (estrutura metalica, de madeira, de concreto etc.);

- deficiéncia do material empregado (revestimento de madeira ndo totalmente
seca, ma qualidade das tintas etc.);

- falta de aderéncia (tacos colados, tacos com asfalto sem pregos, ceramicas com
tardoz muito liso etc.);

- acdo de intempéries e agentes agressivos (aguas de limpeza, chuvas acidas etc.);

- expansao (empolamento da argamassa, expansdo do revestimento).
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O descolamento de revestimento pode ocasionar o descascamento das pinturas.
Segundo Cincotto (1983), o descascamento de pintura pode se manifestar das seguintes
formas:

- perda de aderéncia da pelicula;

- pulveruléncias ou descolamentos, com posterior perda de aderéncia;

- escamacdo da pelicula.

Além do descolamento do revestimento, outras causas podem ser atribuidas ao

descascamento da pintura. Sao elas:

- preparo inadequado do substrato ou auséncia de preparagdao (por exemplo:
aplicacdo de tinta em superficie contaminada por eflorescéncias ou a aplicacao
sobre substrato muito poroso);

- aplicacdo em substrato instavel (a umidade pode se depositar na interface da
pelicula de tinta com a superficie, causando posterior descascamento);

- aplicacdo em base imida;

- tinta com baixa resisténcia a alcalis (sendo exemplo as tintas a dleo) aplicada
sobre substrato umido e alcalino havendo perda de aderéncia, sinais de
pulveruléncias e manchas de umidade;

- aplicagdo de tinta que forme pelicula impermedvel, em base muito imida. A
umidade condensa na superficie da pelicula com a superficie de aplicagdo,

provocando o descascamento da pintura. (Cincotto, 1983)

2.2.4 Desempenho das Edificacoes

O conceito de Desempenho, em seu sentido mais amplo significa comportamento
em uso, ou seja, o produto deve apresentar certas propriedades que o capacita a cumprir sua
fun¢do quando sujeito a certas agdes. No caso de se referir ao desempenho de uma edificagao,
inicialmente deve-se definir muito bem as necessidades ou as exigéncias dos usuarios. As
condi¢des normais de utilizagdo envolvem diversos fatores atmosféricos, bioldgicos, de carga

e de utilizagdo. (ASTM E-632, 1980)

Bonin (1996), ao analisar uma edificagdo pelo enfoque do Desempenho, observa
que esta deve apresentar uma resposta positiva aos usos € aos seus possiveis usuarios em

relagdo aos requisitos pré-estabelecidos. Ao aplicar o conceito de Desempenho a edificagao,
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implica-se necessariamente o pensar nas finalidades que a edificacdo precisa atender,

independentemente dos materiais e componentes dos quais ela ¢ constituida.

A utilizagdo do conceito de desempenho na edificacdo exige uma abordagem
sist€émica onde se considere ndo apenas caracteristicas da edificacdo construida, mas também

o seu processo de producao desde a concepgdo até a demolicao e destinagdo de residuos.

Novas areas de estudo passam a definir novos requisitos a serem atendidos agora
ndo apenas pela edificagdo construida, mas pelos agentes envolvidos no processo de producao
de edificacdes. Sao elas: a construtividade, que procura definir parametros de simplificacao e
integracdo nas atividades de constru¢do e manutencdo das edificacdes resultando em novas
propriedades de componentes e subsistemas da edificagdo como multifuncionalidade, por
exemplo. A outra area surgente ¢ a mantenabilidade, que define parametros para a maior
eficiéncia na realizacao de servigos de manutengao das edificagcdes resultando em requisitos
de seguranca especificos para as atividades de manutenc¢do, redefinicdo das exigéncias de
durabilidade e intercambiabilidade de componentes e subsistemas da edificagdo em funcao de

programas de manutencdo preventiva e corretiva. (Bonin, 1996)

Segundo a ASTM E-632 (1980), Durabilidade ¢ a capacidade de manter em
servico um produto, componente, montagem ou constru¢do durante um determinado periodo
de tempo especificado. A Vida util na construgdo civil, de acordo com a defini¢do da ASTM
E-632 (1980), ¢ o periodo de tempo apds a instalacdo de um material ou componente da
edificacdo, durante o qual todas as propriedades excedem a um valor minimo aceitavel, tendo
sofrido manutengio rotineira. E o periodo de tempo durante o qual o material, o componente
ou toda a edificagdo atende os objetivos para os quais foram construidos e pode ser definido a
partir da durabilidade de seus componentes e subsistemas (obsolescéncia técnica), mas

também pode ser resultante de uma mudanca nestes objetivos (obsolescéncia funcional).

A obsolescéncia técnica das edificagdes pode ser estimada a partir de observagdes
dos agentes e mecanismos responsaveis pela deterioracdo progressiva de componentes e
subsistemas e pode mesmo ser controlada através da programacao de servigos de manutengao.
J4 a obsolescéncia funcional ¢ conseqiiéncia do longo periodo de uso das edificagdes
construidas, durante o qual as necessidades dos usudrios mudam em fungdo de inovagdes

tecnologicas e mudangas sociais.
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Embora se possa acompanhar temporariamente tendéncias de mudancas, ¢
impossivel exigir do projeto das edificagdes a premoni¢do do futuro. Substituir
continuadamente edificagcdes obsoletas por outras novas e modernas ¢ inaceitavel face a perda
dos valores culturais representados fortemente pelas edificagdes como uma das mais claras
expressoes da arte e da capacidade humana, além de resultar em elevados custos. Subjugar o
desempenho em uso das edificacdes as restritas condicdes ambientais oferecidas por
edificagdes funcionalmente obsoletas também ¢ inaceitavel face as progressivas perdas na
eficiéncia dos usudrios na realizagdo de suas atividades normais. Para superar esse impasse €
necessario que as edificagdes tenham a capacidade de atualizagdo do seu desempenho,

também conhecida por “upgradeability” ou “changeability”. (Bonin, 1996)

2.3 MANIFESTACOES PATOLOGICAS EM EDIFICACOES ANTIGAS

A edificagdo antiga, como qualquer edificagdo, deve ter a capacidade de
atualizacdo do seu desempenho, apenas com o cuidado de ndo perder o seu valor historico. A
obsolescéncia técnica pode ser controlada através de bons cuidados com a manutengao;
enquanto que a tentativa de amenizar a obsolescéncia funcional ndo pode ser responsavel pela
perda da identidade do prédio, ou justificativa para a destruicdo de componentes que

identifiquem sua historia.

Arendt (1997) concluiu, apds analise de alguns exemplos de edificacdes antigas
com problemas patoldgicos que, no Brasil, em fun¢ao de clima e técnicas construtivas, estes
problemas sdo iguais a muitos outros e se resumem ao fato de que as manifestagoes
patologicas quase que com certeza poderiam ter sido evitadas se a andlise dos problemas
englobasse todos os pontos de vista da situacdo existente, como: a “imersdo” na estrutura, na
construgdo e nos detalhes da edificacdo, a analise das diferencas de ocupacao e o reflexo das
leis da fisica da construcdo. A solugdo de reparos adotada ¢ que garante uma proposicao para

a recuperacdo plenamente fundamentada e assim a menos dispendiosa.

Outra conclusdo de Arendt (1997) € que, para a recuperagao de edificagdes
antigas, sdo obviamente véalidos os mesmos principios da fisica e da quimica bem como a boa
técnica construtiva das instalagdes, como nos prédios novos. Porém, as edificacdes antigas
impoem restricdes ao uso de materiais, técnicas e detalhes pela incompatibilidade com os

materiais e técnicas antigas.
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Tudo isto também ¢ valido para obras historicas, porém com um agravante que
pode modificar todas as hierarquias e as restricdes: a manutencdo do valor histérico. E
evidente a barreira que se forma frente as tentativas de manuten¢ao destas edificacdes, quando
se opta por resguardar o existente. Esta restricdo, muitas vezes pode resultar no agravamento
das manifestacdes patologicas, principalmente aquelas originadas por falta de manutengao,

podendo até mesmo ser provocadas por restri¢des legais de ocupagao.

As manifestagdes patologicas em edificagdes antigas recaem na maior parte das
vezes em problemas de umidade, conforme evidenciam Oliveira e Azevedo (1994), onde ¢
possivel verificar que 74 % das construgdes ecléticas da area central de Pelotas apresentam
bolor; 20 % apresentam descascamento com empolamento; 3,44 % apresentam eflorescéncia

e 2,5 % apresentam outros problemas.

Nesta mesma pesquisa aparecem os tipos de umidade que causam as
manifestagdes patoldgicas nestas construgdes, sendo:

64,63 % das manifestagdes patologicas causadas por umidade de infiltracdo;

22,00 % das manifestagdes patoldgicas causadas por umidade proveniente do
solo;

14,65 % das manifestagdes patologicas causadas por umidade acidental; e,

1,72 % das manifestacdes patoldgicas causadas por umidade de condensagao.

Com relacdo as manifestacdes patologicas de fissuras e trincas em edificacdes
antigas, percebe-se o baixo indice destas devido a alguns fatores, como:

- grande massa e inércia;

- Vaos pequenos;

- elementos com grande secdo transversal.

Além destes fatores, a execugdo destas obras era geralmente mais lenta, sem
maiores preocupacdes com redugdo de custos e os materiais eram de aprimorada qualidade,
sendo alguns trazidos do exterior. Estes fatos protegem este tipo de edificacdo contra

retragdes, corrosao, variacao térmica, alteracdes quimicas etc.

Guarnerio e Baglioni (1988) descrevem algumas peculiaridades a respeito da

natureza da umidade em construgdes antigas:
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QUADRO 4 — Natureza da umidade em construgdes antigas

Umidade ascendente do
subsolo

Umidade de
condensacio do ar

materiais isolantes

Umidade descontinua de

Umidade da chuva

1. Preferéncias

Edificios antigos
Exclusivamente no
pavimento térreo ou

Pavimentos semi-
enterrados no verdo
Ultimos pavimentos no

Todos os pavimentos,
principalmente nos
inferiores
Paredes reconstruidas

Todos os pavimentos
Uma ou duas fachadas
Paredes de tijolo com
menos de 60 cm de pedra

As vezes, mancha
persistente escura, que se
estende desde o
pavimento até o solo
As vezes erosio do
reboco no alto, na linha de

contato com 0 Seco

Revestimento uniforme e
leve sobre toda parede
interna
Erosao leve do reboco na
parte inferior, perto da
base

subsolo inverno
Paredes de grande Paredes perimetrais de com material de sem esquadrias
espessura pouca espessura demoligdo ou de peso
Tijolo leve ou pedra Cascalho pesado especifico muito diferente
calcaria
II. Aspecto
Manifesta¢des constantes Manifestacdes Manifestagoes Manifestac¢des acentuadas
intermitentes intermitentes depois da chuva

Manchas separadas, de
intensidade variavel
durante os dias, porém
sempre situadas nos
mesmos pontos

Manchas acentuadas
irregulares, em alguns
casos de revestimento
leve, generalizadas nas

paredes internas

II1. Conteudo da Umidade

Decrescente a distancia do
pavimento
Constante em uma se¢ao
horizontal da parede, por
toda a sua espessura

Constante em toda a

altura da parede
Decrescente na espessura
do interior para o exterior
da parede

Muito diferente de um
ponto ao outro
Elevado nas zonas

da parede

manchadas e leve no resto

Muito diferente de um
ponto ao outro
Elevado tanto na parede
externa como na interna,
com nucleo da alvenaria

seco

Fonte: Guarnerio ¢ Baglioni, 1988
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3 METODO

Para desenvolver a pesquisa, adotou-se 0 método do levantamento global da real
situacdo do imovel, no que se refere as manifestagdes patologicas da edificagdo. As técnicas
empregadas no trabalho basearam-se em documentagdo indireta, que envolve pesquisa
bibliografica e entrevistas com informantes qualificados, como os sucessores da familia
Maciel; e, documentagdo direta, abrangendo:

- graficacdo do projeto arquitetonico;

- levantamento de imagens fotograficas;

- levantamento da situacdo geral da edificacdo por observacao local;

- identificacdo das manifestacdes patoldgicas;

- identificagdo preliminar das origens destas manifestagdes patologicas.

3.1 DOCUMENTACAO INDIRETA

Preliminarmente, foram contactados os 6rgaos da Prefeitura Municipal de Pelotas
que possuiam envolvimento com o prédio. Na época do levantamento, a Integrasul respondia
pelo planejamento de Recuperacdo e Restauragdo da Casa no. 8. Atualmente com a troca de
administragdo, a Secretaria Municipal de Cultura ¢ que estd se envolvendo com toda a
preservagdo dos iméveis de valor historico da cidade. Na época dos levantamentos, o imovel
estava ocupado pelo Departamento de Urbanizacdo Popular na parte nobre frontal da
residéncia; pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana na parte térrea, dos fundos; e
pelo Setor dos Mutirdes no pavimento superior, dos fundos. Atualmente estd ocupado apenas
pelo Departamento de Limpeza Urbana, sendo que o restante da residéncia esta totalmente
vazio. Todos os setores da administragdo municipal, tanto da época do levantamento, bem
como atualmente foram disponiveis nas informagdes e na permissdo da investigacdo do
imovel. Foi obtida também a pesquisa de Abreu (1993) que resultou no “Projeto de
Implantagdo da Associagdo de Planejamento Municipal e do Instituto Historico e Geografico
de Pelotas”, com aproveitamento do levantamento arquitetonico inicial, do historico e da

descri¢do das caracteristicas tipologicas da edificagao.

Na busca de informantes qualificados, foi estabelecido contato com sucessores da
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familia Maciel, e em comunicagdo com a senhora Maria da Gloéria Maciel Miisnich, neta do
Conselheiro Maciel, foi possivel uma melhor compreensao da descendéncia da familia, cujos
nomes e titulos da documentagdo direta apresentavam duvidas, bem como a elucidagdo do
historico do imdvel, com todas as ocupagdes que aconteceram desde a construgdo até os dias

de hoje.

3.2 DOCUMENTACAO DIRETA

3.2.1 Projeto Arquitetonico

Nao foram localizados os projetos originais do imovel. Foi utilizado no
levantamento inicial, o trabalho de Abreu (1993) com plantas graficadas manualmente,
descri¢des e diagnostico preliminar da situagdo em que se encontrava o imédvel no ano de
1993. Com base neste trabalho, utilizando inclusive as dimensoes internas e externas de toda a
edificagdo, foi novamente graficado para esta dissertacdo, o Projeto Arquitetonico do imdvel
em software — AutoCAD 2000. Para esta graficacdo, foram utilizadas algumas imagens

fotograficas e diversas verifica¢des locais. O conjunto de desenhos ¢ composto de:

- Planta de situagao (Fig 1)

- Planta de localizagdo e cobertura (Fig. 2)
- Planta baixa 1" piso (Fig. 3)

- Planta baixa 2" piso (Fig. 4)

- Planta baixa térreo (Fig. 5)

- Corte longitudinal (Fig. 6)

- Fachada oeste (Fig. 7)

- Fachada norte (Fig. 8)

- Fachada leste (Fig. 9)

A nomenclatura adotada para os desenhos sofreu alguma modificagdo da
nomenclatura da pesquisa de Abreu (1993) apenas para as plantas baixas. A nova

nomenclatura fica alterada da seguinte forma:

- Planta baixa 1° piso ao invés de Planta baixa térreo (Abreu, 1993);
- Planta baixa 2°. piso ao invés de Planta baixa superior;

- Planta baixa térreo ao invés de Planta baixa porao.
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Esta modificacao se fez necessaria para eliminar dividas, como:

- na Planta baixa pordo (Abreu, 1993) estavam incluidas, além do pordo, a
Antiga Entrada de Carruagens e a Cavalarica, estando todos estes
compartimentos no mesmo nivel, ou seja, no nivel do terreno e, por isso,
passou a denominar-se Planta baixa térreo;

- o pavimento da residéncia (também denominado por Abreu (1993) como
pavimento nobre) estd elevado do terreno, sobre o pordo, por isso ndo

fazendo parte da Planta baixa térreo, e sim, da Planta baixa 1°. piso.

Os objetivos da graficagdo completa das plantas de arquitetura e de todos os
detalhes de ornamentos de fachadas foram: facilitar a representacdo grafica do levantamento
de manifestagcdes patoldgicas e auxiliar nos futuros projetos de recuperacdo e revitalizagao

deste imovel.

3.2.2 Obtencao das Imagens

3.2.2.1 Obtengao das Imagens Gerais

Através de algumas fotos antigas foi possivel verificar que ndo houve
modifica¢des nas fachadas, sendo uma de 1904 (Magalhaes, 1990) e outras duas do Album de
Pelotas comemorativo do centendrio da Independéncia do Brasil, de 1922. Para o
levantamento das imagens da situagdo atual do imével, foram fotografadas todas as fachadas,
as areas externas, bem como os ambientes internos. Com as imagens externas, foi possivel
uma perfeita visdo de todos os elementos arquitetonicos neoclassicos da constru¢do, incluindo
colunas, cornijas, cimalhas, avarandados, platibandas, balaustres, estatuetas, frontdes,
arquitraves, cupula, telhado, revestimentos de reboco desenhados com saliéncias e
reentrancias, molduras decorativas, esquadrias de madeira e ferro, lambrequins, escadas, e
demais adornos de fachada. Nas imagens internas ficaram registrados todos os
compartimentos e os materiais de constru¢do utilizados nos revestimentos de parede, forro e
pisos, bem como a situagao de adaptagdo de uso administrativo numa construcao residencial,
inclusive com novos materiais. Para execugdo deste levantamento foram feitas fotografias em
camera Olympus [Lmju:J - 1, reveladas em papel fotografico Fujicolor cristal, resolugdo 1360

x 920 Pixels; e com camera digital Iphoto 307 - Agfa, resolugdo 640 x 480 Pixels.
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3.2.2.2 Obteng¢ao das Imagens de Detalhes Arquitetonicos

Também foram feitas fotografias, com imagens digitalizadas, de detalhes
decorativos de fachadas e de interiores que serviram de ferramenta para confecg¢ao das plantas
de Arquitetura e que permitiram registrar com perfeita qualidade os detalhes externos e
internos at¢é mesmo de locais sem a iluminacdo adequada, garantindo uma melhor
investigagdo, com aproximagdes (“zoom”) e compilagdes no software AutoCAD 2000. As
fotos foram feitas com camera digital DC-240 Kodak e com camera digital Iphoto 307 - Agfa,
de resolugdes 1280 x 960 e 640 x 480 Pixels, respectivamente.

3.2.2.3 Obtengao das Imagens de Manifestagdes Patologicas

Foram registrados por fotografias as diversas manifestacdes patologicas que as
fachadas ou areas externas apresentam, bem como as manifestagdes patologicas que cada
ambiente interno ou material de constru¢do apresenta. Para execugdo deste levantamento
foram feitas fotografias em camera digital Iphoto 307 - Agfa, de resolugdo 640 x 480 Pixels,
e, em camera Olympus [mju:J - 1, de resolucdo 1360 x 858 Pixels, reveladas em papel

fotografico Fujicolor cristal.

As fotografias reveladas em papel fotografico foram digitalizadas através de
Scanner AOC - F600. Todas as fotografias foram inseridas no editor de fotos - Microsoft
Photo Editor, para manuseio em outros softwares de trabalho, como ACD See, AutoCAD,

Power Point e Word.

No total, foram obtidas 344 imagens fotograficas, das quais foram selecionadas
144 para esta dissertagdo, mas todas fazem parte do acervo desta autora e serdo

disponibilizadas para a Secretaria Municipal de Cultura.

3.2.3 Levantamento da Situacdo Geral da Edificacio em Novembro de 1999

Para o levantamento através de observacao local, foi utilizado o método de
registro da situagdo dos materiais de constru¢do, em forma de quadros. Para execugdo deste
levantamento houve a colabora¢ao de alunos do curso técnico de Edificagdes, da entao Escola
Técnica Federal de Pelotas, hoje CEFET/RS - Centro Federal de Educagdo Tecnologica. Este

quadro apresenta-se dividido em dois levantamentos. O primeiro (Quadro 6 do capitulo 4)
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refere-se a situagao atual do exterior da construcdo e o segundo (Quadro 7 do capitulo 4) trata
do interior da edificacdo, sendo descrito, para cada compartimento, o estado atual de cada

local, quer sendo: forro, paredes, esquadrias e piso.

3.2.4 Levantamento de Manifestacoes Patologicas e Identificacio Preliminar das Origens

As manifestagdes patoldgicas do exterior da edificagdo bem como de todos os
seus compartimentos internos serdao apresentados em formato de quadros. Os Quadros 8 a 13
referem-se as manifestagdes patoldgicas do exterior da edificacdo, com a localizacdo das
imagens, descricdo das manifestagcdes patologicas que se apresentam, bem como a
identificagdo preliminar das origens das mesmas. Os Quadros 14 a 47 referem-se as
manifestagdes patoldgicas de cada compartimento interno da edificacdo, com a localizagao
das imagens, descricdo das manifestagdes patologicas que se apresentam, bem como a

identificagdo preliminar das origens das mesmas.

Os dados de identificagdo das manifestagdes patologicas foram agrupados para
melhor percepc¢ao de conjunto nos Quadros 48 e 49 do capitulo 4, respectivamente com dados

do exterior e interior da edificacao.

Para a realizacdo do levantamento, foram adotados apenas trés tipos de
manifestagdes patologicas, por serem mais abrangentes, cuja classificagdo ¢ a de Ioshimoto

(1994). Sao elas:

- Patologia de Umidade;
- Patologia de Fissuras e Trincas; e,

- Patologia de Descolamento de Revestimentos.

E para a realizagdo do levantamento preliminar das origens das manifestacoes
patologicas, adotaremos a classificacdo de Carmona et al, citada por Vercosa (1991) associada

a classificacdo de Oliveira e Azevedo (1994), como sendo:

- Falta de Manutencao;
- Erro de Projeto;
- Erro de Execucao; ¢,

- Material Inadequado.
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Com estes dados e para melhor compreensdao, foram adotados os seguintes
termos e siglas:
QUADRO 5 — Termos e Siglas para Levantamento das Manifestagdes Patoldgicas e
Identificacdo Preliminar das Origens

MANIFESTACOES PATOLOGICAS
Umidade

Fissuras e Trincas

Descolamento de Revestimento

ORIGENS SIGLAS
Falta de Manutengao FM
Erro de Projeto EP
Erro de Execucao EE
Material Inadequado MI

Os termos adotados para as origens Erro de Projeto, Erro de Execucao e Material
Inadequado serdo baseados em critérios construtivos atuais, o que ndo serd uma afirmativa de
que tenha havido um erro de projeto ou execucdo ou ainda, utilizacdo de algum material
inadequado para a época da construgdo (1878). Também serdo considerados Erros de
Execugdo para aquelas manifestacoes patoldgicas originadas por diversas tentativas de

reforma ou manuten¢do que ocorreram na edificagdo.

Serdo adotados para as manifestacdes patoldgicas de Descolamento de
Revestimento todos os destacamentos de rebocos, azulejos, gesso, escaiola, pinturas e
acabamentos em geral. As manifestacdes patologicas de Fissuras e Trincas ndo se aplicam as
esquadrias e forros de madeira, bem como aos pisos nos ambientes internos, com exce¢do dos

pisos cimentados.

3.2.5 Manifestacées Patologicas e suas Incidéncias

Foram confeccionados graficos a partir de tabelas (Anexos A 1 até A 3) para
melhor visualizar as incidéncias de todas as manifestagdes patologicas. A tabela do Anexo A
1 permitiu confeccionar o grafico que determina os percentuais de locais com manifestacdes
patoldgicas no exterior da edificagdo (Fig. 154), bem como outras tabelas - Anexo A2e A 3 -
serviram de base para confeccionar outros dois graficos, que apresentam os percentuais de
compartimentos e de locais em cada compartimento que apresentam algum tipo de

manifestacdo patologica. (Fig. 158 e 159).
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3.2.6 Origens das Manifestacoes Patologicas

Foram confeccionados graficos (Fig. 155 a 157 e 160 a 163) a partir de tabelas
(Anexos B 1 até C 4) para melhor visualizar e identificar preliminarmente as origens de todas
as manifestacoes patologicas. As tabelas apresentadas nos anexos B 1, B 2 ¢ B 3 permitiram
confeccionar graficos das origens dos trés tipos de manifestagdes patologicas no exterior da
edificacdo (Fig. 155 a 157). Estas tabelas foram montadas considerando o total de
manifestagdes patologicas com as mesmas origens em diferentes locais do exterior da

edificacao.

De modo semelhante ao exterior da edificacdo, também foram confeccionados
graficos das origens dos trés tipos de manifestacdes patoldgicas no interior da edificagdo (Fig.
160 a 163), a partir das tabelas dos Anexos C 1 a C 4. Estas tabelas foram montadas
considerando o total de compartimentos com as mesmas origens em diferentes locais do

interior da edificagdo — forros, paredes, esquadrias e pisos.



4 RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 RESULTADOS

4.1.1 Projeto Arquitetonico Regraficado

As Fig. 1 a 9 a seguir sdo o resultado da grafica¢do pelo autor desta dissertagao,
em software AutoCAD 2000. Neste capitulo serdo apresentadas sob formato figura, sem
escala. Os desenhos em escala encontram-se no Anexo D desta dissertacdo e serao
disponibilizados aos sucessores da familia Maciel, bem como a Secretaria Municipal de

Cultura, para auxiliar nos futuros trabalhos de recuperagao e revitalizagao deste imével.
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FIGURA 1 - Planta de situagdo
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4.1.2 Situacao Geral da Edificacao

4.1.2.1 Imagens Gerais
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IU 10 - onjto aquitt()nico e parte
da praga Cel. Pedro Osorio, vistos no sentido
sul-norte, em 1904

FIGURA 12 - Casa Maciel vista da praga Cel.
Pedro Osorio em 2000
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FIGURA 14 - Vista da rua Bardo de Butui
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sentido norte-sul, em 1912

FIGURA 15 - Entrada principal
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FIGURA 16 - Bloco de dois pavi-

FIGURA 17 - Fachada norte em detalhe
mentos na fachada oeste

mentos na fachada norte

FIGURA 20 - Jardim lateral e escada de acesso ao escritorio do conselheiro



4.1.2.2 Imagens de Detalhes Arquitetonicos

FIGURA 21 - Frontao na platibanda da fa-
chada oeste
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FIGURA 23 - Frontdo e adornos na fachada
oeste

FIGURA 25 - Frontdo, adornos e estatuetas
na platibanda da fachada norte
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adornos na fachada oeste

FIGURA 24 - Balaustres, adornos, estatueta
e jarro na platibanda da fachada oeste

< y

FIGURA 26 - Lambrequim e esquadrias da
entrada lateral na fachada norte
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FIGURA 27 - Guarda corpo, gradil de ferro FIGURA 28 — Aberturas com grades de

e adornos das sacadas

ferro no porao

4.1.2.3 Situagao Geral da Edificagdo em Novembro de 1999

Os quadros a seguir sdo resultados do levantamento, por observagdo local,

realizado em Novembro de 1999, onde esta descrita toda a situacdo da edificacao. No Quadro

6, estdo relacionadas todas as partes do exterior da edificacdo e no Quadro 7, todos os

compartimentos internos foram descritos, subdivididos em quatro locais — forros, paredes,

esquadrias e pisos.

QUADRO 6 — Levantamento do exterior da edificagao

LOCAL

SITUACAO

Paredes

Alvenarias de tijolos em bom estado de prumos e alinhamentos.
Rebocos com falta de aproximadamente 50%, deixando os tijolos
aparentes, para uma provavel recuperacdo que nao ocorreu. Na parte
inferior, o reboco ja foi refeito, alterando a técnica de “rusticacdo”
original , inclusive com ranhuras decorativas, mas apresentando
novos problemas de infiltragdo por umidade ascendente e salinizagdo
deste reboco. Os rebocos remanescentes estdo com muitas manchas,
retirada de pintura, mofo e deterioracdo.

Frisos e Cimalhas

Encontram-se no seguinte estado de conservagdo: alguns
desalinhamentos, trincas, partes faltando ou quebrados, muitas
manchas de mofo na pintura. Na cimalha que divide a platibanda das
paredes, ocorréncia de vegetacdo, comprovando infiltracdo de
umidade, inclusive com retirada da argamassa de revestimento na
superficie superior das mesmas.

Platibanda

Encontram-se com partes desalinhadas e fora de prumos. Os cantos
da fachada principal encontram-se amarrados por perfis de ferro do
tipo “trilhos”. Na sua parte superior, foi removida a argamassa de
capeamento, deixando aparente os tijolos (alguns j& faltando),
apresentando muita infiltragdo de agua.

Colunas

Encontram-se inalteradas, sendo mantidos os seus frisos verticais e
capitéis, apenas faltam aplicacdes de argamassa em algumas colunas.




52

cont. QUADRO 6 - Levantamento do exterior da edificacao

LOCAL

SITUACAO

Frontoes

Encontram-se com suas posi¢des inalteradas. Poucas aplicacdes
decorativas de argamassa faltando. Muitas manchas de umidade e
mofo. Frisos e medalhdes em bom estado.

Guarda-corpos

Encontram-se com suas posi¢des inalteradas. Varas de ferro com
partes oxidadas, mas com boa fixacdo. Passamido de madeira com
partes danificadas por encontrarem-se sem prote¢do de pintura
alguma.

Estatuetas e Jarros

Alougado de revestimento muito quebrado, mas no geral encontram-
se integras.

Grades de ferro

Encontram-se com suas posi¢des inalteradas. Muitas barras de ferro
com oxidagdo e até¢ faltando partes.

Varanda da fachada
oeste

Revestimento lambril de madeira muito danificado. Estrutura de
madeira totalmente apodrecida. Falta ou oxidagao de telhas metalicas
ndo originais. Trabalhado de madeira muito danificado. Reboco e
pinturas com manchas de umidade. Bases das esquadrias
apodrecidas, pintura muito danificada. Piso de marmore branco com
manchas de mofo.

Jardim da fachada
oeste

Reboco e pintura da alvenaria que contorna o pordo com
descascamento ¢ manchas de umidade, mofo e bolor. Decoragdes
dos canteiros e espelho d'4gua em argamassa crespa muito
danificados e manchados de mofo. Piso de marmore branco e preto
na entrada muito desgastado, com cantos quebrados e com manchas
de mofo. Escada de acesso ao hall de entrada com soleiras de
marmore branco muito desgastadas e com manchas de mofo.
Guarda-corpo com suas posicdes inalteradas, apenas faltando
pintura.

Varanda da fachada
norte

Revestimento lambril de madeira muito danificado. Estrutura de
madeira totalmente apodrecida. Falta ou oxidagdo de telhas metélicas
ndo originais. Lambrequins da fachada com pintura muito danificada
e partes retorcidas. Rebocos e frisos soltos, apresentando muitas
trincas. Bases das esquadrias apodrecidas, pintura muito danificada.
Piso de marmore branco com manchas de mofo.

Jardim da Fachada
norte

Reboco e pintura da alvenaria que contorna o pordo com muitos
destacamentos e furos; totalmente manchado de umidade, mofo e
bolor. Vigias do pordo abertas e danificadas. Decoragdes dos
canteiros em argamassa crespa muito danificados e manchados de
mofo. Piso cimentado das calgadas irregular, desgastado e com
cantos quebrados. Escada de acesso ao Escritorio do Conselheiro
com soleiras de marmore branco muito desgastadas e com manchas
de mofo. Guarda-corpo em razoével estado de conservacao.

Patio

Reboco e pintura de todas as paredes com manchas de umidade,
mofo e bolor. Muitos destacamentos do reboco, fissuras, trincas e
tijolos aparentes. Calgadas cimentadas muito irregulares. Calhas
muito danificadas por oxidacdo e sem fixagdo, acarretando
escorrimentos de aguas pluviais pelas paredes. Aspecto geral das
esquadrias destruidas por infiltragdes e umidade
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QUADRO 7 — Levantamento do interior da edificagdao

LOCAL

SITUACAO

HALL

Forro

Trabalhado em gesso, quase totalmente umedecido e manchado por
infiltragdo de 4gua, com trincas e parte (25%) perdido, inclusive
apodrecido o madeiramento do estuque.

Paredes

Revestidas com escaiola aproximadamente 40% danificada; grande
mancha de umidade proxima a porta de entrada da residéncia,
resultando em retirada da moldura de madeira da porta e formacao
fingica préxima ao teto.

Esquadrias

Muito danificadas, dobradicas originais soltas devido ao
apodrecimento do marco; guarni¢des trabalhadas faltando 30% por
apodrecimento. A pintura encontra-se totalmente danificada.

Piso

Revestido de ladrilho hidraulico, sem perda de pegas, rodapés de
marmore branco originais com partes danificadas, faltando as
partes proximas a porta de entrada

SALA DE RECEPCAO

Forro

Trabalhado em gesso com dois cantos (parede sul) com muitas
manchas de umidade, aproximadamente 20% com problemas e
detalhes faltando.

Paredes

Rebocos em bom estado, somente os dois cantos (parede sul) com
grandes manchas de umidade por infiltracdo de agua.

Esquadrias

Em relativo estado de conserva¢do, com 2 vidros quebrados,
faltando guarni¢des trabalhadas (aproxim. 10%). Quase totalidade
das ferragens faltando. A pintura encontra-se muito danificada.

Piso

Assoalho de madeira com diversas camadas de pintura. 50% com
problemas de desgaste ou por ataque de cupim, ou ainda por furos
de pregos. Rodapés com aproxim. 60 cm de madeira pintada com
técnica marmorea necessitando renovacao.

SALA DO PIANO

Forro

Trabalhado em gesso, com trincas e fissuras em toda superficie,
molduras bem danificadas principalmente préxima a fachada oeste,
apresentando grande mancha causada por infiltragdo de 4gua. 10%
dos detalhes faltando.

Paredes

Rebocos em bom estado, com exce¢do da parede da fachada oeste
que apresenta 30% da superficie com manchas causadas por
infiltracdo de agua.

Esquadrias

Apresentam com suas posi¢des inalteradas, com 2 vidros
quebrados. Quase totalidade das ferragens faltando. A pintura
encontra-se muito danificada.

Piso

Assoalho de madeira apresentando 50% de problemas por desgaste
ou por ataque de cupim, ou ainda por furos de pregos. Parte
apodrecida proximo a fachada oeste, provavelmente pela infiltragao
no forro. Rodapés com aproxim. 60 cm de madeira pintada com
técnica marmorea necessitando renovagao.

DORMITORIO DO CO

NSELHEIRO

Forro

Apresenta algumas trincas, manchas de umidade, sendo que parte
das molduras na lateral da fachada norte ja foi perdida.
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cont. QUADRO 7 - Levantamento do interior da edificacdo

LOCAL

SITUACAO

Paredes

Todas as paredes encontram-se revestidas com laminas de madeira
reconstituida (acabamento imitando madeira) e foram aplicadas
diretamente sobre alvenaria de tijolos maci¢os, demonstrando que
originalmente estas paredes nao receberam reboco, provavelmente
algum revestimento em madeira.

Esquadrias

Apresentam com suas posi¢oes inalteradas, com alguns vidros
quebrados. Quase totalidade das ferragens faltando. A pintura
encontra-se muito danificada.

Piso

Assoalho de madeira com pequeno setor proximo a fachada norte
com apodrecimento por cupim, inclusive com furos; o restante
encontra-se com boa conservacgao.

BANHO DO CONSELHEIRO

Forro

Revestido de madeira original com manchas de mofo.

Paredes

Revestidas com azulejo branco 15 x 15cm até 1,50m, com falta de
15%. Canto totalmente destruido com retirada de azulejos e
rebocos, canalizagdes aparentes soltas.

Esquadrias

Todas as esquadrias estdo com as bases dos marcos apodrecidas.
Foi retirada parte da guarnicdo da porta de acesso pelo dormitdrio.
A pintura encontra-se muito danificada.

Piso

Revestido de ladrilho hidraulico original necessitando algumas
substituigoes.

DORMITORIO 1

Forro

Revestido de gesso trabalhado, com partes caidas, que deixam
aparecendo a estrutura de madeira do estuque.

Paredes Rebocos com manchas de mofo.

Esquadrias A base do marco das portas da parede da fachada norte apodrecida.
Quase totalidade dos vidros faltando. Algumas fechaduras sao
originais, outras foram substituidas. Todas as dobradigas sdo as
originais. A pintura encontra-se muito danificada.

Piso Assoalho com partes apodrecidas por cupim e umidade.

DORMITORIO 2

Forro Revestido de gesso trabalhado, com partes caidas, que deixam
aparecendo a estrutura de madeira do estuque.

Paredes Rebocos com manchas de mofo, sendo que na parede que divide
com o banho do conselheiro, parte do reboco apresenta
descolamento ocasionado por umidade.

Esquadrias A guarni¢do da janela foi retirada e no seu lugar foi aplicado um
reboco curvo. Quase totalidade dos vidros faltando. Algumas
fechaduras sdo originais, outras foram substituidas. Todas as
dobradicas sdo as originais. A pintura encontra-se muito danificada.

Piso Assoalho com partes apodrecidas por cupim e umidade.

SALETA 1 DO 1°. PISO

Forro Trabalhado em gesso, mas muito danificado, inclusive ja sem 20%
da superficie; no canto da divisa com o hall estd manchado, com
trincas diversas e aparece a lona preta sobre o estuque; as molduras
trabalhadas encontram-se bem danificadas.

Paredes Os rebocos encontram-se com diversos problemas de umidade,

manchas, fissuras e empolamento.
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cont. QUADRO 7 - Levantamento do interior da edificacdo

LOCAL

SITUACAO

Esquadrias

Os caixilhos de vidro necessitam de reparos; a guarni¢ao trabalhada
da janela proxima ao canto da fachada sul esta totalmente
apodrecida por infiltracdo de 4gua e a guarni¢do da porta que faz
divisa com o passadico esta com a pintura descascada e totalmente
apodrecida por infiltracdo. Vidros quebrados e pintura mofada.

Piso

Assoalho de madeira com desgaste natural, furos de cupim e
algumas tabuas faltando. O rodapé ¢ de madeira e estd com a parte
do canto que faz divisa com o hall totalmente apodrecido por
infiltracdo.

DISTRIBUICAO

Forro

Muito danificado com detalhes em gesso ja perdidos, manchas de
umidade em um canto, trincas; tentativa de recuperacdo no
revestimento interno da alvenaria de elevagdo da clarabdia nao
concluida, aparecendo a técnica original de estucamento com ripas
apodrecidas. Vidros coloridos originais da cupula faltando ou
substituidos.

Paredes

Todas as paredes revestidas com escaiola, apresentando algumas
trincas e descolamento em 20 % do reboco.

Esquadrias

Quase a totalidade das esquadrias sem vidro ou com substitui¢ao
por vidro fantasia, madeira reconstituidas nos espacos destinados as
fechaduras. A pintura das esquadrias encontra-se totalmente
danificada.

Piso

Totalmente danificado por cupim e estrutura interna apodrecida
resultando afundamentos ao caminhar sobre ele. Os rodapés sdo de
madeira com pintura decorativa marmorea necessitando renovagao
desta.

CIRCULACAO PROXI

MA AO BANHO DO CONSELHEIRO

Forro

Trabalhado em gesso com algumas fissuras.

Paredes

Todas as paredes revestidas com escaiola apresentando algumas
trincas e descolamento em 20 % do reboco.

Esquadrias

Faltam alguns vidros, outros substituidos por vidro fantasia ou
jateado; encontram-se muito danificadas nos espagos destinados as
fechaduras. A pintura esté totalmente danificada e mofada.

Piso

Assoalho de madeira muito danificado por cupim. Os rodapés sao
de madeira com pintura decorativa marmodrea necessitando
renovacgao.

CIRCULACAO PROXI

MA A SALETA 2 DO 1°. PISO

Forro

Trabalhado em gesso, com 100% da area danificada.

Paredes

Revestidas com escaiola, sendo que 50% estd danificada, ou ainda
apresenta trincas, colunas sem reboco.

Esquadrias

Encontram-se muito danificadas A pintura estd totalmente
danificada e mofada.

Piso

Tabuas de assoalho 100% danificadas, estrutura apodrecida, com
afundamentos.

SALETA 2 DO 1°. PISO

Forro

Trabalhado em gesso, com 100% da area danificada.

Paredes

Revestidas com escaiola, sendo que 50% estd sem reboco, ou ainda
apresenta trincas; colunas sem reboco.

Esquadrias

Encontram-se muito danificadas, pintura estd danificada e mofada.
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cont. QUADRO 7 - Levantamento do interior da edificacdo

LOCAL

SITUACAO

Piso

Tabuas de assoalho 100% danificadas, estrutura apodrecida,
deixando a descoberto o pordao, que se encontra com as alvenarias
totalmente imidas e sem argamassa de rejunte dos tijolos.

PASSADICO 1

Forro Forro liso com moldura trabalhada em gesso apresentando 50% da
superficie muito danificada, sendo que parte caiu totalmente
aparecendo o ripamento do estuque; o restante com muitas trincas e
manchas de umidade.

Paredes Revestimento de escaiola apresentando diversas trincas,
descolamento, partes faltando e alguma recuperagao de reboco.

Esquadrias Algumas guarni¢des faltando ou apodrecidas, pintura muito
danificada, marcas de fechaduras retiradas ou reformadas.

Piso Assoalho com diversas partes (70%) afundadas por apodrecimento
da estrutura da base.

SALA DE JANTAR

Forro Trabalhado em gesso, com 70% danificado ou por placas que ja
cairam ou por trincas generalizadas.

Paredes Reboco com tentativa de recuperacdo nas partes proximas a
fachada e com muitas manchas de umidade, pintura manchada

Esquadrias Pintura bem danificada, marcas de fechaduras retiradas, dobradicas
originais oxidadas, manchas de mofo, guarni¢des em relativo
estado de conservagdo, apenas 20% apodrecidas.

Piso Assoalho de madeira com emendas formando desenhos nas
diagonais, bem conservado, bem como os rodapés, com 15%
apodrecido.

COPA

Forro Revestido de tabuas largas (30cm) em total estado de destruicao,
com manchas e apodrecimento.

Paredes Rebocos com necessidade de 100% de substituigdo, manchas de
umidade, placas faltando ou soltas.

Esquadrias Totalmente destruidas.

Piso Assoalho com afundamento, falhas de cupim e faltas. Aplicagao de
ceramica vermelha sextavada sobre assoalho original. Rodapé
100% apodrecido.

COZINHA

Forro Revestido de tabuas largas com 100% da pintura danificada e 50%
apodrecidas, inclusive rodaforros.

Paredes Revestimento de azulejos originais, com faixa decorada até 2.60m
de altura, o restante da parede totalmente danificada por trincas ou
por descolamento da pintura.

Esquadrias Totalmente danificadas, apodrecidas ou ja substituidas por outras
folhas também muito danificadas. Encontram-se sem fechaduras.

Piso Assoalho de tabuas largas sobre madeiramento apodrecido,

revestido com ceramica vermelha sextavada. Rodapés de madeira
totalmente danificados e apodrecidos, sendo que parte ja foi
substituido por faixa saliente de reboco, com pintura totalmente
removida.

PASSADICO 2
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cont. QUADRO 7 - Levantamento do interior da edificacdo

LOCAL SITUACAO
Forro Revestido de tdbuas que se encontram rachadas, apodrecidas ou
despregadas; pintura bem danificada com empolamento.
Rodaforros apodrecidos em grande parte.
Paredes Rebocos muito danificados com quase totalidade solto.
Esquadrias Muito danificadas com vérios estragos nas partes de ferragens e
bases podres ou quebradas. Janelas com vidros faltando.
Piso Assoalho de madeira com furos de cupim, partes restauradas

destruidas, soleira de entrada quebrada sem acabamento algum.
Rodapés de madeira com parte solta, apenas 10% necessitando
substituicao.

ESCRITORIO DO CONSELHEIRO

Forro

Tabuas centrais rachadas ou despregadas; pintura bem danificada
com empolamento. Rodaforros apodrecidos em grande parte.

Paredes

Poucos problemas de reboco solto ou trincas (20%), necessitando
apenas emassamento e pintura.

Esquadrias

Muito danificadas com estragos generalizados nas partes de
ferragens e bases podres ou quebradas. Janelas com falta de vidro.

Piso

Assoalho de madeira com furos de cupim, partes restauradas
destruidas, soleira de entrada quebrada sem acabamento algum.
Rodapés de madeira com parte solta, apenas 10% necessitando
substituigao.

SALAO AO LADO DO

ESCRITORIO DO CONSELHEIRO

Forro

25% das tabuas de forro com trincas, pontas quebradas ou
apodrecidas necessitando substituicao.

Paredes

Rebocos com algumas trincas na parede da fachada, poucas
manchas de infiltracdes, principalmente sob as janelas da parede da
fachada para o patio interno.

Esquadrias

Janelas da fachada para o patio interno totalmente danificadas; as
janelas da fachada principal com madeira aglomerada nos postigos
internos e paletas de venezianas necessitando substitui¢do, 75 %
dos vidros quebrados, portas necessitando reparos ou substitui¢des.

Piso

Assoalho de tdbua com diversos setores danificados por cupim,
algumas tabuas repregadas por cima, totalmente desnivelado.

CAVALARICA DO 1°.

PISO

Forro

Revestido de tdbuas largas, com estrutura do madeiramento cedido
em algumas partes. O canto divisa com o saldo de acesso anterior
encontra-se totalmente apodrecido.

Paredes Reboco necessitando reparos em diversos pontos, inclusive com
trincas e remogao da pintura.

Esquadrias Postigos internos faltando em todas as janelas da fachada pela rua
Barao de Butui, necessitando reparo na pintura.

Piso Assoalho de madeira com 50% abaulado, trincas e estragos
causados por cupim.

ESCADA DE ACESSO AO 2°. PISO

Forro Forro de madeira com manchas de umidade.

Paredes De pau-a-pique com fissuras e trincas nos cantos de amarracao.
Infiltragoes nos cantos.

Esquadrias Peitoril danificado por umidade; pinturas com manchas de mofo.

Piso Pintura dos degraus danificada.
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LOCAL |

SITUACAO

SALETA 1 DO 2°. PISO

Forro

Totalmente manchado, principalmente sob as tesouras; parte dos
rodaforros destruida; algumas substitui¢des de madeiras.

Paredes Internas de pau-a-pique com fissuras e trincas nos cantos de
amarracao. Infiltragdes nos cantos.

Esquadrias Partes inferiores danificadas por umidade; pinturas com manchas
de mofo; ferragens e vidros danificados.

Piso Danificado por infiltragdes; manchas de umidade.

SALETA 2 DO 2°. PISO

Forro

Totalmente manchado, principalmente sob as tesouras; parte dos
rodaforros destruida; algumas substitui¢des de madeiras.

Paredes Internas de pau-a-pique com fissuras e trincas nos cantos de
amarracao. Infiltragcdes nos cantos.

Esquadrias Partes inferiores danificadas por umidade; pinturas com manchas
de mofo; ferragens e vidros danificados.

Piso Muito danificado por infiltragdes, inclusive com acimulo de adgua

de chuva; totalmente manchado e apodrecido com falta de tdbuas..

SALETA 3 DO 2°. PISO

Forro Manchas de umidade, apodrecidos na lateral da fachada Norte.

Paredes Internas de pau-a-pique com fissuras e trincas; rebocos com trincas
nos cantos de amarracdo, saliniza¢do e descascamento sob a janela.

Esquadrias Partes inferiores danificadas por umidade; pinturas com manchas
de mofo; ferragens e vidros danificados.

Piso Danificado por infiltragdes; manchas de umidade.

SALETA 4 DO 2°. PISO

Forro Manchas de umidade ao redor de todo o forro de madeira.

Paredes Internas de pau-a-pique com fissuras e trincas nos quatro cantos de
amarragdo; reboco com fissuras; infiltragao sob a janela.

Esquadrias Partes inferiores danificadas por umidade; pinturas com manchas
de mofo; ferragens e vidros danificados.

Piso Muito danificado por infiltragdes, principalmente proximo a janela;

manchas de umidade; rodapé de madeira solto.

SALETA 3 DO 1°. PISO

Forro Algumas tdbuas do forro apodrecidas. Pintura danificada.

Paredes Pintura bem danificada com mofo, bolor e empolamentos.

Esquadrias Muito danificadas com estragos generalizados nas partes de
ferragens e bases podres ou quebradas.

Piso Tabuas do assoalho apodrecidas por umidade.

SALETA 4 DO 1°. PISO

Forro Algumas tdbuas do forro apodrecidas. Pintura danificada.

Paredes Pintura bem danificada com mofo, bolor e empolamentos.

Esquadrias Muito danificadas com estragos generalizados nas partes de
ferragens e bases podres ou quebradas.

Piso Caixa com assoalho de madeira de aproxim. 15 cm sobreposto no

piso totalmente danificado.

SALETA 5 DO 1°. PISO

Forro

Algumas tabuas do forro apodrecidas. Pintura danificada.

Paredes

Pintura bem danificada com mofo, bolor e empolamentos.
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LOCAL SITUACAO

Esquadrias Muito danificadas com estragos generalizados nas partes de
ferragens e bases podres ou quebradas.

Piso Tabuas do assoalho apodrecidas por umidade.

BANHO COLETIVO

Forro Encontra-se sem forro, com telha cerdmica aparente.

Paredes Muito danificadas e manchadas de umidade, alguns trechos com
azulejos 15 x 15 cm brancos ndo originais.

Esquadrias Totalmente destruidas.

Piso Revestido de ladrilho hidraulico na parte dos lavatorios, no
restante, foram aplicadas tdbuas por ter caido o piso original de
ladrilho hidraulico.

PORAO

Forro Madeiramento do assoalho da copa e cozinha totalmente
apodrecidos.

Paredes Reboco completamente danificado por umidade, com fissuras,
mofo, bolor e destacamentos; remocao de pintura; vazamentos das
tubulacdes de agua.

Esquadrias

Piso Terreno natural ou cimentado com falhas.

CAVALARICA DO TERREO

Forro Sem revestimento, sendo aparente a estrutura de trilhos de ferro,
que suportam o assoalho do pavimento superior.

Paredes Reboco com necessidade de refazé-lo na sua totalidade.

Esquadrias Portdo de madeira de entrada quase totalmente apodrecido.

Piso Cimentado todo irregular e com remendos rachados.

ANTIGA ENTRADA DE CARRUAGENS

Forro Parte sem revestimento, sendo aparente o assoalho do pavimento
superior; outra parte revestido com laminas de madeira aglomerada
laminada. Madeiramento com pintura branca. necessitando
manutencao

Paredes Rebocos receberam conservacdo e estdo com pintura branca. Setor
sobre porta de acesso a deposito com furo até na alvenaria

Esquadrias Portdo de madeira de entrada muito danificado.

Piso Cimentado todo irregular e com remendos rachados.

DEPOSITO NO PATIO

Forro Lambri de madeira com um dos cantos destruido por infiltracao,
falta de telha e totalmente manchado de mofo.

Paredes Com manchas de umidade, inclusive esverdeadas por limo devido a
absor¢do de umidade do alicerce e por infiltracdo causada pela
falha no telhado.

Esquadrias Basculantes de ferro completamente oxidadas, com falta de vidros
e porta de madeira com manchas na pintura por mofo.

Piso Tacos de madeira necessitando manutengao, mofados ou soltos.

BANHO NO PATIO

Forro Sem forro.

Paredes Rebocos em mal estado de conservagdo. Manchas na pintura.

Esquadrias Folha da porta apodrecida por umidade.

Piso Cimentado em estado precario.
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4.1.3 Manifestacoes Patologicas do Exterior da Edificacio

Nos quadros a seguir sdo apresentados todos os locais do exterior da

edificagdo, com as imagens do levantamento da localizagcdo e a descri¢do das manifestagdes

patologicas que se apresentam, bem como a identifica¢ao preliminar das origens das mesmas.

QUADRO 8 — Paredes, frisos/cimalhas, colunas e frontdes

Fachada e posi¢ao das imagens:

Vista sul no corte longitudinal

Descri¢do por observagao visual:

Inicio de recuperagdo do reboco; manchas de | |

umidade ascendente e descascamento de |z

pintura. (Fig. 29)

Destacamento de molduras; manchas de
umidade com bolor. (Fig. 30 e 31)

Manchas de umidade por infiltragdo de aguas
pluviais com bolor. (Fig. 32)

Colunas com manchas de umidade e trincas.
(Fig. 30 e 32)

Imagens:

FIGURA 29 - Parede do porao pr(’)ia a
escada de acesso ao hall

FIGURA 32 — Frisos e coluna na parede sul

da sala de recepgdo
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Fachada e posi¢do das imagens:

Fachada oeste

i
W I THIET A T T T

Fachada norte (parte)

Descri¢do por observagao visual:

Reboco mal recuperado; manchas de umidade
ascendente e por infiltragao; eflorescéncias e
descascamento no reboco. (Fig. 33, 35, 36 e
37)

Destacamento de molduras; descascamento de
pintura; manchas de umidade com bolor na
soleira e cimalhas. (Fig. 34 ¢ 35)

Falhas no reboco e manchas de umidade. (Fig.
35)

Manchas de umidade por infiltracdo de aguas
pluviais com bolor. (Fig. 36)

Trincas na alvenaria; falta de capeamento na
platibanda; desenvolvimento de vegetacdo em
meio umido favoravel. (Fig. 36)

Imagens:

FIURA 35 — Reboco, frisos e coluna na
fachada oeste

FIGURA 37 — Rebocos na fachada norte
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cont. QUADRO 8 — Paredes, frisos/cimalhas, colunas e frontdes

Fachada e posi¢ao das imagens:

Fachada norte (parte)

Descrigdo por observacao visual:

Reboco em recuperagcdo com falhas e
manchas de umidade. (Fig. 38)

Falhas no reboco; esquadrias danificadas e
manchas de umidade. (Fig. 38)

Reboco com trincas e manchas de umidade;
mofo; bolor; crescimento de vegetacdo na
cimalha. (Fig. 39)

Imagens:

FIGURA 38 — Reboco e esquadrias em parte
da fachaa norte

FIGURA 39 — Cimalha, frontdes e platibanda
nas paredes do jardim norte

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL | UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Paredes X E E/FM X EE/FM
Fris/Cimalhas X E P/FM X FM X FM
Colunas X FM X FM
Frontdes X FM X FM




QUADRO 9 — Guarda corpos e grades de ferro
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Fachada e posi¢ao das imagens:

0U
a
nojog

E==f|T===¢

z [][]
“‘“!7@‘1

Fachada oeste

Descrigdo por observagao visual:
Grades de ferro nas aberturas sob as sacadas
muito danificadas. (Fig. 40)

Portdes de ferro trabalhados danificados por

oxidagio e falta de prote¢do; colunas de tubos | §

de ferro redondo com furos originados por

oxidacao. (Fig. 41 e 43)

Guarda corpos de ferro das sacadas sem |f

pintura e oxidados. (Fig. 42)

Imagens:

R

i;“iGU 40 — rde de ferro nas vigias dos

poroes

jardim oeste

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL | UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem

DESCOL.REVEST. Origem

Guarda-corpos X FM

Grades ferro

X M
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QUADRO 10 — Varanda e jardim oeste

Fachada e posi¢ao das imagens:

\ﬂ“ﬁ@ﬁ Tils

|\-|||| T o R i

Fachada oeste

Descrigdo por observagao visual:

Rebocos com manchas de umidade por
infiltracdo de aguas pluviais e por absorc¢do
do solo.(Fig. 44 e 45)

Crescimento de vegetacdo em muitos locais
indicando meio favoravel para seu
desenvolvimento devido a presenga de
umidade. (Fig. 44, 46 ¢ 47)

Colunas de madeira com trabalhados muito
danificadas por apodrecimento. (Fig. 45)
descolamento  de

Muitas  fissuras e

pinturas.(Fig. 44 a 47)

Imagens:

FIGURA 44 - Paredes da varanda no jardim
oeste

FIGURA 45 Paredes e coluna de madeira
da Varanda no ardlm oeste _

FIGURA 47 - Paredes do pordo no jardim

oeste
TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL | UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Varanda Oeste X FM X FM X FM
Jardim Oeste X EEFM X MI X EE/FM




QUADRO 11 — Varanda e jardim norte
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Fachada e posicdo das imagens:

Fachada norte (parte)

Descrigdo por observagdo visual:

Reboco totalmente danificado com manchas de
umidade;  algumas  recuperagdes  mal
executadas; mofo; bolor; cimalhas quebradas.
(Fig. 50 e 51)

Colunas de madeira apodrecidas; esquadrias
muito danificadas; furos na alvenaria em locais
provaveis de fixacdo de guarda-corpo. (Fig. 48
a 50)

Reboco com destacamento e trincas e
descascamento na pintura; estrutura de
madeira totalmente apodrecida; falta de telhas;
lambrequim danificado. (Fig. 48 a 50)

Imagens:
il "=\

FIGURA 50 — Paredes do pordo no jardim

norte

FIGURA 51 - Paredes do pordo no jardim

norte




Cont. QUADRO 11 — Varanda e jardim norte

66

Fachada e posicdo das imagens:

52
53 =
X 2\
o0l [T
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a
HE|(NE/ER d d 0
na (10} a o U0
i) [

Fachada norte (parte)

Descrigdo por observagao visual:
Reboco com manchas de umidade, mofo;
bolor. (Fig. 52 e 53)

Colunas de madeira apodrecidas. (Fig. 52 e
53)

Descascamento na pintura; estrutura de
madeira e forro totalmente apodrecidos; falta
de telhas; lambrequim danificado. (Fig. 52 e

53)

Imagens:

FIURA 52 - Estrutura de r"nadei-reiie
lambreq ' a varanda no 'ardi norte

FIGURA 53 - Paredes, lambrequim e forro
de madeira na varanda norte

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE | Origem |FISS./TRINCAS Origem |DESCOL.REVEST. Origem
Varanda Norte X FM X FM X FM
Jardim Norte X EEFM X M I/FM
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QUADRO 12 — Patio

Fachada e posi¢ao das imagens:

0ol ool ilao 54
oollloollliao
56/ 57" \55

Fachada leste

Descrigdo por observagao visual:

Rebocos com trincas e manchas de umidade;
mofo; bolor; descascamento na pintura;
estrutura de madeira da cobertura e esquadrias

danificadas. (Fig. 54 a 57)

Soleiras e espelhos da escada danificados. e

(Fig. 56 ¢ 57)

Imagens:

FIGURA 54 — Paredes e escoamentopluvial
na fachada leste

(s

FIGURA 55 — Paredes e escoamanto pluvial
na fachada leste

n{ s Skl

(10 banho

FIGURA 57 — Paredes proximas a escada de
acesso a copa




cont. QUADRO 12 — Patio
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Fachada e posi¢ao das imagens:

Fachada leste

Descrigdo por observagdo visual:

leboco com trincas € manchas de umidade;
mofo; bolor; descascamento na pintura;
esquadrias e vidros danificados; tubulagdes de
aguas pluviais destruidas e de abastecimento de
agua danificadas contribuindo para as
manifestagdes patologicas de reboco. (Fig. 58 a

61)

Imagens:

FIGURA 59 — Paredes e esquadrias na
fachada leste

FIGURA 60 - Paredes e esquadrias na
fachada leste

FIGURA 61 - Paredes e tubulagdes na
fachada leste
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cont. QUADRO 12 — Patio

Fachada e posicdo das imagens:

Fachada leste

Descrigao por observagado visual:
\Ivenaria revestida com telha ondulada metélica
oxidada; esquadrias e pingadeiras de madeira

apodrecidas; calha e tubo de queda

interrompidos. (Fig. 62 a 64)

Imagens:

BN

- kg wr

FIGURA 62 — Esquadrias e paredes externas
da copa e banho

IGURA 63 - Revestimento da alvenaria do
2°. piso com chapa metalica na fachada leste

FIGURA 64 - Revestimento da alvenaria do
2°. piso com chapa metalica na fachada leste

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem

FISS./TRINCAS Origem

DESCOL.REVEST.  Origem

Pétio X EEFM X

FM X FM
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QUADRO 13 — Telhados, platibandas e estatuetas/jarros

Fachada e posi¢ao das imagens:

Planta de cobertura e localizagao

Descrigao por observagdo visual:
Cimalha superior

danificados. (Fig. 65 ¢ 66)

¢ balaustres aloucados £

Aloucado dos jarros e estatuetas com fissuras.
(Fig. 65 e 66)

Telhas mofadas, quebradas ou deslocadas;

falta de limpeza das telhas canal e obstrucao

no rufo. (Fig. 67 a 69)

FIGURA 65 — Platibanda, balaustres e

adornos da fachada oeste
=

FIGRA 66 — Cimalha superior € plaianda

no jardim norte
B pm ¢l .
Maswpm 50 ol
Bl o g

sainm

e T -

i - . . |
FIGURA 69 — Telhas, rufo e reservatorio
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Fachada e posicao das imagens:

Planta de cobertura e localizagao

Imagens:

_ “ 7 R ‘ = -1I TR M )

Descrigdo por observagao visual:

Balatistres alougados das platibandas com |

fissuras. (Fig. 73)
Telhas mofadas, quebradas ou deslocadas;

falta de limpeza das telhas canal e obstrucdo |

no rufo. (Fig. 70 a 73)

Reboco com manchas de umidade, mofo; | ™ "

bolor; falta de telhas. (Fig. 72 ¢ 73)

IGURA 72 — Telhad sobre banho

"'_ A .l; T

FIGU 73 — ltibanda e thado sore
escritorio do conselheiro




cont. QUADRO 13- Telhados, platibandas e estatuetas/jarros

Fachada e posi¢cdo das imagens:

76

Planta de cobertura e localizag¢ao

Descricao por observagao visual:

Alougado dos jarros, balatstres e estatuetas
com fissuras. (Fig. 75 a 77)

Reboco das platibandas danificado, com
manchas de umidade, mofo, bolor e
eflorescéncias; crescimento de vegetacdo sobre
as platibandas; telhas mofadas, quebradas ou

deslocadas; falta de limpeza das telhas canal e | s
rachadura entre reboco e rufo de massa. (Fig. ||

74 a77)

Trilho de ferro unindo canto das platibandas.
(Fig. 76 ¢ 77)

Rebocos com manchas de umidade por
infiltracdo. (Fig. 75 a 77)

Crescimento de vegetacdo em muitos locais
indicando meio favoravel de umidade. (Fig.
77)

Muitas fissuras e descolamento de pinturas.
(Fig. 77)

Imagens:

-

I
I
V
I
I

dormitorio 1

FIGURA 74 — Telhas proximas a clipula

i

3 '-.!I

FIGRA 76 - Platibana Ie telhado sobre

FIGURA 77 - Vegetacao no telhado

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Telhados/Platib X FM X FM X FM
Estat./Jarros X FM




73

4.1.4 Manifestacoes Patologicas do Interior da Edificacio

Nos quadros a seguir sdo apresentados todos os compartimentos do interior da

edificacdo, com a localizagdo e a descricdo das manifestagdes patologicas que se apresentam,

bem como a classificacdo e a identificagdo das origens.

QUADRO 14 — Hall

Planta baixa e posicao das imagens:

Hall

Descrigdo por observagao visual:

Estuque apodrecido, forro, adornos e rodaforro
em gesso com manchas de umidade e
destacamento; moldura de madeira da porta de
entrada danificados por infiltragdes; reboco
com trincas; revestimento de escaiola com

manchas de umidade. (Fig. 78)

Reboco e revestimento de escaiola com
manchas de umidade; moldura de madeira,
marco e porta apodrecidos por infiltragdes.
(Fig. 79)

Imagens:

FIGURA 78 — Forro de gesso, rodaforro e

moldura da

porta principal de acesso ao hall

FIGURA 79 — Parte inferior da moldura e
marco da porta principal de acesso ao hall

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM
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QUADRO 15 — Sala de recepgao

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

Sala de Recepcao

Descricao por observagao visual:

Reboco, molduras de madeira, marcos e portas
com manchas de umidade. (Fig. 80 e 81)

Forro e rodaforros de gesso com manchas de
umidade e destacamentos. (Fig. 81)

Falta de quase totalidade das ferragens das
esquadrias. (Fig. 80)

Assoalho de madeira desgastado e com danos
originados por cupim ou pregos. Parte proxima
a fachada oeste apodrecida.

Imagens:

——

FIGURA 80 — Paredes e esquadrias da sala
de recepcao

FIGURA 81 — Forro e rodaforros de gesso na
sala de recepgao

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM




QUADRO 16 — Sala do piano

75

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Sala do piano

Descricao por observagao visual:

Forro e rodaforros de gesso, reboco e moldura
de madeira com mancha de umidade. (Fig. 82
e 83)

Parede da fachada oeste com mancha de
umidade.

Quase totalidade das ferragens faltando.
Assoalho de madeira desgastado e com danos
Origemdos por cupim ou pregos. Parte
proxima a fachada oeste apodrecida.

Imagens:

FIGURA 82 - Forro e rodaforros de gesso na
sala do piano

FIGURA 83 - Rodaforros de gesso e
esquadria da sala do piano

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 17 — Dormitoério do conselheiro

Planta baixa e posicdo das imagens:

Dormitério do conselheiro

Descricao por observagao visual:

Estuque apodrecido, forro, adornos e rodaforro
de gesso com manchas de umidade e
destacamentos. (Fig. 84)

Parede revestidas com laminas de madeira
reconstituida diretamente sobre alvenaria de
tijolos sem reboco. (Fig. 84)

Quase totalidade das ferragens das esquadrias
faltando e com pintura danificada.

Parte do assoalho de madeira proximos a
fachada norte com apodrecimento por ataque
de cupim. (Fig. 85)

Imagens:

FIGURA 84 — Estuque, forro e rodaforros de
gesso do dormitdrio do conselheiro

FIGURA 85 — Assoalho de madeira do
dormitdrio do conselheiro

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 18 — Banho do conselheiro

Planta baixa e posi¢ao das imagens:

BANHO

Banho

Descricao por observagao visual:

Ladrilho hidrdulico no piso desgastado e
manchado; esquadria de madeira apodrecida.
(Fig. 86 ¢ 88)

Forro de madeira, adornos e rodaforro com
manchas de umidade e destacamento. (Fig. 87)

Imagens:

do banho do conselheiro

FIGURA 88 — Banheira e”pi‘so' de ladrilh
hidraulico do banho do conselheiro

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X FM X MIFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM




QUADRO 19 —

78

Dormitoério 1

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

i

w5

DORMITORIO 1

]

Dormitoério 1

Descricao por observagao visual:

Forro, adornos e rodaforro de gesso com
manchas de umidade e destacamento. (Fig. 89)
Rebocos com manchas de umidade e mofo.
(Fig. 90)

Base do marco da porta da fachada norte

Imagens:

FIGURA 89 - Forro e rodaforros de gesso do
dormitorio 1

o

FIGURA 9 - Esquadria do dormitério 1 na
fachada norte

apodrecida e pinturas das esquadrias
danificadas
TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 20 — Dormitoério 2

Planta baixa e posicao das imagens: Imagens:

FIGURA 91 — Rodapé de madeira com
pintura marmorizada no dormitorio 2

ORIO 2

Dormitério 2

FIGURA 92 — Assoalho no dormitorio 2

Descricao por observagao visual:

Descascamento da pintura; manchas de
umidade, eflorescéncias e destacamento do
reboco; rodapé e piso danificados por cupim e
umidade. (Fig. 91 ¢ 92)

Forro, adornos e rodaforro de gesso com
manchas de umidade e destacamento. (Fig. 93)

FIGURA 93 — Forro e rodaforros de gesso no
dormitério 2

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 21 — Saleta 1 do 1°. piso

Planta baixa e posicdo das imagens: Imagens:

= -
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FIGURA 94 — Forro e rodaforros de gesso na
saleta 1 do 1°. piso

FIGURA 95 — Molduras e rodapé de madeira

Saleta 1 na saleta 1 do 1°. piso

Descricao por observagao visual:

Estuque apodrecido; forro, adornos e rodaforro
de gesso com manchas de umidade e
destacamento (Fig. 94)

Molduras de madeira apodrecidas; marcos e
reboco com manchas de umidade, mofo,
fissuras e empolamento (Fig. 95 e 96)

Assoalho de madeira com furos de cupim;

rodapé de madeira apodrecido por umidade. FIS}URA‘%._ CanEo da saleta 1 do 17 piso
(Fig. 97) proximo a circulagdo

FIGURA 97 — Lareira da saleta 1 do 1° piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM




QUADRO 22 — Distribui¢ao
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

DISTRIBUIGAO

Distribui¢ao

Descricao por observagao visual:

Assoalho de madeira danificado por cupim; |;

estrutura de apoio do assoalho apodrecida com
afundamentos; descascamento da pintura e
destacamento de parte do reboco. (Fig. 98 ¢
99)

Estuque apodrecido; forro, adornos e rodaforro
de gesso com manchas de wumidade e
destacamento; recuperacdo do reboco interno
da cupula incompleto. (Fig. 100)

Imagens:

FIGURA 98 - Assoalhadisribuigéo

FIGURA 99 - Assoalho na distribuigao

FIGURA 100 - Estuque da ctpula, forro,
adornos e rodaforros de gesso na distribuicao

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 23 — Circulagao proxima ao banho do conselheiro

Planta baixa e posi¢ao das imagens:

Planta baixa 1°. piso

e

~.
CIRC. 'b

s

Circulacdo prox. ao banho do conselheiro

Descricao por observagao visual:

As paredes revestidas de escaiola em bom
estado. (Fig. 102)

Algumas trincas e descolamento em pequena
parte do reboco.

Pintura das esquadrias mofada e
descolamentos de tinta. (Fig. 101 e 102)

com

Imagens:

e
N\

FIGURA 101 - Assoalo e esquadrias na

circulagdo préxima ao banho do conselheiro

FIGURA 102 - Escaola e esquadrias na
circulagdo préxima ao banho do conselheiro

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM
Paredes X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM




QUADRO 24 — Circulagio proxima a saleta 2 do 1°. piso
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

Circulagdo prox. a saleta 2

Descricao por observagao visual:

Estuque apodrecido, forro, adornos e rodaforro
de gesso com manchas de umidade e
destacamento. (Fig. 103 e 104)

Imagens:

FIGURA 104 - Estuque, forro e rodaforros
na circulagdo proxima a saleta 2 do 1°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X F Man
Esquadrias X FM X EE/FM
Piso X EEFM X EE/FM




84

QUADRO 25 — Saleta 2 do 1°. piso

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Saleta 2

Descricao por observagao visual:

Estrutura de  diviséria ndo  original;
destacamento de reboco; assoalho de madeira
e barroteamento apodrecido; moldura, marcos
e portas da esquadria de madeira apodrecidos.
(Fig. 105 ¢ 106)

Revestimento de escaiola com manchas de
umidade, mofo empolamntos e fissuras;
destacamento de reboco. (Fig. 106)

Imagens:

FIGURA 105 — Parede e edra na saleta
2 do 1°. piso

FIGURA 106 — Assoalho, esquadrias ¢
paredes na saleta 2 do 1°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X EEFM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X EE/FM
Piso X EE/FM X EE/FM
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QUADRO 26 — Passadigo 1

Planta baixa e posicao das imagens: Imagens:

FIGURA 107 — Assoalho, rodapés, molduras,
esquadrias e paredes no passadigo 1

PASSADIGCO

-
)
N

Passadigo 1

Descricao por observagao visual:

Assoalho com diversas partes desniveladas por
apodrecimento da estrutura da base. (Fig. 107)
Forro de estuque, adornos e rodaforro de gesso
com manchas de umidade e destacamento.
(Fig. 108)

Escaiola com trincas e partes destacadas.
Rebocos com manchas de umidade e
destacamento; marcos, guarni¢gdes e molduras
apodrecidas por infiltragdes. (Fig. 109) FIGURA 109 — Parede, molduras e
esquadrias no passadigo 1

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM




QUADRO 27 —
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Sala de jantar

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

SALA DE JANTAR

7
pS

Sala de jantar

Descricao por observagao visual:

Estuque apodrecido; forro, adornos e rodaforro
de gesso com manchas de umidade e
destacamento; rebocos com fissuras e pinturas
com manchas de umidade. (Fig. 110 e 111)

Imagens:

FIGURA 110 — Paredes, esquadrias,
molduras, forro e rodaforros na sala de jantar

FIGURA 111 — Paredes, forro e rodaforros
na sala de jantar

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso
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QUADRO 28 — Copa

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

Copa

Descricao por observagao visual:

Reboco e pinturas com empolamentos; falhas
de reboco; piso de assoalho de madeira
danificado por cupim e umidade, com muitos
afundamentos; marcos e rodapés totalmente
apodrecidos. (Fig. 112 a 114)

Manchas de umidade, fissuras e
destacamentos; esquadrias totalmente
destruidas e sem vidros. (Fig. 113 e 114)
Ceramica sextavada vermelha aplicada sobre
assoalho original com destacamentos. (Fig.
115)

Imagens:

FIGURA 112 — Paredes, esquadrias e forro
de madeira na copa

FIGURA 114 — Assoalho, rodapé, paredes e
esquadrias na copa

FIGURA 115 — Assoalho, ceramica, rodapés,
paredes e esquadrias na copa




cont. QUADRO 28 — Copa
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

g
v

COPA

Copa

Descricao por observagao visual:

Forro e rodaforro de madeira com manchas de
umidade;  reboco e  pinturas  com
empolamentos, manchas de umidade, fissuras
e destacamentos. (Fig. 116)

Imagens:

de madeira na copa

e

FIGURA 116 — Paredes, 0 e rodaforros

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem [FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EEFM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EEFM X EEFM
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QUADRO 29 — Cozinha

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

COZINHA
?

70 77 >

7

(O ?

Cozinha

Descricao por observagao visual:

Azulejos originais destacados; esquadrias de

madeira muito danificadas e sem vidros. (Fig. |

117)

P
Forro e rodaforro de madeira apodrecidos; ||
rebocos com manchas de umidade, fissuras, |"
empolamentos e destacamentos. (Fig. 118 e

Imagens:

FIGURA 117 — Azulejos e esquadrias na
cozinha

‘:y z =3 .:a:.';:‘ QJ v . 3 o
FIGURA 118 — Paredes, forro e rodaforros
de madeira na cozinha

>

119)
i
‘; o 8 e
FIGURA 119 - Paredes, forro e rodaforros de
madeira na cozinha
TIPO DE MANIF ESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EEFM X EE/FM




QUADRO 30 — Passadigo 2
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

PASS,

L1811

Passadigo 2

Descricao por observagao visual:

Forro e rodaforro de madeira apodrecidos;
rebocos com manchas de umidade, fissuras e
destacamentos. (Fig. 120)

Assoalho com afundamentos Origemdos por

apodrecimento da base por infiltragdes. (Fig.
121)

Imagens:

FIGURA 121 - Esquadrias, paredes, assoalho
e rodapés de madeira no passadigo 2

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem| FISS./TRINCAS Origem |DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EEFM X EEFM
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QUADRO 31 — Escritorio do conselheiro

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Planta baixa 1°. piso

>
S

2
A?ESGRITORIO

CONS.MACIE|

Escritorio do conselheiro

Descricao por observagao visual:

Forro e rodaforro de madeira apodrecidos;
rebocos com manchas de umidade, fissuras e
destacamentos. (Fig. 122)

Esquadrias danificadas e apodrecidas; assoalho
de madeira apodrecido e com afundamentos
por cupim e umidade; soleira quebrada. (Fig.
123)

Imagens:

FIGURA 122 — Paredes, esqadrias, forro e

rodaforros no escritorio do conselheiro
BT ) ;

FIGURA 123 — Assoalho, soleira e
esquadrias no escritorio do conselheiro

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem| FISS./TRINCAS Origem |DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EEFM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
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QUADRO 32 — Salao ao lado do escritorio do conselheiro

Planta baixa e posi¢ao das imagens:

Saldo ao lado do escritorio do conselheiro

Descricao por observagao visual:

Forro de madeira apodrecido; rebocos com
manchas de umidade, fissuras €
destacamentos; esquadrias danificadas, sem
vidros e apodrecidas; assoalho de madeira
apodrecido e com afundamentos por cupim e
umidade. (Fig. 124 e 125)

Imagens:

FIGURA 124 — Paredes, esquadrias, assoalho
e forro de madeira no saldo ao lado do

escritorio do conselheiro

"o —

FIGURA 125 - Paredes, esquadrias, assoalho
e forro de madeira no saldo ao lado do
escritorio do conselheiro

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem| FISS./TRINCAS Origem |DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 33 — Cavalariga do 1°. piso

Planta baixa e posi¢ao das imagens:

CAVALARICA

b e
A%

L]

2
R

=

Bl

Cavalarica

Descricao por observagao visual:

Forro de madeira apodrecido; rebocos com|

manchas de umidade, fissuras e
destacamentos; esquadrias danificadas, sem
vidros e apodrecidas; assoalho de madeira
apodrecido e com afundamentos por cupim e
umidade. (Fig. 126 a 128)

Imagens:

FIGURA 126 — Paredes e forro de madeira
na cavalarica do 1°. piso

FIGRA.' 12 - Paredes e forro de madeira na
cavalariga do 1°. piso

FIGURA 128 - Predes e forro de madeira na
cavalariga do 1°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |[FISS./TRINCAS Origem |DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 34 — Escada de acesso ao 2°. piso

Planta baixa e posicao das imagens: Imagens:

Planta baixa 1°. piso

FIGURA 129 - Paree, assoalho, rodapé e
escada de acesso ao 2°. piso

§
{
")

N

Planta baixa 2. piso

129

_— FIGURA 130 — Paredes, esquadria e rodapé
L de madeira na escada de acesso ao 2°. piso

CIRCUL.

Escada de acesso ao 2°. piso

Descrigdo por observagao visual:

Assoalho de madeira apodrecido; pintura
danificada no guarda-corpo e degraus; reboco
com manchas de umidade e pintura danificada.
(Fig. 129)

Reboco e pintura com manchas de umidade;
esquadria danificada; rodapé de madeira com
manchas de umidade e pintura danificada.
(Fig. 130)

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem

Forro X FM X FM

Paredes X EP/FM X EP/FM EP/FM

X
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM




95

QUADRO 35— Saleta 1 do 2°. piso

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Saleta 1

Descricao por observagao visual:

Forro e rodaforro de madeira com manchas de
umidade e apodrecidos. (Fig. 131)

Reboco com manchas de umidade, fissuras e
empolamentos; barroteamento e assoalho de
madeira danificados por infiltragdes. (Fig. 131
e 132)

Imagens:

FIGURA 131 — Paredes, assoalho, rodapés,
esquadria, forro e rodaforros de madeira na
saleta 1 do 2°. piso

FIGURA 132 — Paredes, assoalho, rodapés e
esquadria na saleta 1 do 2°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EP/FM X EP/FM X EP/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM




QUADRO 36— Saleta 2 do 2°. piso
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Planta baixa e posicdo das imagens:

Saleta 2

Descrigdo por observagdo visual:

Forro e rodaforro de madeira com manchas de

umidade, apodrecido e com destacamentos; |

reboco com manchas de umidade, fissuras e
empolamentos. (Fig. 133 e 134)
Esquadrias de madeira danificadas
umidade. (Fig. 133 ¢ 135)

Rodapés, barroteamento e assoalho de madeira
danificados por infiltragdes e com falhas. (Fig.
133,135 e 136)

por

Imagens:

FIGURA 133 — Paredes, assoalho, rodapés,
esquadria, forro e rodaforros de madeira na
saleta 2 do 2°. piso

FIGURA 134 — Paredes, forro e rodaforros
de madeira na saleta 2 do 2°. piso

FIGURA 135 - Paredes, assoalho, rodapés,
esquadria, forro e rodaforros de madeira na
saleta 2 do 2°. piso

- e

FIGURA 136 — Assoalho, rodapés e parede
na saleta 2 do 2°. piso
TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem | FISS./TRINCAS Origem [ DESCOL.REVEST.  Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EP/FM X EP/FM X EP/FM
Esauadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 37— Saleta 3 do 2°. piso

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Saleta 3

Descricao por observagao visual:

Forro e rodaforro de madeira com manchas de
umidade. (Fig. 137)

Reboco com manchas de umidade, fissuras e
rachadura no canto da fachada norte. (Fig.
137)

Empolamentos;  esquadrias de  madeira
danificada por umidade; rodapés,
barroteamento e assoalho de madeira

danificados por infiltracdes.

Imagens:

FIGURA 137 — Paredes, forro e r(;daforros
de madeira na saleta 3 do 2° piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EP/FM X EP/FM X EP/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM

QUADRO 38— Saleta 4 do 2°. piso
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Planta baixa e posi¢ao das imagens:

SALETA 2
2200 m2’

q SALETA 1
3765 m2

Planta baixa 2°. piso

SALETA 4

Saleta 4

Descri¢do por observagao visual:

Reboco com manchas de umidade, fissuras e
empolamentos;  esquadrias de  madeira
totalmente danificada por umidade; rodapés,
barroteamento e assoalho de madeira
danificados por infiltracdes. (Fig. 138 e 139)

Imagens:

FIGURA 138 — Parede, rodapé e esquadria
de madeira na saleta 4 do 2°. piso

FIGURA 139 — Parede, assoalho e rodapé de
madeira na saleta 4 do 2°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EP/FM X EP/FM X EP/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
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QUADRO 39— Saleta 3 do 1°. piso

Planta baixa e posi¢do das imagens:

‘ h.ﬁ&
SALETA 3

Saleta 3

Descricao por observagao visual:

Reboco com manchas de umidade, mofo, bolor
e empolamentos; esquadrias de madeira
totalmente danificada por umidade. (Fig. 140)
Rodapés, barroteamento e assoalho de madeira
danificados por infiltragdes.

Imagens:

S .| ot N0
FIGURA 140 — Paredes e esquadria na saleta
3 do 1°. piso

v
>

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EEFM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
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QUADRO 40- Saleta 4 do 1°. piso

Planta baixa e posi¢do das imagens:

SALETA 4

Saleta 4

Descricao por observagao visual:

Reboco com manchas de umidade, fissuras e
empolamentos;  esquadrias de  madeira
totalmente danificada  por  umidade;
barroteamento e assoalho de madeira
danificados por infiltragdes. (Fig. 141)

Caixa com assoalho de madeira de
aproximadamente 15 cm sobreposta no piso
totalmente danificado. (Fig. 141)

Imagens:

FIGURA 11 - Paredes e assoalho de
madeira na saleta 4 do 1°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EEFM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM




QUADRO 41- Saleta 5 do 1°. piso
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

Imagens:

Planta baixa 1°. piso

Saleta 5

SALETA 5

> [

Descricao por observagao visual:

Reboco com manchas de umidade, fissuras e

empolamentos;

totalmente danificada por umidade; tdbuas do
assoalho com falhas Origemdas por umidade
ou cupim. (Fig.

esquadrias  de

142)

madeira

e degraus de madeira na saleta 5 do 1°. piso

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM
Paredes X EEFM X FM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
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QUADRO 42— Banho coletivo

Planta baixa e posi¢do das imagens:

ICOLETIVO

Banho coletivo

Descricao por observagao visual:

Piso de tabuas em substituicdo ao ladrilho
hidraulico com falhas e manchas de umidade;
esquadrias apodrecidas; revestimento ndo
original de azulejos com manchas de umidade
e descolamentos. (Fig. 143 e 144)

Esquadrias destruidas; reboco com manchas de
umidade, fissuras e empolamentos. (Fig. 144)

Imagens:

FIGURA 143 ards V assolho no banho
coletivo

FIGURA 144 — Paredes e esquadria no banho
coletivo

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro
Paredes X MIFM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM




QUADRO 43 — Porao

103

Planta baixa e posi¢do das imagens:

Porao

Descricao por observagao visual:

Reboco  completamente  danificado  por
umidade, com fissuras, mofo, bolor e
destacamentos; remogao de pintura. (Fig. 145
a 148)

Vazamentos das tubulagdes de agua. (Fig. 145)
Madeiramento do assoalho da copa e cozinha
totalmente apodrecidos. (Fig. 147)

Imagens:

FIGURA 146 — Piso ¢ parede no porﬁ

i

-

FIGURA 148 — Piso e paredes no pordo

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM X FM/EP
Paredes X FM/E P X F M/E P X FM/EP
Esquadrias X FM X FM
Piso X F M/E P X FM




QUADRO 44— Cavalarica do térreo
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

==

Planta baixa térreo

CAVALARIGA|

>
%

2

Cavalariga

Descricao por observagao visual:

Reboco danificado por umidade, com fissuras,
destacamentos e remog¢do de pintura; ceramica
vermelha de revestimento da churrasqueira
com destacamentos; piso cimentado irregular.
(Fig. 149 ¢ 150)

Imagens:

do térreo

do térreo

FIGURA 149 — Piso e paredes na cavalariga

FIGURA 15 — Paredes e teto na cavalarica

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro
Paredes X EEFM X EEFM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EEFM X ZEFM X EEFM
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QUADRO 45 — Antiga entrada de carruagens

Planta baixa e posicao das imagens: Imagens:

==

Planta baixa térreo FIGURA 151 — Paredes e teto na antiga
entrada de carruagens

ANTIGA ENTRADA
PARA CARRUAGENS

-
<o

Antiga entrada de carruagens

Descricao por observagao visual:

Reboco danificado por umidade, com fissuras,
destacamentos, furos na alvenaria e remog¢ao
de pintura. (Fig. 151)

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem

Forro

Paredes X EE/FM X EE/FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X E E/FM X i E/FM X EE/FM
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QUADRO 46 — Deposito no patio

Planta baixa e posi¢do das imagens:

N T —
d ]
I
Il

T T
(LI o a
= — T

a a

Planta baixa térreo

_ |

DEPOSITO

B

Deposito

Descricao por observagao visual:

Reboco danificado por umidade, com fissuras
e destacamentos; remocdo de pintura; piso
cimentado irregular. (Fig. 152)

Imagens:

FIGURA 152 — Paredes, esquadrias e teto no
deposito no patio

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro X FM
Paredes X EE/FM
Esquadrias X EE/FM
Piso X EE/FM




QUADRO 47 — Banho no patio
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Planta baixa e posi¢do das imagens:

d I —
o o ronso]
o o ﬂ ﬂ

Planta baixa térreo

Banho

Descricao por observagao visual:

Rebocos em mal estado de conservacao.
Manchas na pintura. Esquadrias com partes
apodrecidas por umidade. Piso cimentado com
muitas manchas de umidade e fissuras. (Fig.

Imagens:

patio

FIGURA 15A3 — Paredes e piso no banho no

153)
TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
LOCAL UMIDADE Origem |FISS./TRINCAS Origem |[DESCOL.REVEST. Origem
Forro
Paredes X EEFM EEFM X EEFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EEFM ZEFM X EE/FM




4.1.5 Manifestacoes Patologicas e Identificacdo Preliminar das Origens
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QUADRO 48 — Levantamento de manifestagdes patologicas e identificagdo preliminar das
origens por local externo da edificacdo

TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA

LOCAL UMIDADE Origem FISSURAS Origem | DESCOLAM.  Origem
TRINCAS REVESTIM.

Paredes X EE/FM X EE/FM
Frisos/ Cimalhas X EP/FM X FM X FM
Platibandas X FM X FM X FM
Colunas X FM X FM
FrontGes X FM X FM
Guarda-corpos X FM
Estatuetas/Jarros X FM
Grades de ferro X FM
Varanda Oeste X FM X FM X FM
Jardim Oeste X EE/FM X MI X EE/FM
Varanda Norte X FM X FM X FM
Jardim Norte X EEFM X MI/FM
Patio X EE/FM X FM X FM

Obs.: Os Erros de Projeto, Erros de Execucdo e Materiais Inadequados basearam-se em critérios construtivos
atuais, ndo caracterizando erros de projeto, execugdo ou utilizacdo de materiais inadequados para a época da
construgdo (1878). Também foram consideradas origens por Erros de Execucdo aquelas manifestacdes
patologicas originadas pelas diversas tentativas de reforma ou manutengdo que ocorreram na edificacdo, ao
longo dos seus 124 anos.

QUADRO 49 — Levantamento de manifestagdes patologicas e identificagdo preliminar das
origens por compartimento e por local interno da edifica¢do

LOCAL TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
UMIDADE Origem FISSURAS Origem DESCOLAM. Origem
TRINCAS REVESTIM.
HALL
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM
SALA DE RECEPCAO
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
SALA DO PIANO
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
DORMITORIO DO CONSELHEIRO
Forro X FM X FM X FM
Paredes
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
BANHO
Forro X FM X FM
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cont. QUADRO 49 — Levantamento de manifestagdes patoldgicas e identificagcdo preliminar
das origens por compartimento e por local interno da edificacdo

LOCAL TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
UMIDADE Origem FISSURAS Origem DESCOLAM. Origem
TRINCAS REVESTIM.

Paredes X FM X MI/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM
DORMITORIO 1
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
DORMITORIO 2
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
SALETA 1 DO 1°. PISO
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
DISTRIBUICAO
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM
Esquadrias X FM
Piso X FM X FM
CIRCULACAO PROXIMA AO BANHO DO CONSELHEIRO
Forro X FM
Paredes X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM
CIRCULACAO PROXIMA A SALETA 2 DO 1°. PISO
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X E E/FM
Piso X EE/FM X EE/FM
SALETA 2 DO 1°. PISO
Forro X FM X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X E E/FM
Piso X FM X EE/FM
PASSADICO 1
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
SALA DE JANTAR
Forro X FM X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias FM FM
Piso
COPA
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
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cont. QUADRO 49 — Levantamento de manifestagdes patoldgicas e identificagcdo preliminar
das origens por compartimento e por local interno da edificacdo

LOCAL TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
UMIDADE Origem FISSURAS Origem DESCOLAM. Origem
TRINCAS REVESTIM.

Piso X EE/FM X EE/FM
COZINHA
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X E E/FM X EE/FM
PASSADICO 2
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
ESCRITORIO DO CONSELHEIRO
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
SALAO AO LADO DO ESCRITORIO DO CONSELHEIRO
Forro X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
CAVALARICA DO 1°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X FM X FM X FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
ESCADA DE ACESSO AO 2°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EPFM X EPFM X EPFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM
SALETA 1 DO 2°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EPFM X EPFM X EPFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
SALETA 2 DO 2°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EPFM X EPFM X EPFM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
SALETA 3 DO 2°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EPFM X EP/FM X EP/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
SALETA 4 DO 2°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EPFM X EP/FM X EP/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X FM X FM
SALETA 3 DO 1°. PISO
Forro | X FM X FM
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cont. QUADRO 49 — Levantamento de manifestagdes patoldgicas e identificagcdo preliminar
das origens por compartimento e por local interno da edificacao

LOCAL TIPO DE MANIFESTACAO PATOLOGICA
UMIDADE Origem FISSURAS Origem DESCOLAM. Origem
TRINCAS REVESTIM.

Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
SALETA 4 DO 1°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
SALETA 5 DO 1°. PISO
Forro X FM X FM
Paredes X EE/FM X FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM
BANHO COLETIVO
Forro
Paredes X MI/FM X FM FM
Esquadrias X FM FM
Piso X FM FM
PORAO
Forro X FM X FM/EP
Paredes X F M/E P X F M/E P X F M/E P
Esquadrias X FM X FM
Piso X F M/E P X
CAVALARICA DO TERREO
Forro
Paredes X EEFM X EEFM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM X EE/FM
ANTIGA ENTRADA DE CARRUAGENS
Forro
Paredes X EEFM X EEFM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM X EE/FM
DEPOSITO NO PATIO
Forro X FM
Paredes X EE/FM
Esquadrias X EE/FM
Piso X EE/FM
BANHO NO PATIO
Forro
Paredes X E E/FM X E E/FM X EE/FM
Esquadrias X FM X FM
Piso X EE/FM X EE/FM X EE/FM
Obs.: -As manifestagdes patologicas de Fissuras e Trincas ndo se aplicam a Esquadrias e Pisos dos

ambientes internos.

-As manifesta¢des patoldgicas de Fissuras e Trincas ndo se aplicam a Forros de Madeira.
-Os Erros de Projeto, Erros de Execucdo ¢ Materiais Inadequados basearam-se em critérios

construtivos atuais, ndo caracterizando erros de projeto, execucdo ou utilizagdo de materiais

inadequados para a época da construcdo (1878). Também foram considerados Erros de Execucao

aquelas manifestagdes patologicas que ocorreram pelas diversas tentativas de reforma ou

manutencdo na edificacdo, ao longo dos seus 124 anos.
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4.1.6 Incidéncias e Origens das Manifestacoes Patolégicas

Com base nos quadros de Levantamento de Manifestagdes Patoldgicas e
Identificacdo Preliminar das Origens no Exterior e Interior da Edificacdo (Quadros 48 ¢ 49) e
nas tabelas confeccionadas a partir das mesmas (Anexos A, B e C), foi possivel confeccionar
graficos que facilitam a visualiza¢do e percep¢ao das incidéncias, bem como das origens das

manifestagdes patologicas em toda a edificagdo (Fig. 154 a 163).

PERCENTUAIS DE LOCAIS

Umidade Fissuras/Trincas Descol. Revest.

TIPOS DE MANIFESTAGAO PATOLOGICA

FIGURA 154 — Percentuais de locais com alguma manifesta¢ao patologica no exterior da

edificacdo

MANIFESTACOES
PATOLOGICAS

N°. DE LOCAIS COM

A\ ¥
& & & e ORIGEM

FIGURA 155 — Origens das manifestacdes patoldgicas de umidade no exterior da edificacao
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MANIFESTAGOES
PATOLOGICAS

N°. DE LOCAIS COM

ol & ORIGEM

FIGURA 156 — Origens das manifestagdes patologicas de fissuras e trincas no exterior da

edificacao

MANIFESTAGOES
PATOLOGICAS

N°. DE LOCAIS COM

&
& N ORIGEM

FIGURA 157 - Origens das manifestagdes patologicas de descolamento de revestimentos no

exterior da edificacao
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100%

90%{

80%- A

0%

60%- A

50%- A

40% A
3%t A

20%4

PERCENTUAIS DE
COMPARTIMENTOS

0%

0%

forro paredes esquadrias piso

LOCALIZAGAO DAS MANIFESTAGOES PATOLOGICAS

FIGURA 158 — Percentuais de compartimentos com algum tipo de manifestag¢do patologica

nos diferentes locais internos da edificacao

@UMIDADE
EFISSURAS/TRINCAS

WDESCOL.REVEST.

 DESCOL.REVEST.

PERCENTUAIS DOS
COMPARTIMENTOS INTERNOS

FISSURAS/TRINCAS

UMIDADE
paredes

esquadrias

isos

p!
LOCALIZAGAO DAS PATOLOGIAS

FIGURA 159 — Percentuais de locais no interior da edificacdo com manifestagdes patologicas
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FIGURA 160 - Origens das manifestacdes patoldgicas nos forros

N° DE COMPARTIMENTOS

B UMIDADE
B FISSURAS/TRINCAS
B DESCOL.REVEST.

DESCOL.REVEST.
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FIGURA 161 — Origens das manifestagcdes patoldgicas nas paredes
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FIGURA 162 — Origens das manifestagdes patoldgicas nas esquadrias
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FIGURA 163 — Origens das manifestacdes patoldgicas nos pisos
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4.2 ANALISE E DISCUSSAO

Ao analisarmos a casa n° 8 da Praga Cel. Pedro Osério em Pelotas, no que se
refere a situagdo geral em que se encontra, podemos dizer que as tentativas de preservagao de
manterem a edificagdo sem adultera-la, nao foi suficiente para garantir o seu desempenho.
Lamentavelmente, toda iniciativa sem a preocupacdo com a manuten¢do, que evita reparos
maiores e aumenta a vida util do prédio, ocasiona as manifestacdes patologicas que podemos

comprovar neste trabalho.

Analisando-a pelo enfoque de Bonin (1997), a edificagdio apresentou uma
resposta positiva aos diversos usos em relacdo aos requisitos pré-estabelecidos, pois esta
serviu, além de residéncia, como quartel e diversas secretarias ou 6rgaos publicos municipais.
A sua construtividade, ou seja, o atendimento da edificagdo aos parametros de simplificagdo e
integracdo dotaram-na de propriedades de multifuncionalidade que permitiram as mais

diversas ocupacdes ao longo de sua vida util.

Por outro lado, a tecnologia atual exige que se dotem os prédios historicos de
componentes e sistemas prediais para que os mesmos nao se tornem obsoletos tecnicamente e
para que haja beneficios de operacdo com custos de funcionamento. Neste estudo especifico
da casa n°. 8, para qualquer novo uso que venha a ser dado a ela, serd necessario um projeto
de “upgradeability”, ou seja, a edificacdo devera ter a capacidade de atualizagdo do seu
desempenho para adequar-se aos novos requisitos técnicos, como: instalagdes sanitérias, de

climatizacdo dos ambientes, iluminacdo, seguranga e outros.

Ao compararmos os resultados do levantamento da situagdo geral da edificagdo
em 1999, que gerou toda a identificacdo das manifestacdes patoldgicas, verificamos que os
resultados confirmam a pesquisa de loshimoto citado por Oliveira et al (1994), que identifica
a umidade como a origem mais freqiiente das manifestagdes patologicas observadas, além de
representar 60% dos problemas dos edificios, durante sua vida 1til. Outra abordagem, feita
por Oliveira et al (1994), e que também fica confirmada, ¢ de que a grande maioria dos
problemas patoldgicos dos prédios ecléticos da area central de Pelotas possui a umidade como
origem principal. Como podem ser observados, na Fig. 154, estes dados foram confirmados,
onde 85% dos locais externos da edificagdo apresentam manifestagdes patologicas de

umidade. Da mesma forma, no interior da edificacao, foi verificado que 82% dos forros, 88%
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das paredes, 79% das esquadrias e 82% dos pisos de todos os compartimentos internos

apresentam problemas patoldgicos de umidade. (Fig. 159)

Um fato que necessita analise e discussdo mais abrangente, conforme observado
na Fig. 159, é o da alta incidéncia de manifestacdes patologicas de descolamento de
revestimento no interior da edificagdo. Um dos motivos deste indice ser elevado é o fato de
estarem reunidas nestas manifestacdes patologicas varias formas de manifestagdes, como
todos os destacamentos de rebocos, azulejos, gesso, escaiola, pinturas e acabamentos em

geral. Este critério foi adotado por Cincotto (1983) e loshimoto (1994).

O grafico da Fig. 158 compara os percentuais de compartimentos internos que
apresentam alguma manifestagdo patoldgica nos diferentes locais — forros, paredes, esquadrias
e pisos — e nos permite verificar que quase a totalidade dos compartimentos apresenta algum
tipo de manifestagdo patoldgica, e que 100% dos compartimentos apresentam manifestagoes
patologicas nas esquadrias. Isto se explica pelo fato de que problemas de pinturas nas

esquadrias caracterizam manifestagdes patologicas de descolamento de revestimento.

Analisando preliminarmente as origens das manifestagcdes patoldgicas nos locais
externos da edificacdo (Fig. 155, 156 e 157), é possivel verificar que a falta de manutengao ¢
a principal origem de todas as manifestagdes patologicas nos diferentes locais, quer sejam:

paredes, frisos, cimalhas, colunas, frontdes, e outros.

Comparando as Fig. 160, 161, 162 e 163, que abordam origens das manifestagdes
patolégicas nos forros, paredes, esquadrias e pisos, respectivamente, ¢ possivel identificar
preliminarmente que a principal origem destas manifestacdes patologicas € também a falta de
manutengdo, independente do tipo de manifestacdo patologica que se apresenta, quer seja

umidade, fissuras e trincas ou descolamento de revestimento.



5 CONCLUSOES

A partir do levantamento da situacdo geral da “Casa Eliseu Antunes
Maciel”, foi possivel verificar que a edificacdo de 124 anos de idade encontra-se com a
volumetria externa em bom estado, ou seja, todas as partes da constru¢do encontram-se

mantidas e sem descaracterizagdo do tipo arquitetdnico original.

Com base nos quadros de Levantamento de Manifestagdes Patologicas e
Identificagdao Preliminar das Origens no Exterior e Interior da Edificacdo (Quadros 48 e 49),
nas tabelas confeccionadas a partir das mesmas (Anexos A, B e C) e nos graficos das
incidéncias e das causas das manifestagdes patologicas em toda a edificagdo, conclui-se que
as manifestagdes patologicas de umidade estdo presentes na quase totalidade dos locais
externos da edificagdo, ou seja, 85% dos locais externos apresentam este tipo de manifestacao
(Fig. 154). Da mesma forma, 82% dos forros, 88% das paredes, 79% das esquadrias e 82%
dos pisos de todos os compartimentos internos apresentam manifestacdes patoldgicas de
umidade (Fig. 159). No entanto, deve-se salientar a dificuldade encontrada para quantificacao

destes dados.

No levantamento dos diferentes locais nos compartimentos internos da edificacdo
fica evidenciado que quase a totalidade destes locais (88% dos forros, 97% das paredes, 100%

das esquadrias e 97% dos pisos) apresenta algum tipo de manifestagao patologica (Fig. 158).

Através da prospeccdo preliminar das origens das manifestagdes patologicas

externas e internas da edificacdo, foi possivel concluir que:

- a grande maioria dos locais externos da edificacdo apresenta manifestagdes

patologicas causadas por falta de manutengao (Fig. 155, 156 e 157);

- a grande maioria dos compartimentos internos apresenta manifestagdes
patoldgicas nos forros, paredes, esquadrias e pisos causadas por falta de

manutengao (Fig. 160, 161, 162 ¢ 163);

- a classificagao adotada para determinagdo destas origens, ndo se adapta

perfeitamente as edificagdes historicas porque engloba Erros de Projeto,
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Erros de Execucdo e Materiais Inadequados, que sdao origens de

manifestagdes patologicas mais adequadas em critérios construtivos atuais.

Um levantamento deste tipo, englobando visualizagdo de imagens,
observagao visual, identificacdo de manifestagdes patologicas e identificacdo preliminar das
origens destas manifestacdes patoldgicas, permite uma percepcao geral de qualquer edificacao

historica.

A edificacdo apresenta necessidade urgente de recuperagdo, restauro e
revitalizagdo, sob pena de ocorrerem consideraveis perdas para o patrimonio historico e

arquitetonico da cidade.



6 SUGESTOES PARA FUTUROS TRABALHOS

Uma vez que este trabalho de pesquisa teve como um dos objetivos realizar
apenas uma prospecg¢ao preliminar das origens das manifestagdes patoldgicas, sugere-se, para
futuros trabalhos nesta edificagdo, estudos posteriores para especificagdo dos materiais e
técnicas de restauracdo mais adequados a serem empregados na sua recuperagdo, dividindo-se
0s espagos em exteriores e interiores € 0s compartimentos internos em forros, paredes,
esquadrias, pisos, revestimentos € outros, bem como uma analise mais aprofundada da real

situacao da estrutura da edificacao.

Outra sugestdo ¢ a de que, para futuros trabalhos que enfoquem manifestagdes
patolégicas em prédios historicos, sejam mais detalhadas as diversas ocorréncias de

manifestagdes patologicas de Descolamento de Revestimentos.

Apds a conclusdo de que a edificacdo apresenta necessidade urgente de
recuperagao, restauro e revitalizagdo, sugere-se que haja uma conscientizagao plena dos novos
usudrios, do valor que esta representa, ndo sé para a histéria do municipio, mas também
quanto as técnicas construtivas e materiais utilizados originalmente. Um trabalho de pesquisa
no ambito da avaliagdo pos-ocupacdo poderia ser uma forma de pesquisa para manter os
novos usudrios em constante avaliacdo, o que também garantiria uma maior preocupagdo com
sua manutengdo. Sugere-se, também, algum manual ou roteiro para sua nova ocupagao, como

forma de garantir sua conservacao de forma integrada com o usudrio.
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ANEXO A — MANIFESTACOES PATOLOGICAS E SUAS INCIDENCIAS

A 1 - PERCENTUAIS DE LOCAIS NO EXTERIOR DA EDIFICACAO QUE APRESENTAM
MANIFESTACOES PATOLOGICAS

Local Umidade Fissuras/Trincas Descol. Revest.
Paredes X X
Frisos e Cemalhas X X X
Platibandas X X X
Colunas X X
Frontdes X X
Guarda-corpos X
Estatuetas e Jarros X
Grades de ferro X
Varanda da fachada Oeste X X X
Jardim da fachada Oeste X X X
Varanda da fachada Norte X X X
Jardim da Fachada Norte X X
Patio X X X
0,85 0,53 0,85
Percentuais 85 54 85

A 2 —PERCENTUAIS DE COMPARTIMENTOS QUE APRESENTAM ALGUM TIPO DE
MANIFESTACOES PATOLOGICAS NOS DIFERENTES LOCAIS INTERNOS DA
EDIFICACAO

COMPARTIMENTOS F
hall

distribuicao

sala de recepgao

sala do piano

dormit. do conselheiro
banho

dormitorio 1
dormitorio 2

saleta 1 do 1°. piso
circul. prox. ao banho
circul. prox. a saleta 2
saleta 2 do 1°. piso
passadigo 1

sala de jantar

copa

cozinha

passadico 2

saleta 3 do 1°. piso
saleta 4 do 1°. piso
saleta 5 do 1°. Piso
escrit. do conselheiro
saldo ao lado do escrit.
cavalari¢a do lo. piso
banho coletivo

banho no patio
cavalarica do térreo
entrada carruagens

=]
=.
172]
(=]

paredes esquadrias

(=]
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deposito patio X
escada de acesso ao 20. piso X
saleta 1 do 20. piso X
saleta 2 do 20. piso X
saleta 3 do 20. piso X
saleta 4 do 20. piso X
porao X
30 33
0.88 0.97 1 0.97
Forro paredes esquadrias piso

Percentual 88 97 100 97
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A 3 - PERCENTUAIS DE COMPARTIMENTOS INTERNOS QUE APRESENTAM
MANIFESTACOES PATOLOGICAS NOS DIFERENTES LOCAIS DA EDIFICACAO

forro paredes esquadrias Disos
COMPARTIMENTOS UMID. F/TR. D.R.|[UMID. F/TR. D.R.[UMID. F/TR. D.R.[UMID. F/TR. D.R.
hall X X X X
distribui¢do X X
sala de recepgao X X
sala do piano X
dormit.do conselh.
banho
dormitério 1
dormitorio 2
saleta 1 do 1°. piso
circul. prox. ao banho
circul.prox.a saleta2
saleta 2 do 1°. piso
passadico 1
sala de jantar
copa
cozinha
passadico 2
saleta 3 do 1°. piso
saleta 4 do 1°. piso
saleta 5 do 1°. piso
escrit. do conselh.
saldo ao lado do escrit.
cavalari¢a 1°. .piso
banho coletivo
banho no patio
cavalariga do térreo
entrada carruagens
deposito patio
escada de acesso ao 2°. piso
saleta 1 do 2°. piso
saleta 2 do 2°. piso
saleta 3 do 20. piso
saleta 4 do 20. piso
porao
Percentuais

el e e o il e ko e he e R e

el Rl ol i e I I R I SR
el Rl i i e I I R N SR R

el o ol o R I e e e N R R o T s

el ke
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ANEXO B — IDENTIFICACAO PRELIMINAR DAS ORIGENS DAS

MANIFESTACOES PATOLOGICAS NO EXTERIOR DA EDIFICACAO
B 1 — CAUSAS DAS MANIFESTACOES PATOLOGICAS DE UMIDADE NO EXTERIOR

DA EDIFICACAO

Umidade Origem
Paredes X EEFM
Frisos e Cemalhas X FM
Platibandas X FM
Colunas X FM
Frontoes X FM
Guarda-corpos X FM
Estatuetas e Jarros
Grades de ferro
Varanda da fachada Oeste X FM
Jardim da fachada Oeste X EEFM
Varanda da fachada Norte X FM
Jardim da Fachada Norte X EEFM
Patio X EEFM
Totais 11FM

4EE

B 2 — Causas das manifestagdes patologicas de fissuras e trincas no exterior da edificacao

Fissuras/Trincas Origem

Paredes

Frisos e Cemalhas X FM

Platibandas X FM

Colunas

Frontdes

Guarda-corpos

Estatuetas e Jarros X FM

Grades de ferro

Varanda da fachada Oeste X FM

Jardim da fachada Oeste X MI

Varanda da fachada Norte X FM

Jardim da Fachada Norte

Patio X FM

Totais 6FM
I1MI

B 3 — Causas das manifesta¢des patoldgicas de descolamento de revestimento no exterior da

edificacdo

Descol. Revest. Origem
Paredes X EEFM
Frisos e Cemalhas X FM
Platibandas X FM
Colunas X FM
Frontdes X FM
Guarda-corpos
Estatuetas e Jarros
Grades de ferro X FM
Varanda da fachada Oeste X FM
Jardim da fachada Oeste X EEFM
Varanda da fachada Norte X FM
Jardim da Fachada Norte X MI/FM
Patio X FM
Totais 2EE

I11FM

IMI
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ANEXO C - IDENTIFICA(;AO PRELIMINAR DAS ORIGENS DAS MANIFESTACOES
PATOLOGICAS NO INTERIOR DA EDIFICACAO

C 1 — ORIGENS DAS MANIFESTACOES PATOLOGICAS NOS FORROS

Forros UMID.| CAUSA | F/TR. | CAUSA | D.R. CAUSA
HALL X FM X FM X FM
DISTRIBUICAO X FM X FM X FM
SALA DE RECEPCAO X FM X FM X FM
SALA DO PIANO X FM X FM X FM
DORMIT. CONSELHEIRO X FM X FM X FM
BANHO X FM X FM
DORMITORIO 1 X FM X FM X FM
DORMITORIO 2 X FM X FM X FM
SALETA 1 DO 1°. PISO X FM X FM X FM
CIRCUL. PROX. AO BANHO X FM
CIRCUL. PROX. A SALETA 2 X FM X FM X FM
SALETA 2 DO 1°. PISO X FM X FM X FM
PASSADICO 1 X FM X FM X FM
SALA DE JANTAR X FM X FM X FM
COPA X FM X FM
COZINHA X FM X FM
PASSADICO 2 X FM X FM
SALETA 3 DO 1°. PISO X FM X FM
SALETA 4 DO 1°. PISO X FM X FM
SALETA 5 DO 1°. PISO X FM X FM
[ESCRIT. DO X FM X FM
SALAO AO LADO ESCRIT. X FM X FM
CAVALARICA DO lo. PISO X FM X FM
IBANHO COLETIVO
BANHO NO PATIO
CAVALARICA DO TERREO
ENTRADA CARRUAGENS
DEPOSITO PATIO X FM
ESCADA/CIRCUL. 20. PISO X FM X FM
SALETA 1 DO 20. PISO X FM X FM
SALETA 2 DO 20. PISO X X FM
SALETA 3 DO 20. PISO X X FM
SALETA 4 DO 20. PISO X X FM
IPORAO X FM X F M/E P
29 FM

27FM 14 FM 1EP
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C 2 - Origens das manifestacées patologicas nas paredes

Paredes UMID.| ORIGEM [F/TR.| ORIGEM |D.R.|ORIGEM
HALL X FM X FM X FM
DISTRIBUICAO X FM X FM
SALA DE RECEPCAO X FM X FM
SALA DO PIANO X FM
IDORMIT. CONSELHEIRO
BANHO X FM X | MIUFM
DORMITORIO 1 X FM X FM
DORMITORIO 2 X FM X FM X FM
SALETA 1 DO 1°. PISO X FM X FM X FM
CIRCUL. PROX. AO BANHO X FM X | EE/FM
CIRCUL. PROX. A SALETA2 | X FM X FM X FM
SALETA 2 DO 1°. PISO X |EEFM| X FM X | EEFM
PASSADICO 1 X FM X FM X FM
SALA DE JANTAR X FM X FM X FM
COPA X |EEFM| X FM X | EEFM
COZINHA X |EEFM| X FM X | EE/FFM
PASSADICO 2 X |EEFM| X FM X | EE/FM
SALETA 3 DO 1°. PISO X |EEFM| X FM X | EE/FM
SALETA 4 DO 1°. PISO X |EEFM| X FM X | EEFM
SALETA 5 DO 1°. PISO X |EEFM| X FM X | EE/FFM
ESCRIT. DO CONSELHEIRO X |EEFM| X FM X | EE/FM
SALAO AO LADO ESCRIT. X FM X FM X FM
CAVALARICA DO 1°. PISO X FM X FM X FM
BANHO COLETIVO X |[MUFM| X FM X FM
BANHO NO PATIO X |EEFM| X | EEFFM | X | EE/FM
CAVALARICA DO TERREO X |EEFM| X | EEFFM | X | EE/FM
ENTRADA CARRUAGENS X |EEFM| X | EEIFM | X | EE/FM
IDEPOSITO NO PATIO X |EEFM
ESCADA/CIRCUL. 20. PISO X |EPFM| X | EPFM | X | EP/FM
SALETA 1 DO 20. PISO X |EPFM| X | EPFM | X | EP/EM
SALETA 2 DO 20. PISO X |EPFM| X | EPFM | X | EP/FM
SALETA 3 DO 20. PISO X |EPFM| X | EPFM | X | EPFM
SALETA 4 DO 20. PISO X |EPFM| X | EPFM | X | EP/[EM
PORAO X |EPFM| X | EPFM | X | EPFM
30FM 30FM 30FM
14EE 6EP 6EP
4EP 7EE 12EE

IMI IMI
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C 3 — Causas das manifestacdes patologicas nas esquadrias

[Esquadrias UMID.| CAUSA |F/TR.| CAUSA | D.R. | CAUSA
HALL X FM X FM
IDISTRIBUICAO X FM
SALA DE RECEPCAO X FM
SALA DO PIANO X FM
DORMIT. CONSELHEIRO X FM
BANHO X FM X FM
DORMITORIO 1 X FM X FM
DORMITORIO 2 X FM
SALETA 1 DO 1°. PISO X FM X FM
CIRCUL. PROX. AO BANHO X FM X FM
CIRCUL. PROX. A SALETA 2 X FM X |EEFM
SALETA 2 DO 1°. PISO X FM X |EEFM
PASSADICO 1 X FM X FM
SALA DE JANTAR X FM X FM
COPA X FM X FM
COZINHA X FM X FM
PASSADICO 2 X FM X FM
SALETA 3 DO 1°. PISO X FM X FM
SALETA 4 DO 1°. PISO X FM X FM
SALETA 5 DO 1°. PISO X FM X FM
ESCRIT. DO CONSELHEIRO X FM X FM
SALAO AO LADO ESCRIT. X FM X FM
CAVALARICA DO lo. PISO X FM X FM
BANHO COLETIVO X FM X FM
BANHO NO PATIO X FM X FM
CAVALARICA DO TERREO X FM X FM
ENTRADA CARRUAGENS X FM X FM
DEPOSITO NO PATIO X |EEFM
ESCADA/CIRCUL. 20. PISO X FM X FM
SALETA 1 DO 20. PISO X FM X FM
SALETA 2 DO 2o0. PISO X FM X FM
SALETA 3 DO 2o0. PISO X FM X FM
SALETA 4 DO 20. PISO X FM X FM
PORAO X FM X FM
28FM 34FM

3EE



C 4 — Causas das manifestagdes patologicas nos pisos

Pisos UMID. |ORIGEM | F/TR. |ORIGEM | D.R. | ORIGEM
HALL X FM
DISTRIBUICAO X FM X FM
SALA DE RECEPCAO X FM X FM
SALA DO PIANO X FM X FM
IDORMIT. CONSELHEIRO X FM X FM
BANHO X FM
DORMITORIO 1 X FM X FM
IDORMITORIO 2 X FM X FM
SALETA 1 DO 1°. PISO X FM X FM
CIRCUL. PROX. AO BANHO X FM
CIRCUL. PROX. A SALETA2| X |EEFM X |EE/FM
SALETA 2 DO 1°. PISO X |EEFM X |EEFM
PASSADICO 1 X FM X FM
SALA DE JANTAR
COPA X |EEFM X |EE/FM
COZINHA X |EEFM X |EEFM
PASSADICO 2 X |EEFM X |EE/FM
SALETA 3 DO 1°. PISO X |EEFM X |EE/FM
SALETA 4 DO 1°. PISO X |EEFM X |EEFM
SALETA 5 DO 1°. PISO X |EEFM X |EE/FM
ESCRIT. DO CONSELHEIRO X FM X FM
SALAO AO LADO ESCRIT. X FM X FM
CAVALARICA DO lo. PISO X FM X FM
BANHO COLETIVO X FM X FM
BANHO NO PATIO X |EEFM| X |EEFM| X |EEEM
CAVALARICA DO TERREO X |EEFM| X |EEFM| X |EEEM
ENTRADA CARRUAGENS X |EEFM| X |EEFM| X |EEFM
DEPOSITO NO PATIO X |EE/FM
ESCADA/CIRCUL. 20. PISO X FM
SALETA 1 DO 20. PISO X FM X FM
SALETA 2 DO 20. PISO X FM X FM
SALETA 3 DO 20. PISO X FM X FM
SALETA 4 DO 20. PISO X FM X FM
PORAO X |EPFM

28FM 3FM 32FM

11EE 3EE 12EE
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PRAGA CORONEL PEDRO OSORIO

ANEXO D- PROJETO ARQUITETONICO REGRAFICADO
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RUA BARAO DE BUTUI

D 2 - PLANTA DE COBERTURA E LOCALIZACAO
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D 3 — PLANTA BAIXA 1°. PISO
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D 4 — PLANTA BAIXA 2°. PISO
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7

D 5 - PLANTA BAIXA TERREO
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D 6 — CORTE LONGITUDINAL
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D 7-FACHADA OESTE
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D 8 - FACHADA NORTE
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D 9 —-FACHADA LESTE
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