
A Tabela 1 apresenta as propriedades físicas dos biochars de

folhas de eucalipto, casca de arroz e microalgas produzidos por

diferentes métodos de aquecimento.

PIRÓLISE RÁPIDA DE CASCA DE ARROZ E OUTRAS 

BIOMASSAS: RECUPERAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DE COMPOSTOS COM VALOR AGREGADO OBTIDOS 

A PARTIR DO BIOCHAR E DO BIO-ÓLEO

No estado do Rio Grande do Sul, a casca de arroz é um resíduo abundante e com grande potencial de utilização, podendo ser convertida

através da pirólise rápida em um produto líquido (bio-óleo), gases combustíveis e biochar (carvão). O biochar de casca de arroz é rico em

silício, o qual pode ser recuperado para usos diversos. No presente trabalho foi estudada a recuperação do silício, além de desenvolver

metodologia para recuperação e caracterização de compostos fenólicos contidos no bio-óleo e biochar de pirólise rápida de casca de arroz,

estendendo as análises de caracterização para as demais biomassas utilizadas no processo de pirólise rápida estudadas pelo grupo de pesquisa. O

bio-óleo e biochar produzidos foram submetidos aos processos de caracterização por FT-IR, Difração de Raio X, Termogravimetria,

Microscopia Eletrônica de Varredura e Área Superficial.

Foi possível realizar a caracterização de biochar proveniente de

diferentes biomassas, avaliando as similaridades entre as amostras.

Destacou-se a elevada presença de sílica no biochar proveniente da

casca de arroz, além de apresentar maior área de superfície. Como as

imagens de MEV mostram, o biochar de folhas de eucalipto apresenta

estruturas de poros alinhados como alvéolos na ordem de 10 µm de

diâmetro. Enquanto o biochar de casca de arroz apresenta a estrutura

externa enrugada com saliências globulares e uma carcaça de Si-O.
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A Figura 3 apresenta os espectros de FT-IR dos biochars, sendo

possível identificar o estiramento assimétrico de Si-O-Si a 1100 cm-1

característico da presença de sílica no biochar de casca de arroz. A

presença de intensas bandas próximas a 2950 cm-1 e 2850 cm-1, podem

ser atribuídas aos estiramentos C-H, indicando a possível existência de

grupos alquil presente nas amostras de folhas de eucalipto.
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Figura 3 – Espectro de FT-IR dos biochars.

A Figura 4 fornece informações a respeito do teor de umidade,

matéria volátil, carbono fixo e teor de cinzas das amostras. Na

Figura 5 fica evidente, devido ao pico centrado em 2θ = 22,5 º, a

presença de sílica amorfa como a maior constituinte deste biochar.

• Temperatura fixada em 500ºC;

• Tempo de residência 0,35 s;

• Diâmetro de partícula de 220 μm;

• Leito de SiC agitado;

• N2 como gás de arraste;

• Vasão de alimentação 35,0 kg/min.m².

Reator de Aço Inox Convencional com

Quartzo

Micro-ondas

Figura 4 –Análise térmica dos 

biochars.
Figura 5 – Padrões de difração de raio 

x das amostras de biochar de casca de 

arroz.

Figura 1 – Fluxograma de processo do equipamento de pirólise rápida laboratorial.

 folhas de eucalipto - reator de aço inox (ELCR) 

 folhas de eucalipto - reator de quartzo (ELQR) 

 folhas de eucalipto - micro-ondas (ELMO) 

 casca de arroz - reator de aço inox (RHCR) 

 casca de arroz - reator de quartzo (RHQR) 

 casca de arroz - micro-ondas (RHMO) 

 microalgas - reator de aço inox (MACR) 

 

Figura 2 – Imagens de MEV dos biochars de folhas de eucalipto, casca de arroz e 

microalgas produzidos por diferentes métodos de aquecimento. Ampliações de 

150x, 500x e1000x.


