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        O Vanadato de Bismuto (BiVO4) possui uma baixa 
energia de bandgap, o que revela uma forte atividade 
fotocatalítica[1-3]. Devido à sua capacidade de absorção 
de fótons em comprimentos de onda na faixa de luz visível, 
de ser não tóxico, ser quimicamente estável, possuir baixo 
custo e ser facilmente de sintetizável, o vanadato de 
bismuto (BiVO4) tem sido estudado para a produção de 
hidrogênio mediante a separação da molécula de água
        Este estudo consiste em uma série de experimentos 
para produção de BiVO4  por meio de líquidos iônicos, 
visando, no final do processo, a obter uma espécie cujas 
propriedades fotocatalíticas à luz visível sejam 
potencializadas, para deste modo, produz Hidrogênio com 
o uso da quebra de molécula da água.
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METODOLOGIA

Foram utilizados os seguintes líquidos iônicos para o 
experimento:

3-(2-methoxyethyl)-1-methyl-
1H-imidazol-3-ium clhoride

1-Butyl-3-
methylimidazolium 
chloride

 

Estão propostas quatro rotas sintéticas para o BiVO4:

1 – Bi(NO3)3 + NH4VO3 pela via hidrotérmica.
2 – Bi(NO3)3 + líquido iônico funcionalizado com ânion vanadato 
pela via solvotérmica.
3 – Líquido iônico funcionalizado com ânion VO4

-3 + líquido 
iônico funcionalizado com ânion BiCl4.

4 – Tratamento térmico do BiVO4  com líquido iônico.

EXPERIMENTOEXPERIMENTOS

CONCLUSÕES

Foram efetuados, até agora, os seguinte experimentos:  

Experimento 1:
     Para a síntese de BiVO4 , foram utilizadas soluções 
de  (Bi(NO3)3.5H2O misturado com Acido Acético Glacial e 
H4NVO3 misturado com água. Essa solução é colocada em 
um reator e submetido à um processo hidrotermal a 150°C 
durante 10h.

Experimento 2:
     Para a síntese de BiVO4 , foram utilizadas soluções 
de  (Bi(NO3)3.5H2O misturado com Acido Acético Glacial e 
líquido iônico funcionalizado com ânion vanadato (VO

4
-3 ) . 

Essa solução é colocada em um reator e submetido à um 
processo hidrotermal a 150°C durante 10h, e, 
diferentemente da amostra anterior, apresentou uma 
coloração avermelhada.
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 Figura 1: Resultado 
obtido após ser efetuado 
o primeiro experimento 
(antes da reação 
hidrotérmica)

Figura 2: Resultado obtido após 
ser efetuado o segundo experimento 
(antes da reação solvotérmica)

O estudo do BiVO4 segue em sua síntese mediante à 
processos citados na Metodologia. As diversas amostras de 
BiVO4 serão caracterizados conforme sua morfologia, 
composição e eficiência fotocatalítica.
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