
Produção de 
plásticos pelos 
seres humanos

Interação do microplástico 
com outros contaminantes 
emergentes presentes no 

oceano;

Formação de detritos plásticos 
menores que  5 mm de 

espessura, mais conhecidos 
como microplásticos ;

Utililização em grande 
escala  em industrias  

alimentícia, cosmética, 
automotiva e 

eletrônica;

Cerca de 12 
milhões de 

tonelas de lixo 
plástico estão 
presentes nos 

oceanos;

Ingestão de 
microplásticos por 
animais marinhos;

Ingestão de microplásticos
pelos seres humanos, 

através da cadeia 
alimentar.

100 mg de PS 

(granulometria  < 350 µm) 

colocados em contato com  

de 50 mL de solução de 

2 mg L-1 de cada EDC 

separadamente

Soluções mantidas 

sob agitação em 

um agitador orbital 

(120 rpm) à 

temperatura de 

20°C.

Alíquotas de amostras 

foram recolhidas a cada 

48h durante um período de 

14 dias para acompanhar o 

processo de interação do 

microplástico com os EDC.

Os experimentos 

foram acompanhados 

empregando a técnica 

espectroscopia de 

fluorescência.

Este estudo demonstra a capacidade de interação do poliestireno com compostos desreguladores

endócrinos, tornando os microplásticos possíveis vetores no transporte de EDCs na contaminação de

mares e oceanos, uma vez que já é comprovado os efeitos danosos dos EDC no ambiente aquático.
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Compostos desreguladores endócrinos: Contaminantes presentes em

ambientes aquáticos; afetam o sistema reprodutivo de animais aquáticos e

seres humanos.
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Figura 1: Interação de poliestireno com cada EDC no período de 15 dias. Figura 2: Sorção máxima de cada EDC em poliestireno.

Avaliar a interação do microplástico poliestireno 

com diferentes compostos reguladores endócrinos 

(EDC): 17β-estradiol (E2), 17α-etinilestradiol (EE2) e 

estriol (E3).
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Observou-se que a máxima adsorção dos EDC no microplástico poliestireno, foi obtida para o E2 no período de 15 dias (168h) com 

22,63%, seguido do EE2, que apresentou 11,71% de sorção máxima no período de 5 dias (120h).
Por outro lado, E3 não apresentou interação com o PS no tempo estudado.


