
MOLDAGEM
De corpos de prova 

cúbicos e prismáticos.

DIA 0

PRECURSOR Precursor - Massa (g) NaOH (g) SS(g) H2O

AE23 1000 106,42 453,2 159,5

AE27 1000 106,42 453,2 159,5

CARACTERIZAÇÃO

Ensaios de FRX, 
DRX, TG e Índice de 
Desempenho

MATÉRIAS PRIMAS

Argilas AE23, AE24, AE27 
e AE28 calcinadas a 700 
e 800°C 

AVALIAÇÃO

Seleção das argilas com 
maior potencial para a 
produção de geopolímero

CURA
Em temperatura 

ambiente.

DIA 2

RUPTURA
Ensaios de resistência 

à compressão e à 
tração na flexão.

DIAS 3, 
7 e 28


