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sistema core-shell composto por magnetita e silica foi sintetizado e,

osteriormente, incorporado em um xerogel mesoporoso de silica/titania através \ k, . Y
P P 5 P / Figura 3: Isotermas de adsor¢ao-dessor¢ao de N, (a) e distribuicdo do tamanho dos poros

do método sol-gel de sintese. BJH (b) dos materiais SiO,/TiO,-MGP e SiO,/TiO,-MGP-AUNP

Como pode ser visto, a adicao de nanoparticulas de ouro nao produz
alteracdes significativas no tamanho dos poros (Figura 3(b)), porém observou-se
uma ligeira diminuicdo na area superficial (Figura 3(a)) e no volume dos poros,
como pode ser observado também na Tabela 1.

EXPERIMENTAL

A sintese dos materiais foi realizada conforme a Figura 1.

Tabela 1: Dados texturais dos materiais.

Acetato de sédio Particulas de Fe;0O,
2 -1 3 5-1
FeCl,.6H,0 Reator Amostra Sger (M2.g71) Volume de poro (cm?>.g?)
Si0,/TiO,-MGP 170 0,708
SiO,/TiO,-MGP-AuNP 158 0,621
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A dispersdao de AuNP oferecida ao xerogel magnético de silica/titania foi

1POT T= 180°C caracterizada por espectroscopia na regidao do visivel (UV-Vis), assim como o
TEOS 10 horas sobrenadante obtido apds a imobilizacdao. O espectro resultante esta apresentado
! Etanol Q na Figura 4.
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Figura 4: Espectro UV-Vis da dispersao aquosa de AuNP e do sobrenadante
Figura 1: Esquema representativo da sintese dos materiais
Observou-se um maximo de absorcao em 527 nm, caracteristico de

RESULTADOS E DISCUSSAO nanoparticulas de ouro menores que 10 nm. A Figura 4 também mostra o espectro

de sobrenadante coletado apds a imobilizagdo de AuNP no material SiO,/TiO,-MGP

A Figura 2 apresenta imagens de microscopia eletronica de transmissdo e e a auséncia da banda das AuNP evidencia que n3o ha AuNP no sobrenadante.
varredura. Portanto, todo o AuNP oferecido foi adsorvido na superficie do xerogel SiO,/TiO,-

MGP.

Em parceria com o ICTA, testes antimicrobianos in vitro contra a bactéria
Escherichia coli foram realizados e o material SiO,/TiO,-MGP-AuNP apresentou
resultados de inibicao do crescimento das col6nias dessa bactéria, sendo portanto
um potencial agente antimicrobiano separavel e reutilizavel.

CONCLUSOES

Particulas magnéticas foram sintetizadas, revestidas com silica ndo porosa
e recorbertas por um xerogel de silica/titania, resultando em um material
magneético e com apreciavel area superficial. A sua superficie foi modificada com
AuNP estabilizadas por quitosana.

Este material vem demonstrando-se um potencial agente antimicrobiano,

Figura 2: Imagens de microscopia eletrénica de (a) transmissao do sistema core-shell e (b)
varredura do xerogel magnético SiO,/TiO,-MGP

Pode-se perceber na Figura 2(a) que o recobrimento do material ocorreu de recuperavel e reutilizavel.
forma homogénea e nao afetou a sua morfologia mantendo as particulas magnéticas
esféricas. Através da Figura 2(b), € possivel distinguir as particulas brilhantes de AGRADECIMENTOS

magnetita incrustadas e bem dispersas na microestrutura da silica/titania (regides |
fAacrac/anacac) e, P~ _/ » U



