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Fig.1 Fluxograma da purificação de hidrogênio envolvendo a reforma do biogás seguida da reação de 
deslocamento água-gás (RMV)
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Fig.5  Fluxograma geral para síntese do catalisador baseado em cério para reação do biogás em uma
CCOS 
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Observando os resultados da análise elementar, a incorporação do cobalto e
cobre no catalisador baseado em ferro se deu aproximadamente na razão de
1/10. Com o resultado do DRX e medidas de área superficial observou-se
claras mudanças físicas e estruturias do catalisador dopado quando
comparado ao catalisador de ferro puro.

Para o catalisador a base de cério foi alcançada uma estrutura mesoporosa e
composta de CeO2, conforme indica a síntese Ce#3. A elevação do
rendimento durante a síntese e testes catalíticos com a utilização do biogás
são os desafios para os próximos trabalhos com estes catalisadores.


