
A obtenção de nanopartículas de TiO2 tem atraído grande interesse devido às possibilidades de aplicações¹. Suas
propriedades físico-químicas dependem em grande parte da morfologia, tamanho, estrutura e estado químico de
superfície, que estão diretamente relacionados com a metodologia de síntese utilizada. Dessa forma, o objetivo desse
trabalho foi sintetizar nanoesferas de TiO2 com alto controle de diâmetro de partículas.
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Os resultados parciais deste trabalho demonstram que nanoesferas de diferentes diâmetros são formadas a partir das
variações de concentrações de espécies de Ti4+ (complexo), das proporções de solução/álcool alteração do solvente
(etanol ou álcool isopropílico) usado na reação.
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