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A engenharia de tecidos compreende o uso de células tronco mesenquimais 
associadas com biomateriais, no intuito de reparar, regenerar e restaurar tecidos 
lesados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação entre células mesenquimais 
adipoderivadas de humanos com scaffold de PLGA/PI epox, confeccionado através 
da técnica de centrifugal spinning. Preconizou-se o estabelecimento da melhor 
densidade de plaqueamento entre 0,325x105, 0,65x105 e 1,3x105 e melhor tempo de 
cultivo entre 24, 48 ou 72 horas. A integração celular à matriz fibrosa foi observada 
por meio de microscopia eletrônica de varredura, possibilitando evidenciar emissão 
de pseudópodes celulares. As fibras confeccionadas pela técnica de centrifugal 
spinning apresentaram-se fibrosas e porosas, com diâmetro médio de 3,61±2,81μm, 
com maior representatividade de fibras com 1μm (n=113). A atividade metabólica 
dos grupos testados foi similar aos seus respectivos controles (células aderidas no 
poço) (p>0,05), exceto no cultivo de 1,3x105 em 72 horas, onde o cultivo celular 
junto ao scaffold mostrou-se metabolicamente mais ativo que o controle (p>0,05), 
demonstrando a não interferência do biomaterial na viabilidade celular. Ao corar o 
citoesqueleto celular, não foram demonstradas alterações quando as células foram 
cultivadas junto as matrizes, independente do tempo e densidade. As células 
presentes nas amostras contendo uma densidade de 1,3x105 após 72 horas de 
incubação junto aos scaffolds foram contabilizadas em cinco campos aleatórios, 
apresentando média de 313,93±199,60 células/campo. Fundamentado nestes 
achados, a associação entre o scaffold de PLGA/PI epox e células mesenquimais 
adipoderivadas podem ser consideradas para futuros estudos in vivo na engenharia 
de tecidos e a máxima performance entre célula-biomaterial foi observada com o 
plaqueamento de 1,3x105 após 72 horas de cultivo. 
 

 


