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1. introDução 

O forjamento é um processo de conformação mecânica que 
além de obter uma mudança permanente nas dimensões finais 
e nas características metalúrgicas de uma peça, gera produ-
tos com alta resistência mecânica devido ao refinamento da 
estrutura do metal. Dependendo do tipo de processo adotado 
no forjamento, pode-se obter mínima perda de material e pre-
cisão dimensional adequada. Com o avanço da tecnologia e 
o advento da automação, vem se obtendo ganhos em tempo 
e redução de desperdícios tanto de energia como de material, 
apoiando-se em programas computacionais complexos como 
CAD, CAE e CAM. 

O atrito excessivo gera dificuldades podendo por vezes até 
mesmo impedir a conformação, isso reflete em maior propor-
ção quando se desejam forjar novas ligas, peças com maior 
complexidade ou forjamento de precisão. Para amenizar os 

efeitos do atrito deve-se estabelecer uma película com bai-
xa tensão de cisalhamento na interface peça-matriz visando 
a reduzir as tensões que se opõe ao movimento relativo nesta 
interface. De uma maneira em geral os lubrificantes devem 
apresentar características especiais como resistência ao cisa-
lhamento, capacidade de escoamento para desempenhar uma 
boa lubrificação durante o processo de forjamento. (1) Estes 
devem ser avaliados pela quantificação do atrito para se com-
parar e determinar a eficiência do lubrificante utilizado. (2) Por 
outro lado a temperatura determina qual o lubrificante deve 
ser utilizado, devido principalmente pelos efeitos na viscosi-
dade e na formação de óxidos na superfície do material. (3) 

O forjamento estende-se a diversos tipos de materiais, na 
grande maioria materiais ferrosos e alguns não ferrosos como 
o alumínio e titânio. Destes o alumínio é o material não ferro-
so mais consumido mundialmente, com cerca de 24 milhões 
de toneladas/ano, dos quais 75% são oriundas de extração 
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No ensaio do tubo, vários corpos de prova são comprimidos 
em diferentes alturas, medindo-se então o diâmetro externo 
máximo na zona cônica, simulando paralelamente o ensaio, 
fazendo-se variar o atrito, construindo as curvas de calibra-
ção teóricas tendo na abscissa à deformação em altura e na 
ordenada a variação do diâmetro externo. Sobrepondo os re-
sultados experimentais nas curvas de calibração são possíveis 
determinar o coeficiente ou fator de atrito característico do 
conjunto material-ferramenta-lubrificante. (7) A Figura 2 mos-
tra as curvas obtidas com a ferramenta com ângulo de 25ºC 
(material: St 37, T= 1000ºC) obtidas por simulação através de 
elementos finitos para o teste do ensaio do tubo cónico. 

fig 2. Curvas do ensaio do tubo cónico. (6)

A Figura 3 apresenta esquematicamente os corpos de prova 
dos ensaios do tubo cónico, com suas dimensões iniciais e as 
dimensões finais que devem ser medidas para serem compara-
das as curvas de calibração, juntamente com as ferramentas.

de minérios e o restante de aproveitamentos de sucatas de 
transformação. (4) O alumínio vem ganhando grande interesse 
comercial ao longo dos anos devido às vantagens inerentes a 
este metal, entre elas a baixa densidade, boa resistência mecâ-
nica, reduzido consumo de energia em sua reciclagem e dis-
ponibilidade de minério. Suas principais aplicações são nas 
indústrias aeronáuticas e de transportes, de um modo geral, 
por possuírem as características citadas acima. (5)

Este trabalho tem por objetivo, determinar o coeficiente de 
atrito para a liga de alumínio AA6351, através do ensaio do 
tubo cónico, realizando ainda um comparativo do experimen-
to por meio de simulação numérica computacional.

Kopp e Philipp(6) apresentaram pela primeira vez o ensaio de 
compressão do tubo cónico, método relativamente simples 
para avaliação do atrito semelhante ao ensaio do anel. Neste 
ensaio o corpo de prova na forma de um cilindro oco com uma 
das extremidades na forma de um tronco de cone é comprimido 
entre uma placa plana (ferramenta inferior) e uma plana cônica 
(ferramenta superior). A Figura 1 mostra o corpo de prova ini-
cial e o corpo de prova conformado no teste do tubo cónico.

fig 1. Corpo de prova inicial (a) e final no ensaio do tubo cónico (b). (6)

       
fig 3. Representação esquemática dos corpos de prova dos ensaios do tubo cónico e as ferramentas. (8)

A Figura 4 mostra os resultados experimentais obtidos por Brito(8) nos ensaios do tubo e as curvas de calibração próximas a eles 
para condição recozida dos materiais. 

fig 4. Curvas obtidas por simulação para os corpos de prova dos ensaios do tubo cónico. (8)
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sumarizado em uma tabela de análise de variância semelhante 
ao Quadro 1.

Quadro 1. Análise de variância de fator único (12)

Fonte de 
Variação

Soma de 
Quadrados

Graus de 
Liberdade

Quadrado 
Médio F0

Fator SQFator a – 1 SQFator  
(a – 1)

QMFator 
QMR

Blocos SQBlocos b – 1 SQBlocos  
(b – 1)

Residual SQR (a – 1)(b – 1) SQR  
(a – 1)(b – 1)

Total SQT N – 1   

As formulas mais adequadas para o cálculo das somas de 
quadrados apresentadas por Werkema e Aguiar(12) nesta tabe-
la são dadas por:

Soma de quadrados (Equações 1,2 e 3):
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 (Eq. 3)

Onde: SQE é a soma de quadrados entre experimentos; é a 
SQR = soma de quadrados residuais e SQT = soma dos qua-
drados total.

Quadrados médios (Equações 4 e 5):
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(Eq. 4)
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(Eq. 5)

A simulação por elementos finitos no final da década de 60 
foi o marco para a indústria da conformação com os primeiros 
trabalhos de simulação computacional e método de elemen-
tos finitos (FEM), isto viabilizou, com maior confiabilidade, 
efetivar a análise dos processos de conformação em vários 
aspectos: A distribuição da deformação, a tensões nas ferra-
mentas, os efeito das velocidades de deformação, o gradiente 
de temperatura na peça, e o preenchimento da matriz, entre 
outros. (9)

O método de elemento finito modela o processo industrial do 
forjamento e avalia as condições do mesmo ou dos parâme-
tros de projeto com isso os resultados servem para uma me-
lhor decisão da engenharia, possibilitando ainda ser testados 
e analisados para diversas situações quantas vezes for neces-
sária num curto espaço de tempo, gerando economia por se 
tratar de testes computacionais. A Figura 6 apresenta exemplo 
de simulação por elementos finitos. (10)

fig 6. Exemplo de simulação por elementos finitos. (11)

Para a análise de variancia – ANOVA é necessário muitas si-
tuações experimentais devido a variabilidade provocada por 
fontes perturbadoras conhecidas seja controlada, com o intui-
to de melhorar a eficiência da análise a ser realizada para ava-
liar os efeitos dos fatores de interesse. No modelo de efeitos 
fixos são testadas hipóteses sobre as médias e as conclusões 
obtidas são aplicáveis somente aos níveis do fator considera-
dos na análise. (12) Este procedimento de teste é usualmente 

Brito(8) apresenta as curvas de calibração dos modelos de Prandtl (m) e de Wanheim-Bay (f) juntamente com os resultados ex-
perimentais obtidos para o ensaio do tubo cónico para o material na condição T6 visto na Figura 5.

fig 5. Curvas obtidas por simulação para os corpos de prova dos ensaios do tubo cónico. (8)
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fig 8. Dispositivo em aço ferramenta AISI H13 para conformação de alumínio. 

Os corpos de prova conformados foram medidos em duas di-
reções uma perpendicular a outra no diâmetro (Ø) externo e 
de igual forma na altura para minimizar a possibilidade de 
erro. Após a obtenção destes valores realizou-se uma média 
simples. Estas variações de altura (h) e diâmetro (Ø) são ob-
tidas através das Equações 6 e 7. Para verificar a variação do 
diâmetro interno, utiliza-se a Equação 6.
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Onde ΔØ, D e D0 são respectivamente variação do diâmetro, 
diâmetro final e diâmetro inicial. Para a verificação a variação 
da altura (h), utiliza-se a Equação 7.

h = .
h ho

ho

 

 
 

 

 
  
 

(Eq. 7)

Os ensaios foram realizados em temperatura ambiente e a 
450°C em uma prensa hidráulica com capacidade de 40 To-
neladas no LdTM/FRGS. Para a compressão utilizou-se duas 
bases de aço ferramenta com faces polidas e taxas de defor-
mação variando de 20, 40 e 60%. Foram utilizados dois di-
ferentes lubrificantes para os testes – lubrificante de grafite a 
base de água e lubrificante sintético a base de poliamida.

Na segunda parte dos ensaios, os corpos de prova foram sub-
metidos à temperatura de 450°C. Visando obter menor per-
da térmica utilizou-se um dispositivo confeccionado em aço 
ferramenta AISI H13, como está apresentando na Figura 8 
denominado “copo quente”. Ao todo se realizaram 9 confor-
mações para a faixa de temperatura de 450°C, sendo três para 
cada taxa de deformação. 

Onde: QME são os quadrados médios entre experimentos e 
QMR os quadrados médios residual.

A análise de variância é geralmente realizada por meio da 
utilização de um software estatístico ou planilha eletrônica 
e, nesta situação, o emprego das equações acima para o cál-
culo das somas de quadrados para a obtenção da razão F0 é 
desnecessária.

A confiabilidade do teste é definida por 1 – σ, normalmente 
sendo empregado o valor 0,05 para σ, gerando uma confiabi-
lidade de 0,95 ou 95%.

2. proceDimento eXperimental

2.1. ensaios do tubo cónico

As dimensões e formados corpos de prova utilizados estão 
conforme a Figura 7, sendo a altura da amostra de 25mm, o 
diâmetro externo com 25mm e o diâmetro interno de 12,5mm, 
tendo um ângulo de contato de 15°.

fig 7. Dimensões dos corpos de prova
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para cada uma das condições tribológicas propostas. Os pon-
tos obtidos no ensaio foram dispostos na Figura 9, sobre cur-
vas simuladas para as situações propostas.

fig. 9. Pontos obtidos para µ a 450°C

Os corpos de prova ensaiados foram recortados transversal-
mente ao diâmetro visando comparar a geometria final com 
os corpos simulados a 450ºC (Figuras 10 a 12).

Foram utilizados para os ensaios dois diferentes lubrificantes, 
um grafite diluído em água e outro sintético a base de polia-
mida.

2.2. curvas de calibração obtidas por simulação

O processo de conformação do tubo foi modelado no progra-
ma comercial Simufact Forming 9.0.1, utilizando o método 
dos elementos finitos. Visando reduzir o tempo computacio-
nal, foi realizada uma análise axissimétrica do processo, pos-
sibilitado pelas matrizes e o tarugo apresentarem geometria 
de revolução em torno do mesmo eixo. A malha de elementos 
finitos foi gerada automaticamente pelo programa, calculan-
do o tamanho de elementos mais adequado para a simulação.

3. reSultaDoS e DiScuSSão

3.1. ensaios do tubo cónico

Os ensaios do tubo foram realizados à temperatura de 450°C, 
com reduções em altura de aproximadamente 20, 40 e 60%, 

fig 10. (a) 20 % deformação à 450°C (b) simulado 20% deformação à 450°C

fig 11. (a) 40 % deformação à 450°C (b) simulado 40% deformação à 450°C
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tabela 2: Resumo da análise de variância para tubo de Alu-
mínio a 450°C – Lubrificante X Deformação

RESUMO Grafite Sintético Total
60

Contagem 3 3 6
Soma 0,056 0,074 0,13
Média 0,018667 0,024667 0,021667

Variância 4,33E-06 1,43E-05 1,83E-05
40

Contagem 3 3 6
Soma 0,042 0,077 0,119
Média 0,014 0,025667 0,019833

Variância 0,000013 8,33E-06 4,94E-05
20

Contagem 3 3 6
Soma 0,034 0,108 0,142
Média 0,011333 0,036 0,023667

Variância 5,33E-06 4,3E-05 0,000202

Total
Contagem 9 9

Soma 0,132 0,259
Média 0,014667 0,028778

Variância 0,000016 4,59E-05

3.2. análise estatística

Após realizar os ensaios e plotar os valores obtidos nas curvas 
de calibração, foi executada a análise de variância em plani-
lha eletrônica, utilizando uma ANOVA de fator duplo com 
repetição, com σ = 0,05 atribuindo 95% de confiabilidade ao 
teste, conforme pode ser verificado nas tabelas 1 a 3, logo 
abaixo.

tabela 1: Valores de σ para tubo de Alumínio (AA6351) a 
450°C

% Deformação Grafite Sintético

60
0,018 0,029
0,021 0,022
0,017 0,023

40
0,018 0,029
0,011 0,024
0,013 0,024

% Deformação Grafite Sintético

20
0,014 0,037
0,010 0,042
0,010 0,029

fig 12. (a) 60 % deformação à 450°C (b) simulado 60% deformação à 450°C

tabela 3: Análise de variância – ANOVA (σ = 5%) – Alumínio a 450°C – Lubrificante X Deformação

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 4,41E-05 2 2,21E-05 1,498113 0,26254 3,885294
Colunas 0,000896 1 0,000896 60,86415 4,86E-06 4,747225

Interações 0,000275 2 0,000137 9,332075 0,003592 3,885294
Dentro 0,000177 12 1,47E-05

Total 0,001392 17
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Observando os resultados obtidos através da ANOVA, pode-
-se concluir que a variação do valor de deformação, na linha 
“Amostra”, não apresentou, por si só, uma variação estatis-
ticamente significativa, visto que o resultado de “F” ficou 
menor que “F crítico”. Porém, ao observar a variação entre 
a utilização de um lubrificante e outro, na linha “Colunas” en-
contram-se variações significativas, visto que “F” ficou maior 
que “F crítico”. Da mesma forma, pode-se ainda observar que 
existe uma variação significativa ao realizar uma avaliação 
global, na linha “Interações”.

De acordo com a avaliação estatística, pode-se considerar 
a utilização de grafite, como a melhor opção, visto que se 
obtiveram os menores valores do coeficiente de atrito com a 
utilização deste.

4. concluSÕeS

O lubrificante grafite a base de água utilizados no ensaio à 
450ºC, apresentou uma redução no coeficiente de atrito com 
o aumento da taxa de deformação, obtendo entre µ=0,01 e 
µ=0,02 para grandes deformações. E com deformações em 
torno de 20% apresentou o menor coeficiente de atrito na fai-
xa entre µ=0,005 e µ=0,01. Com base nos dados descritos, 
o grafite apresenta melhores resultados na redução do atrito 
para o método ensaiado.

O lubrificante sintético a base de poliamida nos ensaios a 
temperatura de 450ºC, apresentou um elevação crescente no 
coeficiente de atrito, obtendo-se: µ=0,02 e µ=0,03 para gran-
des deformações e com deformação em torno de 20% apre-
sentou µ=0,035. Apesar de ter apresentado rendimento pouco 
abaixo do grafite para os ensaios em alumínio o lubrificante 
sintético a base de poliamida obteve rendimento satisfatório 
quando comparado com dados de literatura. 

A simulação numérica computadorizada apresentou um ex-
celente resultado em comparação com os corpos de prova 
ensaiados, mostrando-se como alternativa viável para deter-
minação de parâmetros de processo sendo possível, em al-
guns casos, descartar a necessidade de realização prática de 
ensaios.

A avaliação estatística ANOVA é de fundamental importân-
cia, pois apresenta a confiabilidade dos experimentos, sendo 
uma ferramenta que ajuda na avaliação dos resultados de ma-
neira efetiva com a menor chance de erro respondendo as ex-
pectativas e confirmando análises do ensaio do tubo cónico.
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