Membranas sdo intensivamente utilizadas na filtracdo tangencial com destaque para separacdo de emulsdes em
suspensdo aquosa. Membranas na forma de tubos e arranjadas na forma de feixes de tubos sdo muito utilizadas e
constantemente estudadas. Na selecdo de materiais para manufatura de membrana, os materiais ceramicos, como
suportes, apresentam vantagens. Dentre as principais destacam-se a inércia quimica, estabilidade dimensional,
rigidez, facilidade de obtencdo de poros intercomunicantes e estabilidade térmica. A introducdo de top layer
polimérica melhora o desempenho da membrana nos processos de filtracdo. Neste trabalho, tubos ceramicos de
alumina, obtidos por extrusdo com posterior tratamento térmico em mufla a 1400°C, foram impregnados
internamente com solucdo de poliamida 66 (PA66) 5% (m/v) em &cido férmico e secos em estufa a 100°C,
durante 12 h. Os testes hidraulicos foram realizados com &gua pura, polietilenoglicol (PEG) 10 kDa, albumina de
ovo (Alb ovo) 45 kDa, albumina sérica bovina (BSA) 69 kDa e emulsdo de dgua/6leo em bancada por uma hora
a pressao de 1,5 bar. Os resultados foram avaliados por carbono organico total (TOC) com amostras coletadas a
cada 20min. Os resultados obtidos mostraram um comportamento de retencdo de agua/6leo mais interessante
guando comparado com as demais emulsdes, pois essas demonstraram diferentes reten¢des. Enquanto, a emulséo
de agua/6leo 1% (v/v) proporcionou 98,2%, as emulsGes de PEG, Alb ovo e BSA (100mg/L) apresentaram
14,2%, 77,2% e 91,4%, respectivamente. Contudo, o fluxo permeado foi menor para a emulsdo agua/dleo de
18,4 L.m-2.h-1 e descendente a medida que a concentracdo de 6leo aumenta, pois esse sistema apresenta tamanho

de micelas maiores em relacdo ao PEG, Alb ovo e BSA.



