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Introdução: A Teoria das camadas elásticas é empregada atualmente na obtenção de bacias de deflexões calculadas e na retroanálise de pavimentos 
flexíveis, porém tais operações não têm aplicação ampla no projeto de pavimentos flexíveis. Métodos numéricos ou mesmo métodos numéricos iterativos 
são utilizado para obtenção das deflexões ou módulos de resiliência das camadas, restringindo a aplicação dos resultados às condições de espessuras, 
ensaio e temperatura observadas em campo. 

Metodologia: Um banco de dados de mais de 200 bacias foi obtido via análises mecanísticas com o 
programa EVERSTRESS 5.0®, onde foi simulado um pavimento padrão de 4 camadas (revestimento, 
base, sub-base e subleito), com materiais de coeficientes de Poisson fixos e variando-se módulos de 
resiliência e espessura das camadas em intervalos que simulassem uma grande gama de condições de 

campo, conferindo maior validade ao modelo a ser encontrado. 
 

Conclusão: 
Gráficos: 
Rxk nos mostra que quanto maior o R, menor o k. Quanto mais esparsos os pontos, maior a 
dependência da estrutura. 
SNCxD0: com estruturas mais rígidas, menor a deflexão. 
Kxn: possuem boa relação – permite exprimir características da estrutura apenas em função de 
um ou outro parâmetro. 
infxR: boa relação exponencial. A inflexão mostra dados mais fieis a forma real da bacia. 
 
Ajuste potencial multidimensional dos parâmetros: 
1. D0: o coeficiente de determinação foi satisfatório (R>0,8) 
2. Na deflexão observou-se o resultado esperado 
3. K – notou-se dependência predominante para camadas de revestimento 
4. N – embora tenha mesmo conceito de k, a relação não foi verificada 
5. D25: a influência dos parâmetros ocorreu de forma semelhante a D0, porém notando-se 

influência maior das camadas inferiores 
6. R: também mostrou semelhantemente a k a influência predominante do módulo e/ou da 

espessura da camada para o revestimento 
7. Inf.: em função do gráfico infxR, mostrou-se que as duas variáveis representam a mesma 

condição, porém com a inflexão mais fiel com a forma da bacia de deflexão. 

 

Resultados: 

Objetivo: o presente trabalho teve o objetivo de 
compreender o comportamento dos pavimentos sob a ótica 
da Teoria das Camadas elásticas, buscando obter modelos 
para obtenção da bacia de deflexões. 

Ajuste da bacia 
defletométrica pelo modelo 

de Albernaz (1997) 

Raio de curvatura das bacias Número estrutural corrigido Ponto de inflexão 
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Variável a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 A R^2 

D0(microns) -0,137 -0,090 -0,162 -0,110 -0,145 0,189 0,043 24061,78 0,8090 

k -0,723 0,064 0,395 -0,170 -1,460 -0,460 -0,555 0,008853 0,9090 

n 0,071 -0,026 -0,070 0,041 0,141 0,093 0,065 1,723474 0,8455 

D25(microns) -0,056 -0,079 -0,176 -0,114 0,030 0,213 0,116 12788,26 0,8036 

R(m) 0,451 0,145 0,126 0,087 0,810 -0,149 0,198 1,087519 0,8557 

Ponto Inf(cm) 0,073 0,117 0,121 0,166 -0,181 -0,077 0,015 0,097563 0,8571 

Ajuste potencial multidimensional dos parâmetros: 
 

PAR: parâmetro ajustado 
E1: módulo de resiliência do revestimento; E2: módulo de resiliência da base; E3: módulo de resiliência da sub-base; E4: 
módulo de resiliência do subleito. 
e1: espessura da camada de revestimento; e2: espessura da base; e3: espessura da sub-base; ep: espessura do pavimento. 
Pa: pressão atmosférica. 
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