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Introducao
A caracterizacao nos processos de separacao por membranas € uma massas molares existentes no soro de leite e assim determinar qual
etapa fundamental, pois permite o conhecimento de parametros membrana sera mais eficiente na separacao das proteinas.
relacionados a estrutura e as caracteristicas intrinsecas da membrana. Dentre os diversos métodos de caracterizacao de membranas o método
O objetivo deste trabalho é caracterizar membranas de ultrafiltracao escolhido foi o que Medidas de Retencao.

(UF) que serao testadas para o fracionamento de proteinas com diferentes

Materiais e Métodos

Materiais Métodos

Solucao teste
Para avaliar a retencao da membrana foram utilizadas solucdes de

. , ) O método de Medidas de Retengdao consiste em medir a retencao da
Polietilenoglicol (PEG) com diferentes massas molares .

membrana para varios solutos com diferentes massas molares em diferentes
pressoes obtendo assim, a Massa Molar de Corte (MMC) da membrana que
é definida como a massa molar para a qual a membrana apresenta uma
retencao superior a 95%.

Membranas de UF
Foram caracterizadas trés membranas com diferentes massa molar de
corte fabricadas pela DBA Filtros (UF10, UF30 e UF50).

Procedimento:

Equipamento Pressao de entrada
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Pressdo de saida Compactacao da membrana. Esse etapa foi realizada com o objetivo de

, adensar a microestrutura destas e, assim, evitar que diminuicoes de fluxo
| . . } . el durante os experimentos ocorressem devido a este fator.
Modulo de UF i B A ] : Medidas de fluxo de &gua foram realizadas antes e apds cada
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experimento com o objetivo de avaliar a permeabilidade hidraulica da
membrana e a tendéncia ao fouling.

Apos os testes de permeabilidade hidraulica iniciais, foram realizados os
experimentos de caracterizacao com as solucoes de PEG. Mediu-se o fluxo
| permeado desta solucao, em diferentes pressdes, assim como o realizado
‘_ anteriormente para a agua e retirou-se amostras do permeado e
w concentrado para analise de retencao.
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Figura 1: Sistema de bancada de ultrafiltracao.

Resultados e Discussao

Neste momento, apresentamos os dados obtidos na caracterizacao da Casos.
membrana UF30. Apos a analise das aliquotas coletadas durante os experimentos de
A Figura 2 apresenta o grafico de fluxo permeado para as solucdes de retencdao, foram calculados os valores do coeficiente R (retencao
PEG e o fluxo de agua em funcao da pressao transmembrana. intrinseca), mediante aplicacao do modelo do filme.
7E-5
- X Com os valores de R em fun¢ao da massa molar do PEG fez-se a
- . curva, na qual a massa molar de corte da membrana € a massa molar para
sEs L qual a membrana apresenta uma retencao de aproximadamente 95% das
ﬁ,:; _ . § : moléculas da solucao de PEG, como pode ser observado na Figura 3.
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Figura 2: Fluxo permeado das solucdes de PEG (0,5 kg.m-3) em fungdo da pressdo transmembrana. 8:;1 : *
Observa-se que ha um aumento de Jp a medida que se aumenta a gi e
pressao do sistema, em todos os casos. Também, é possivel observar que as 0 . . . . . . .
solucoes de PEG 2, 4 e 6 possuem fluxos de permeado comparaveis com o 0,0E+0 5,0E+3 1,0E+4 1,5E+4| 2,0E+4 | 2,5E+4 3,0E+4 3,5E+4 4,0E+4
fluxo de agua, e o fluxo aumenta linearmente com o aumento da MM(Da)
pressao, indicando que nao ocorreu polarizacao por concentracao para estes Figura 3: Grafico de massa molar de corte da membrana UF30, retengo intrinseca em

funcao da massa molar de PEG.

Conclusoes

Considerando os valores de retencao da membrana em funcao da massa que o fabricante faz afericoes em amostras aleatorias de membranas
molar de PEG é possivel estimar a MMC da membrana que foi de fabricadas num mesmo lote. Outra hipotese para essa diferenca de
aproximadamente 20 kDa, diferentemente do valor nominal fornecido resultado é a possibilidade de ter sido usado um soluto diferente na
pelo fabricante de 30 kDa. Essa diferenca pode ser explicada pelo fato de caracterizacao.
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