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ESTUDO DOS PARAMETROS-CHAVE DE MISTURAS SOLO-CINZA-CAL. Rodrigo Beck
029 Saldanha, Amanda Dalla Rosa, Nilo Cesar Consoli (orient.) (UFRGS).
Com a necessidade de desenvolver novos materiais geotécnicos que diminuam os custos e 0s impactos

ambientais, optou-se pela técnica de mistura de solo-cal, incrementando-se o residuo cinza volante. Nesse sentido,
este estudo tem como objetivo geral formular uma metodologia de dosagem de misturas solo-cinza-cal através da
relacdo vazios/agente cimentante. A aplicacdo do agente cimentante (cal) e do residuo nas misturas visam
proporcionar o aumento da resisténcia do solo podendo ser aplicado, por exemplo, na pavimentacdo e em fundacgdes
superficiais. Sendo objetivo especifico quantificar a influéncia isolada de cada uma das variaveis de interesse:
quantidade de cal e cinza volante, porosidade da mistura compactada e tempo de cura. Para isso foram feitos ensaios
de caracterizacdo da cinza volante e atualmente estdo sendo moldados corpos-de-provas com utilizacdo de um molde
de aco onde sdo colocadas as misturas. A quantidade de residuo e agente cimentante, necessarios para cada mistura
foi calculada em relagdo a massa de solo seco e a quantidade de dgua em relacdo a soma das massas de solo, residuo
e de cal. A quantidade total de mistura permite a moldagem de um corpo-de-prova e uma sobra para determinacdo do
teor de umidade. Apds a mistura dos materiais, a quantidade de solo-cinza-cal, necessario para confec¢do de um
corpo de prova é dividida em trés partes iguais. A amostra é entdo compactada estaticamente em trés camadas no
interior do molde padrdo. Concluido o processo de moldagem sdo extraidos 0 seu peso e medidas, apds sdo
ensacados e armazenados em camara Umida para cura durante 28, 60 e 90 dias. As proximas etapas previstas a serem
realizadas serdo: a compresséo simples e a analise dos dados obtidos. Sendo assim, sera possivel analisar a relagdo
vazios/agente cimentante e o grau de resisténcia adquirida por este solo conforme o incremento das varidveis de
interesse. (PIBIC).
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