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Tem-se estudado muito o uso de matrizes inorganicas em processos de separagdo. A silica gel tem se destacado, entre
as matrizes inorganicas, como suporte de fases estacionarias devido sua grande area superficial, propriedades fisicas
bem definidas, habilidade para adsorver uma enorme quantidade de compostos orgénicos e a possibilidade de sua
superficie ser facilmente modificada com inimeros grupos quimicos. Um dos processos usados na modificacao
guimica da superficie da silica € o processo sol-gel que consiste em reagGes de hidrdlise de alcdxidos e
policondensacdo de particulas coloidais dispersas. Durante este processo, forma-se o gel que se caracteriza pela
formacdo de diferentes tipos de estrutura. O tipo de cadeia formada na policondensacdo depende das condi¢des do
meio em que ela é feita (pH e temperatura, por exemplo). Nesse trabalho, as propriedades morfolédgicas do xerogel
obtido foram estudadas em funcdo da temperatura de policondensacéo e da concentracdo de catalisador adicionado
na etapa de hidrélise. Como precursor inorganico usou-se TEOS enquanto que o precursor organico foi obtido a
partir da reacdo de anilina com 3-cloropropiltrimetoxisilano. As quantidades de catalisador usado foram 1,0; 2,4; e
4,0 mmol. As amostras dos materiais obtidos foram policondensadas nas temperaturas: 25, 40 e 60°C. Os xerogéis
obtidos foram caracterizados microscopia eletrénica e isotermas de adsorcdo e desorcéo de nitrogénio. Foi observada
uma influéncia da temperatura de policondensacdo no tamanho das particulas agregadas, entretanto ndo houve
variac@es significativas na distribui¢do do tamanho de poros. (CNPq)
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