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UTILIZACAO DE RESIDUOS DA PRODUCAO DE ACOS COMO AGREGADOS PARA A PRODUCAO
036 DE ARTEFATOS DE CIMENTO. Cassiano Scapinelli, Carlos Pérez Bergmann, Talio Pinaud Madruga
(Departamento de Materiais, Escola de Engenharia, UFRGS).

A geracdo de residuos é considerada uma das principais fontes de degradagdo ambiental, sendo que a reciclagem dos
mesmos constitui-se em uma importante alternativa para a preservacdo ambiental. Tradicionalmente, a indUstria enfrenta este
problema através da deposicdo cumulativa dos residuos industriais, como permitida na lei. Modernamente, a problematica do
tratamento de residuos apresenta duas alternativas prioritarias: uma, o estudo do processo de fabricagdo em si procurando otimizar
e minimizar sua producdo; outra, a idéia da reciclagem, que transforma o residuo em matéria-prima para outros processos de
fabricacdo. Neste estudo os residuos carepa (basicamente 6xido de ferro) proveniente do forjamento e laminagdo de agos, e borra
de decapagem (basicamente sulfato de calcio) proveniente da lavagem de chapas de aco sdo pesquisados como agregados na
producéo de artefatos de cimento. Estes residuos foram caracterizados quimica, mineraldgica e fisicamente. Foram elaborados
compésitos com diferentes dosagens de cimento, carepa e borra. Os compdsitos foram submetidos a ensaios mecanicos
determinando-se a resisténcia a compressao e flexdo a quatro pontos, ensaio de desgaste abrasivo e ensaio de lixiviagdo. Os
resultados foram comparados com os de uma argamassa a base de cimento e areia. A adi¢do de carepa, substituindo a areia e de
borra como agregados mostrou-se satisfatdria. (CNPg-PIBIC/UFRGS).
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