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UTILIZACAO DE RESIDUOS DA PRODUGAO DE AGO INOXIDAVEL NA CONSTRUCAO CIVIL.
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Masuero (Norie, Departamento de Engenharia Civil, Escola de Engenharia, UFRGS)

Existe em nivel mundial uma crescente preocupagdo com a protecdo do meio ambiente e portanto com a reciclagem de residuos
gerados nos mais diversos processos, entre eles a producdo de ago inoxidavel, cujo residuo, a escéria de aco inoxidavel, é
considerado por 6rgdos ambientais como causador de impacto devido a alegada presenga de cromo hexavalente (lixividvel e
danoso a salde) na sua composicdo. O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade da utilizagdo da escéria na construcao civil.
A escoria foi empregada na producdo de concretos convencionais nas condi¢fes de adigdo, agregado mitdo e agregado gratdo
analisando-se a resisténcia e a durabilidade dos concretos produzidos. A resisténcia foi avaliada através de ensaios de compresséo
uniaxial, tracdo por flexdo e tracdo por compressdo diametral segundo normas brasileiras vigentes. A durabilidade teve sua
avaliacdo através de ensaios de expansibilidade e ciclagem. A expansibilidade foi avaliada através do método das agulhas de Le
Chatelier e por método proposto na norma japonesa JIS. Os ensaios de ciclagem foram realizados com material natural, com
concretos com escoria como adicdo e como agregado mildo. Analisando-se os resultados de resisténcia a compressdo de
concretos com escoria como adigdo, comparativamente com concretos de referéncia, pode-se concluir que para uma mesma
relagdo agua/cimento as resisténcias dos concretos com adi¢do de escoria foram inferiores, mas apresentaram maior
trabalhabilidade, nos permitindo reduzir a quantidade de A&gua necessaria para 0 amassamento, obtendo para a mesma
trabalhabilidade resisténcias superiores as dos concretos de referéncia, assim como um ganho em termos de durabilidade devido a
reducdo da porosidade do concreto. (Fundagdo Luiz Englert/Acos Finos Piratini)

166





