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METODOLOGIA 
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Purificação da PCL-RB 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 
Obtenção das LNC – deposição 

interfacial do polímero pré-formado 

PCL 9 mg + PCL-RB 1 mg 

ou 

PCL-RB 10mg 

+  

acetona + TCM + Span 60® 

Schaffazick, 2003 

Distribuição do tamanho de partícula – Difração de laser 

Diâmetro médio D[4,3] = 279 nm 

Atualmente, há um grande interesse em se 

desenvolver veículos capazes de gerar uma liberação 

controlada de fármacos no organismo. Neste 

contexto, as nanopartículas se mostram de grande 

importância. Nanocápsulas de núcleo lipídico (LNC) 

são uma classe de nanopartículas poliméricas, 

constituídas de um núcleo formado por um tensoativo 

de baixo EHL e um triacilglicerol. Recentemente, foi 

desenvolvida a síntese de um polímero fluorescente, 

poli(ε-caprolactona) (PCL) conjugada a rodamina B 

(PCL-RB) (Poletto, 2012), permitindo o 

desenvolvimento de LNC marcadas com este produto. 

Neste estudo, foi realizada a purificação deste 

polímero, conforme metodologia assim como a 

produção das LNC utilizando este marcador 

fluorescente, conforme metodologia já existente. 
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