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INFLUENCIA DA IMERSAO EM AGUA ELETROLISADA ACIDA NAS
PROPRIEDADES DE ELASTOMEROS.
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O objetivo deste estudo foi avaliar a influéncia da imersdo em agua
eletrolisada acida nas propriedades de dois elastdmeros. O estudo foi realizado de
acordo com as especificagdes da ANSI/ADA n° 19. Um poliéter e uma silicona de
adigdo foram divididos quanto ao liquido de imersdo: agua destilada, seco,
glutaraldeido, acido peracético e agua eletrolisada acida (AEA). Os materiais foram
analisados quanto a reprodugdo de detalhes, compatibilidade com o gesso e
estabilidade dimensional. O material foi manipulado de acordo com as instrugées do
fabricante. A impressdo de uma matriz apresentando trés linhas (20, 50 e 75?m) foi
realizada. Apds, os espécimes foram imersos nas solugdes e o gesso tipo IV foi
manipulado e vazado sobre a impressdo. A estabilidade dimensional foi avaliada apés
24 horas. Quanto a reprodugdo de detalhes e compatibilidade com o gesso todos os
grupos apresentaram resultados de acordo com a norma. Para a estabilidade
dimensional, a silicona de adigdo ndo mostrou diferenga. Entretanto, no grupo do
poliéter a AEA apresentou uma alteragé maior em relagdo ao grupo da agua destilada
e glutaraldeido e ndo mostrou diferenga em relagéo ao grupo controle. Conclusées: A
AEA nao alterou as propriedades de reprodugdo de detalhes, compatibilidade com o
gesso e estabilidade dimensional destes elastdmeros.
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