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INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE BROMETO DE 

TRIMETIL AMÔNIO NO GRAU DE CONVERSÃO DE 

UM CIMENTO ENDODÔNTICO EXPERIMENTAL 

O objetivo deste estudo foi desenvolver um cimento endodôntico resinoso de dupla 

ativação com a incorporação de nanotubos de haloisita com brometo de trimetil 

amônio e avaliar seu grau de conversão. 

Monteiro JCa, Samuel SMWb 
     a Autor, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

b Orientador, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
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Grau de conversão 

Grupo  Média ± desvio padrão 

Imediato 24 horas 

0%  82,4% (±6,67) Aa  86,2% (±1,15) Aa 

60% 70,0% (±10,87) Aa  78,6% (±1,65)Aa 
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 • Não houve diferença estatística entre os grupos com concentrações 

diferentes e nem entre os tempos (imediato e 24 horas).  

 

• Os dois cimentos testados atingiram grau de conversão suficiente 

para utilização como cimento endodôntico.  

juliana.caletti@hotmail.com 

70% UDMA * 

Análise estatística 

• Teste t  

• Teste t pareado 

• Nível de significância de 5% 

0%* 

(controle) 

Tabela 1 Valores (média ± desvio padrão) do grau de conversão para cada grupo. 

* Valores seguidos por letras maiúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre colunas e valores seguidos por letras 

minúsculas iguais indicam ausência de diferença estatística entre linhas. (p<0,05). 

15% GDMA * 

15% BISEMA * 

1% Canforoquinona # 

1% Peroxido Benzoíla # 

1% DHEPT # * em peso 

# em mol 

• n = 3  

• 1 ponto 

• Exposição de 3s e 5 co-adds 

• Laser 785 nm 

• Resolução 3-5cm-1 

Espatulação do 

cimento 

Grau de conversão 

imediato 

24 h  

após 

Grau de 

conversão 24 h 

+ 
Haloisita + 

Brometo de 

trimetil amônio 

60%* 

Incorporação Haloisita e Brometo de trimetil amônio 

95% de álcool 

etílico absoluto 

48,6% Brometo 

51,4% Haloisita 

5% de pó 


