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Avaliagdo do desempenho fotoeletroquimico de superficies com  BarbaraMartin Biancho®
nanoestruturas de oxido de nidbio obtidas por sintese hidrotermal,

visando a fotodegradacao de glicerol.

INTRODUCAO

Célia F. Malfatti**

As reacoes de fotoexcitacao de compostos semicondutores de Nb dispersos em solucoes promovem reacdes simultaneas

de oxidacao e reducao das espécies em solucao. Tais reacoes podem levar a completa degradacao de substratos organicos HO/\/\OH
presentes no meio. Tendo em vista o excedente cada vez maior de glicerol gerado como subproduto da fabricacao de OH
biocombustivel, este estudo objetiva a obten¢ao de superficies nanoestruturadas de Nb,O visando a fotodegradacao de

glicerol.
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Método Hidrotermal:
0,02 mol/L de NH,F
48h a 150°C

Tratamento Térmico:
450°C, por 2h, 2°C/min
Fluxo constante de N, de 1L/min.

Fotoeletrocorrente:
Concentracoes de glicerol: 1Immol/L,
100 mmol/L e 1000 mmol/L. Fonte de

radiacao UV. Claro: Com Luz UV,

Escuro: Sem Luz UV

Preparagao mecanica das amostras de Nb.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Caracterizacao morfologica

Imagens das amostras de Nidbio como recebidas (A,B) e das amostras lixadas (C,D).

O nidbio como recebido da industria apresentou
uma superficie desalinhada, irregular e bastante
heterogénea.

ApOs preparacao mecanica evidencia-se um acabamento

superficial mais similar entre as amostras, garantindo uma
maior homogeneidade.
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Caracterizagao Morfoldgica Nanobastoes
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O diametro dos
nanobastdes = 20
nm e comprimento
acima de 100 nm.

Nanobastoes
homogéneos com a
formacao de nucleos
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Nao houve significativa
reducao no diametro
dos nanobastoes,
porém é visivel a
reducao na
quantidade dos
mesmos.
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MEV das nanoestruturas apos tratamento térmico.
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Resultados de Fotoeletrocorrente.

™ valores de densidade de corrente nas curvas polarizacao
com a presenca de luz, evidenciam mesmo que de maneira
ainda discreta, a contribuicao do éxido nativo no processo de
decomposicao da agua.

CONSIDERACOES FINAIS

A preparacao mecanica resultou numa maior homogeneidade entre as amostras, o que contribuiu
para a obtencao de resultados mais reprodutiveis e de melhor qualidade a partir do método
hidrotermal. A sintese hidrotermal realizada foi eficiente em produzir nanobastdes de oxido de
niobio de uma forma homogénea sob a superficie do substrato de nidbio metalico. O déxido
produzido nessas condicoes € amorfo e hidratado e, quando passa por um tratamento térmico de
calcinacdo a 450°C, acontece uma transformacado de fase, tornando cristalina com uma estrutura
de Nb,O. monoclinico. Até o presente momento os ensaios de fotoeletrocorrente foram realizados
somente em superficies de Nb lixadas, sem tratamento hidrotermal, sendo possivel evidenciar um
aumento da densidade de corrente sob aplicacdo de radiacdao UV. O aumento nos valores de
densidade de corrente na presenca de luz podem estar associados ha uma provavel decomposicao
da agua facilitada pela éxido nativo do nidbio, mesmo que de maneira ainda discreta.
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