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Bases moles para uso em dentaduras 
e próteses removíveis 

RESUMO 

Ezlo Teseo Malnleri* 
Luiz Fernando Walber** 

Elken Gomes Rivaldo*** 

Este artigo é uma revisão dos materiais moles para reembasamento, incluindo seu desenvolvimento, indicações clínicas, 
lim~ações e propriedades ideais. Embora suas limitações tenham sido expressivas nesta revisão, estes materiais 

apresentaram grande utilidade em Odontologia. 
Entretanto, são necessárias meis pesquisas para desenvolver um material com propriedades ótimas. 

SUMMARY 

This paper is a review of soft lining materiais, including their development, clinicai indications, ideal properties and 
limitations. Although their limitations are emphatic in this review, these materiais do play a very useful role in Oent istry. 

Howevwer further research and development is necessary to achieve a material with optimum properties. 

UNITERMOS 

Reembasamento, bases resilientes, siliconas termo-polimerizáveis. 

Introdução 
Os materiais macios são definidos 

como flexíveis e resilientes, formando 
parte das bases para dentaduras. É 
considerado usualmente um elemen
to de acolchoamento entre a base 
dura da prótese e o tecido mole, re
duzindo a transmissão das forças 
mastigatórias aos tecidos moles. 

A elasticidade nestes materiais 
permite a deformação com a ação do 
esforço mastigatório e o retorno a 
forma original, cessada a pressão. 

Durante os últimos 20 anos uma 
série de materiais macios para bases 
foram desenvolvidos. Estes materiais 
podem ser divididos em cinco gru
pos: 
1) Resinas Acrílicas Auto-

Polimerizáveis. 
2) Resinas Auto-Polimerizáveis. 
3) Silicones Termo-Polimerizáveis. 
4) Silicones Auto-Polimerizáveis. 
5) Condicionadores de Tecido 

a) Longa duração - 3 meses 
b) Curta duração - 20 dias 

Os materiais à base de resina acrí-
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lica, tanto auto quanto termo-polime
rizáveis, contém polímeros e copolí
meros a base de metil-metacrilato pó 
e líquido. O pó apresenta polímeros 
e copolímeros e o líquido metil-meta
crilato e plastificador. O plastificador 
normalmente reduz a transição do 
polímero líquido para sólido sob 
condições bucais da temperatura, 
reduzindo o módulo de elasticidade 
do material. Como a composição é 
aproximadamente a mesma das ba
ses acrílicas, não existe necessidade 
de adesivos. 

Os materiais borrachóides à base 
de silicone são os mais efetivos nes
te tipo de procedimento, no uso de 
bases moles. A sua composição bá
sica é composta de polímeros a base 
de dimetil-siloxane · e um líquido vis
coso que promove ligações em ca
deia, conferindo ao material proprie
dades elásticas. O agente responsá
vel pelas ligações em cadeia é nor
malmente o silano e a reação final é 
usualmente catalizada por sais orga
no-metálicos ou peróxido de benzoi-

la. Molloplast, uma silicone termo-po
limerizável, é um dos produtos que 
apresenta o maior número de resul
tados positivos. É apresentada num 
sistema de pasta, que pode e deve 
ser ativada pela ação do calor (tem
peratura de 1 00°C por 2 horas). 
Compõe ainda o Kit, uma substância 
adesiva (silicone dissolvida em sol
vente especial) . 

"Softlining materiais their absorp
tion of and solubility in artificial sali
va" , os materiais moles a serem usa
dos em bases de dentadura onde a 
silicona é o elemento fundamental, 
apresenta maior longevidade de uso, 
e são os que menos sofrem a ação 
da água e saliva. 

Os materiais considerados tem
porários atuam com efetividade du-
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rante dias ou até semanas podendo 
ser usados em determinadas si
tuações como materiais funcionais 
para impressão em Próteses Totais e 
Parciais Removíveis, apresentando
se na forma de pó (metacrilat.o e co
polímeros) líquido (mistura de álcool 
etílico, solvente e um plastificador di
butílico). 

Estes materiais apresentam limi
tações no seu uso como: 
1) Redução da resistência da base 

acrílica. 
2) Perda de flexibilidade e resistência 

no meio bucal. 
3) Suceptível pela porosidade da 

formação de colonização por 
Candida Albicans. 

4) Dificuldade em manter a higiene, 
por métodos convencionais de 
limpeza. 

5) Instabilidade dimensional. 
6) Falhas quanto a adesão. 
7) Dificuldade quanto ao acabamen

to e polimento. 
Indicações de uso: 

O uso de materiais de silicones 
termo-polimerizáveis, internamente, 
em bases acrílicas, promovem modi
ficações na forma do tecido de con
tato de acordo com a ação das for
mas funcionais. Logo os materiais 
macios resistem as bases duras, no 
sentido de distribuírem funcional
mente sobre toda a área chapeável. 
Evitando concentração localizada de 
stress, a um grau insignificante, re
duzindo-o internamente excessos de 
forças, na área de apoio da base da 
dentadura. Desta maneira, a mucosa 
será menos traumatizada e a reab
sorção óssea sofrerá um processo 
de desaceleração. Entretanto, o con
tato direto da base dura contra o te-
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cido mole, pode provocar desconfor
to na mucosa, dor crônica, por uma 
variedade de causas, entre os quais 
problemas oclusais, irregularidades 
ósseas, sobre contorno, queratini
zação reduzida com o aumento da 
idade e alterações atróficas pós-me
nopausa em mulheres. O uso interno 
em bases de dentaduras deve solu
cionar este problema quando usado 
em espessuras de 2 a 3mm. A silico
ne atua na absorção de parte das 
forças provenientes da oclusão, dis
sipando parte da energia no seio do 
material elástico. 

Atuam também aumentando a re
tenção, o conforto e relaciona-se 
com o alívio dos sintomas da dor na 
mucosa. Quanto a extrações de den
tes imediatos, os esforços produzi
dos nas bases siliconizadas atuam, 
no tecido de suporte, em uma ativi
dade catabólica provocando rápida 
reabsorção do rebordo e sobrepo
sição óssea. 

Sequencial de 
Tratamento 
111 FASE CLÍNICA 

1. Conduta de exame clínico 
1.1. Sobre extensão ou pouca ex

tensão da base. 
1.2. Discrepâncias oclusais gros

seiras. 
1.3. Determinação da necessida

de de condicionar os tecidos 
antes da tomada de im
pressão. 

1.4. Determinação do condiciona
dor antes da utilização ou re
moção para impressão. 

2. Correção das sobre-extensões 
com pasta para detecção de 
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pressões, falta de extensão com 
godiva. 

3. Correção de contatos prematuros 
com cera verde para articulação. 
Treinar o paciente na reprodução 
da cêntrica. Usar adesivo na den
tadura oposta para estabilidade 
temporária. 

4. Análise do padrão de inserção da 
prótese e redução de zonas re
tentivas, que possam comprome
ter o futuro modelo de trabalho. 

5. Não aplicar adesivos. 
6. Usar elastômero regular, silicone 

regular ou condicionador de teci
do para realizar a impressão. O 
material deve ser bem espatula
do, aplicado sobre a base em 
uma camada fina e bem distribuí
da atingindo inclusive os bordos. 

7. Assentar completamente a base 
com o material de moldagem, se
guindo o padrão de inserção pre
viamente escolhido. Não liberar a 
impressão sem que antes o pa
ciente tenha fechado completa
mente os dentes do arco oposto 
em cêntrica com máximo contato 
dentário. 

8. Mantenha a dentadura enquanto 
o paciente executa movimentos 

funcionais para impressionar os bor
dos. 

9. Faça o paciente retornar em cên
trica, mantendo leve contato den
te a dente sem movimentação da 
mandíbula até a completa polime
rização do material de moldagem. 

1 O. Remova e inspecione o resultado 
e qualidade da impressão, se 
adequada remover excessos (em 
caso de dentadura superior de
terminação do selamento poste
rior). 

11. Limpeza da impressão e nova
mente marcação de consulta pa
ra o paciente. 

Procedimentos 
Laboratoriais 
12. Encaixamento da Impressão. 
13. Vazamento do Modelo. 
14. Recorte do Modelo. 
15. Inclusão conjunta do modelo, im

pressão, dentadura em um muflo 
convencional. 

16. Abertura do Muflo. 
17. Eliminação do material de mol

dagem. 
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18. Recorte de toda a base em 2 a 
3mm de espessura com pedras 
de carborundum e frezas de aço. 

19. Confecção de um encaixe em 
forma de cunha voltada para os 
dentes (freza tronco-cônica) em 
toda a extensão dos bordos. 

20. Limpeza da base com detergente 
para eliminação de gorduras. 

21. Secagem da base (colocada na 
contra-mufla) e aplicação de 
Adesivo Especial, aguardar 60 a 
90 minutos. 

22. Adaptar e pressionar uma cama
da de silicone (fase de massa), 
com uma folha de papel celofane 
interposta. 

23. Remover excessos e tornar a 
prensar e finalmente grampear o 
muflo. 
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24. Em seguida, imergir em água a 
temperatura ambiente, elevan
do-se rapidamente até 75°C, 
mantendo-a nesta temperatura 
por aproximadamente 4 horas. 

25. Em temperatura ambiente remo
ver a dentadura reembasada com 
silicone termo-polimerizável. 

26. O acabamento' é dado com bar
racha de silicone, somente na 
junção base de crílico-base de si
licone. 

28 FASE CLlNICA 
27. Verificação da oclusão no pacien

te, com papel articular, para de
tectar contatos deflectivos, elimi
nação de prematuridade, para 
atingir equalização de contatos 
oclusais. 

28. Liberação do caso para uso do 
paciente. 

Conclusão 
Apesar de suas limitações, os ma

teriais moles de grande resiliência 
tem sido de grande utilidade em den
taduras completas e prótese parcial 
removível, pois mesmo temporaria
mente solucionam situações críticas 
de difícil solução, como comprovam 
as pesquisas de Anderson e Storer 
em que a redução de sintomas e 

aumento na eficiência mastigatória 
de 76,7% de 219 pacientes ocorrem 
pelo uso de bases siliconizadas. 
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