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Neste projeto de pesquisa foi estudado os processos envolvidos na produção de            
um filme fino de CoZr (Cobalto Zircônio) depositado sobre um substrato de vidro, os              
métodos de obtenção de curvas de magnetização e a interpretação das mesmas. No             
Laboratório de Magnetismo (LAM-IF-UFRGS) foi feita a deposição da amostra de CoZr            
com espessura de 43 nanômetros sobre substrato de vidro a partir de um alvo de               
Cobalto com pequenas pastilhas de Zircônio sobrepostos. Logo após, a amostra foi            
caracterizada magneticamente no Magnetômetro de Amostra Vibrante (VSM) do         
laboratório e foi determinado um intervalo entre -1500 Oe e 1500 Oe para a varredura               
de campo aplicado. O VSM foi configurado para obter curvas de magnetização em             
função da orientação da amostra em relação ao campo, variando o ângulo entre 0ʹ e               
180ʹ em passos de 15ʹ, resultando em 13 curvas. O tempo de medida de cada curva                
ficou perto de 1 hora e 30 minutos, que foram rodadas automaticamente e finalizaram              
em um dia de medida. Como resultado, foram obtidas as curvas de magnetização pelo              
campo magnético aplicado para cada orientação. Observou-se uma curva com uma           
transição brusca, com campo coercivo maior que nas outras curvas, e a            
aproximadamente 90ʹ desta, obteve-se uma curva mais inclinada, com o campo           
coercivo menor. Esses dados indicam a dependência no formato de curva, a saturação             
da mesma em torno de ~75 Oe, além de manifestar a maciez magnética da amostra e                
evidenciar o caráter predominantemente uniaxial da amostra de CobaltoZircônio. 

 
 


