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RESUMO

Atualmente os Ensaios Nao Destrutivos (END) estdo sendo cada vez mais utilizados para auxiliar a inspe¢do de
estruturas de concreto armado existentes. Uma das técnicas mais utilizadas ¢ a afericdo da velocidade de pulso
ultrassonico. Neste trabalho foram inspecionados 5 pilares de concreto armado pré moldadas utilizando pulso eco
ultrassonico de ondas cisalhantes para gerar uma tomografia da se¢o transversal dos pilares. Foi utilizado um grid
de 10 cm x 10 cm, totalizando 600 afericdes. Através da utilizagdo desta técnica se torna possivel observar uma
heterogeneidade no registro das velocidades de pulso eco ultrassdnico, o que indica a possivel presenca de ndo
conformidades no interior dos elementos estruturais analisados.
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ABSTRACT

Nondestructive testing (NDT) are being used more and more in the construction industry to assist inspections
concrete structures. One of the most used techniques is the measurement of the ultrasonic pulse velocity. In this
paper, five reinforced concrete pillars were inspected using the ultrasonic echo of shear waves to create a cross
section tomography of the pillars. A 10 cm x 10 cm grid was used, totaling 600 measurements. It was possible to
observe a heterogeneity of the echo pulse velocities, which indicates the presence of possible pathological
manifestations in the structural elements.

Keywords: echo pulso ultrasonique; nondestructive testing, tomography.
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1. INTRODUCAO

Investigacdes minimamente invasivas em estruturas de concreto armado a fim de detectar tanto a
qualidade quanto possiveis manifestagdes patoldgicas vem se tornando cada vez mais frequentes
tanto no Brasil quanto no mundo. Quando se inspeciona um elemento estrutural sem causar
nenhum dano, seja esta interacdo fisica ou quimica, ela ¢ denominada como sendo um ensaio nao
destrutivo (END).

Segundo Lorenzi et al. (2019), com a intencdo de auxiliar na obten¢do de informagdes acerca das
caracteristicas intrinsecas de uma estrutura real sem que esta seja danificada, foram
desenvolvidos os ensaios nao destrutivos. Visto que o END tem como caracteristica principal ser
um ensaio ndo invasiva, pode-se afirmar que ¢ uma ferramenta de controle de qualidade de
materiais ¢ produtos.

Quando analisadas as manifestacdes patologicas que podem contribuir para a diminui¢do da
qualidade de estruturas de concreto armado, assim diminuindo a sua vida util de projeto (VUP) e
possivelmente a seguranga de utilizagdo, inumeros fatores contribuem para estes fatos. Os
problemas podem surgir tanto na concep¢ao quando na execu¢do de um projeto que ndo foram
observadas as normas técnicas vigentes, assim como a utilizacdo incorreta e negligéncias nas
manutengdes dos elementos estruturais (FIGUEIREDO, 2005).

Visto que os elementos estruturais em concreto, quando danificados, reduzem sua capacidade
portante, ao serem inspecionados deve sempre que possivel e viavel ser utilizado métodos que
ndo diminuiam ainda mais esta caracteristica. Para tal, ¢ recomendado a utilizagdo de END.
Segundo Al Alam (2016), os métodos de END mais utilizados na construcdo civil sdo a
esclerometria, termografia e ultrassom.

Apesar de que os ensaios nao destrutivos supracitados serem os mais recorrentes, a utilizagao dos
ENDs pode se tornar mais complexa devido a grande heterogeneidade dos materiais utilizados na
industria da construcdo civil. Logo, para que se tenha uma confiabilidade elevada nos resultados
adquiridos pelos ENDs, estes dependerao de operadores qualificados (LORENZI et al., 2019).

Com o intuito de identificar possiveis manifestacdes patoldogicas no interior de elementos
estruturais de concreto armado de maneira nido invasiva, este trabalho tem como objetivo
apresentar os resultados das inspegdes em cinco pilares utilizando a técnica de pulso utrassénico
por eco e indicar ensaios complementares para a completa constatagdo de possiveis nao
conformidades.

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

Segundo a NBR 8802 (2019), um ensaio de onda ultrassdnica ¢ caracterizado quando utiliza-se
frequéncias de vibra¢do mecanica acima de 20 kHz. Essa frequéncias podem ser longitudinais,
sendo caracterizadas como ondas de compressao, ou transversais, também denominadas de ondas
cisalhantes.
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Atualmente estdo presentes nas inspecdes nao destrutivas tanto o ensaio de ultrassom
convencional quanto o ensaio de tomografia ultrassonica. O ultrassom convencional tem a
caracteristica de ser uma inspe¢do pontual e geralmente necessita de uma interface entre o
elemento estrutural analisado e os transdutores, denominada acoplante. Este acoplante pode ser
um gel, graxa mineral, silicone, entre outros e tem a finalidade de melhorar a transmissdo da
energia ultrassonica (ABNT, 2019). Também existem equipamentos que permitem realizar as
mensuragdes ultrassonicas sem a utilizagdo da interface acoplante, denominados de leituras de
ponto de contato seco. J& na tomografia ultrassonica sdo realizadas “n” leituras no elemento,
interpoladas as velocidades em um software especifico e gerada uma representagdo grafica do
plano transversal do elemento ensaiado indicando as regides de variacao da VPU.

2.1 Ultrassom Convencional

Ao se analisar a qualidade de um concreto, a principal variavel de controle atual ¢ a resisténcia a
compressao. Levando em consideragdo este parametro, quanto maior for a compacidade do
material, menor quantidade de vazios internos existirdo e consequentemente maior serd a sua
resisténcia.

Com essas caracteristicas fisicas que sdo intrinsecas ao elemento de concreto inspecionado, o
END de velocidade de propagacdo de pulso ultrassonico (VPU) pode ser uma estratégia
interessante para o monitoramento da qualidade de conservacdo das estruturas de concreto visto
que possibilita o exame da homogeneidade do material, facilitando o diagnostico de defeitos e o
controle das condi¢des de conservacdo de estruturas durante a sua vida util (BSI, 1986;
LORENZI et al., 2021).

Segundo a NBR 8802 (ABNT, 2019), as possiveis aplicacdes do ensaio de determinagdo da
velocidade de propagagdo de ondas ultrassonicas em concreto sdo estimar a profundidade de
fissuras e outras imperfei¢des, monitorar a variagdo de propriedades do concreto ao longo do
tempo, determinar o modulo de elasticidade dindmico e avaliar a resisténcia & compressao do
concreto.

O ensaio nao destrutivo de velocidade de pulso ultrassonico podera ser realizado de trés maneiras
diferentes, sendo elas a transmissao direta, indireta ou semi-direta. Varios pulsos ultrassonicos
sdo emitidos por um transdutor transmissor (T) e as ondas s3o recebidas por um transdutor
receptor (R), apresentados na Figura 1.

Figura 1 - Ensaio ndo destrutivo de velocidade de pulso ultrassonico a) direto; b) indireto; ¢) semidireto
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No ensaio referente a transmissdo direta (Figura 1a) os transdutores sdo posicionados em faces

opostas do elemento estrutural de concreto a ser ensaiado e ¢ o mais recomendado na
determinagdo da velocidade de propagacdo de ondas (ABNT, 2019).

Quando os transdutores sdo posicionados na mesma face (Figura 1b), esse método ¢ denominado
como transmissdo indireta. Nesta configuragdo ¢ importante que as distdncias entre os
transdutores se mantenham constantes para a determinacgao correta da VPU (ABNT, 2019).

Mas se nao houver a possibilidade de acesso a duas faces do elemento estrutural de concreto ou a
face a ser inspecionada nao possuir comprimento suficiente para o ensaio indireto, podera ser
utilizado o método semidireto (Figura 1c) para determinar a VPU. A distancia entre os
transdutores serd mensurada através de um calculo trigonométrico, sendo esta a hipotenusa.
Quando o elemento estrutural de concreto ¢ ensaiado utilizando o ultrassom em regides com
alguma manifesta¢ao patologica como vazios causados pela corrosdo de amadura, segregacao
devido falhas de compactacdo ou danos externos, a VPU nessas regides sdo diminuidas. Se o
concreto ndo tiver atingido a sua maturidade ou apresentar alguma deterioracdo, a VPU ira
aumentar e diminuir, respectivamente, segundo a BS 1881-203 (1986).

Estudos realizados por Lorenzi, Chies e Silva Filho (2017) comprovaram o exposto pela BS
1881-203 (1986). Os pesquisadores realizaram um programa experimental amplo para detectar
falhas em concreto utilizando VPU. Foram realizados dois tipos de ensaios onde o primeiro
ensaio consistia em detectar falhas de concretagem em conjunto com vazios ndo-aparentes
utilizando esferas de isopor de diferentes didmetros concretadas no interior da parede de concreto
ndo armada e o segundo ensaio pretendia detectar perfuragdes na face oposta as leituras com
diametro de 0,15 m e profundidades entre 0,15 m a 0,55 m. Os transdutores foram posicionados
de maneira indireta (Figura 2a) e as leituras da velocidade do pulso ultrassonico foram realizadas
em grids de 25 cm x 25 cm, 50 cm x 50 cm e 75 cm x 75 cm. Segundo os pesquisadores, 0
primeiro ensaio nao obteve resultados satisfatorios mesmo com o grid refinado de 25x25, visto
que o isopor inserido no interior do corpo de prova nao teve uma boa similaridade com defeitos
usuais em campo. Porém, foi possivel apresentar graficamente a diferenca entre regides do corpo
de prova sem furo (Figura 2b) e contendo perfuracdo (Figura 2c), onde a regido em vermelho
obteve uma diferenga significativa na velocidade de pulso ultrassonico (3850 m/s) quando
comparado a regido integra (entre 4000 a 5200 m/s) do corpo de prova.

Figura 2 - Ensaio ndo destrutivo de interpolacdo de velocidades de pulsos ultrassonicos em parede de
1,70 m x 170 m x 0,6 m a) leitura indireta; b) resultado grafico das leituras antes do furo, ensaio 2;
¢) resultado grafico das leitura depois do furo, ensaio 2

Fonte: Adaptado de Lorenzi, Chies e Silva Filho (2017)
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