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O escoamento em extrusoras envolve uma faixa ampla de taxas de cisalhamento, alcangando até aproximadamente
1000 s —1. Para a modelagem do processo de extrusdo de materiais poliméricos torna-se fundamental o estudo de
suas propriedades reologicas, as quais determinam o comportamento do material durante o escoamento. Neste
trabalho foi realizada a determinagdo da viscosidade de cisalhamento para uma série de resinas comerciais na faixa
de taxas de deformagdo de interesse para processos de extrusdo. Os dados para faixa de altas taxas de deformacéo
foram obtidos em redmetro capilar e os dados na faixa de baixas taxas de deformagdo foram obtidos em redmetro
rotacional, ambos para as temperaturas de 2000C, 2200C e 2400C. No redmetro rotacional foram feitos testes em
modo estaciondrio, utilizando a geometria de cone e prato, e em modo dinamico, utilizando pratos paralelos. Em
estado estacionério foram realizadas varreduras de taxa de deformacéo, apds a realizagdo de um teste preliminar para
determinar o tempo necessario para atingir o estado estaciondrio entre cada mudanca de taxa de cisalhamento. No
caso dos testes em modo dinamico, foram efetuados primeiramente testes de varredura de deformacdo, para
determinar a regido de viscoelasticidade linear e, posteriormente, varreduras de freqliéncia na faixa de 0.1 a 500
rad/s. Ap0s esta etapa foram feitas as andlises dos resultados obtidos no redbmetro rotacional (modos estacionario e
dindmico) e no redmetro capilar. A partir dos dados obtidos foram estimados os pardmetros para a equagao
constitutiva de Carreau-Yosuda e para 0 modelo Williams-Landel-Ferry (WLF). A equacdo de Carreau-Yasuda é um
dos modelos utilizados para descrever a dependéncia da viscosidade com a taxa de deformacdo em polimeros. O
modelo WLF é usado para expressar a dependéncia dos parametros reoldgicos com a temperatura. Desta forma foi
possivel diferenciar as resinas e obter dados Gteis para a simulagdo do processo de extrusdo. (FAPERGS/IC).
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