
Sílicas quimicamente modificadas foram avaliadas quanto a capacidade de adsorção do antibiótico Tetraciclina

(TC) que é muito utilizado para fins veterinários. Os adsorventes utilizados foram: C18 (comercial) e três

adsorventes a base de sílica quimicamente modificada, sintetizados no laboratório. A capacidade de retenção

dos adsorventes foi avaliada no material sólido e na solução antes e após a etapa de percolação das soluções 

padrão utilizando a Espectroscopia de Reflectância Difusa (DRS) e a  Espectroscopia de absorção molecular

(UV-VIS). As recuperações foram calculadas comparando-se as absorbâncias no comprimento de onda de 364

nm para TC, das soluções metanólicas dos analitos dessorvidos das fases sólidas. Variáveis como concentração

da solução percolada, solvente de eluição e volume percolado também foram consideradas. Verificou-se que o

fluxo com que as soluções foram percoladas é fator determinante das recuperações obtidas, atribuindo-se este

comportamento ao fato dos poros permanecerem “molhados” ou não durante a etapa de percolação da amostra.

Com relação aos adsorventes avaliados a C18 apresentou a maior recuperação, na faixa de 70% enquanto que

as demais tiveram recuperação entre 29 e 33%.


