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Durante a producdo de acos inoxidaveis, ocorre a geracdo de residuos sélidos sob forma de poeira, no conversor e no
forno elétrico a arco. Este residuo, considerado perigoso, é um problema para a indUstria, pois necessita ser disposto
em aterros controlados. A reciclagem deste residuo, entdo, diminui o problema de disposicéo final. A caracterizacdo
do residuo é uma etapa essencial para a definicdo de um processo de reciclagem. O objetivo deste trabalho é
caracterizar o pd de aciaria elétrica gerado durante o processo de fabricacdo do aco, visando sua incorpora;ao em
materiais cerdmicos, como matéria-prima secundéria. A argila vermelha a ser utilizada para a incorporagédo do
residuo também serd analisada. As técnicas utilizadas para caracterizagdo foram: andlises quimicas, ensaios
granulométricos, difragdo de raios X, anélises termogravimétricas e microscopia eletrdnica de varredura (MEV).
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