
Análise da Interface entre adesivo com 2,5% de 2-
(METACRILOILOXI)ETIL TRIMETILAMÔNIO e dentina .

Análise da Interface entre adesivo com 5% de 2-
(METACRILOILOXI)ETIL TRIMETILAMÔNIO e dentina 
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ADIÇÃO DE CLORETO DE 2-(METACRILOILOXI)ETIL 
TRIMETILAMÔNIO EM RESINA ADESIVA
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OAvaliar a influência da substância cloreto de 2-(metacriloiloxi)etil

trimetilamônio (TMAC) nas propriedades de um adesivo
experimental.
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Delineamento

Análise de Interface

Grau de Conversão

Capacidade Antimicrobiana

Degradação em Solvente

1% CQ
1% EDAB

1% difenil iodônio
0,01% BHT
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Análise de 

interface

• FTIR- ATR

• 3μL

• n=3 

(3±1) mm x 
(1,0±0,1) 

mm

300 µl BHI caldo + 20 µL 
suspensão (DO = 0,2) 

S. Mutans  24h a 37ºC

Diluição da suspensão 
bacteriana

101         103         106 108

Diluições plaqueadas em Ágar 
(BHI)

48h a 37ºC, anaerobiose. 
UFCs visualmente contadas

101 103

106 108

DUREZA 
KNOOP 

DUREZA 
KNOOP 

IMERSÃO EM 
SOLVENTE (2h)

ETANOL• n=5

2-(metacriloiloxi)etil trimetilamônio apresenta propriedades 
antimicrobianas promissoras para uso odontológico.

Medianas (LOG) e quartis de S.mutans recuperados no meio de cultura com
diferentes concentrações de antimicrobiano em comparação com o controle
negativo.

Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos (p<0,05).

Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística na mesma coluna (p<0,05).
Letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística entre KHN1 e KHN2 dentro do mesmo grupo (p<o,05)

Análise dos Dados

• ANOVA;

• Tukey;

• Teste t

• Nível de significância de 5%.

Avaliação da dureza superficial antes (KHN1) e após a imersão em

solvente (KHN2), variação em percentual dos valores de dureza (Δ %)

e grau de conversão (%).

Tabela 1
Avaliação da capacidade 

antimicrobiana.
Gráfico  1

50% BisGMA
25% TEGDMA
25% HEMA

*peso

1% 2,5%

Grupos GC (%) KHN1 KHN2 ΔKHN%

0% 72,6(±0,9)B 13,7(±0,3) A,a 5,1(±0,3)b 72,6(±6,1)A

1% 73,2(±0,6)B 13,3(±0,4) A,a 4,8(±1,1)b 74,5(±3,1)A

2,5% 74,5(±0,3)A 13,6(±0,9) A,a 4,6(±1,2)b 68,7(±3,7)A

5% 74,2(±0,4)A 11,9(±2,7) A,a 2,8(±0,5)b 76,8(±4,8)A
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MicroRaman

Laser 785 nm

5 segundos e 2 co-adds

150  µm – 150 leituras

Integrado pelos picos:

PO4: 960 cm -1 e N: 1455cm -1
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Análise da Interface entre adesivo com 1% de 2-
(METACRILOILOXI)ETIL TRIMETILAMÔNIO e dentina .

Figura 1 Figura 2 Figura  3
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